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ในการประมาณกราฟการบดอัดของดินทั้งสามประเภทได้  ค่าซีบีอาร์ของดินประเภทเดียวกันมี
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ช่วงแรก  และมีค่าประมาณคงที่ใกล้เคียงกับหน่วยน้้าหนักแห้งสูงสุดในห้องปฏิบัติการ  ที่จ้านวน
เที่ยววิ่งเท่ากับ 10 เที่ยว  ผลการศึกษาทั้งหมดน้ามาซึ่งวิธีการบดอัดและควบคุมการบดอัดที่มี
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 This research studies compaction characteristics and CBR values of fine-

grained soils, lateritic soils and crushed rocks. All soil test results were collated from 

road construction and repair projects of the Bureau of Rural Road 6 (Saraburee), 

Department of Rural Roads. It is found that the Ohio’s compaction curves can be used 

to predict the curves of the three soil types. For a given soil type, the CBR value 

relates directly to the maximum dry unit weight. Even though the CBR values are 

different for different soils, the CBR of a specific soil is dependent upon the dry unit 

weight. Consequently, the relationship between normalized CBR and the normalized 

dry unit weight is essentially the same. The field compaction results of a fine-grained 

soil at the optimum water content, OWC, shows that initially the dry unit weight 

rapidly increases with roller pass and almost constant and close to the laboratory 

maximum dry unit weight at 10
th

 roller pass. All the study results lead to the effective 

compaction method and construction control. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบดอัดเป็นวิธีปรับปรุงดินที่ง่ายและได้รับความนิยมอย่างมากในการก่อสร้าง การบดอัด
เป็นการไล่อากาศออกจากดินและท าให้ดินแน่นขึ้นด้วยวิธีทางกล คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
หลังปรับปรุงจะดีขึ้น อันได้แก่ ก าลังต้านทานแรงเฉือนสูงขึ้น และการอัดตัวและการซึมผ่านน้ า
ต่ าลง ส าหรับดินชนิดหน่ึง ความหนาแน่นแห้งของดินบดอัดแปรผันตามปริมาณน้ า และพลังงาน
การบดอัดที่พลังงานการบดอัดค่าหนึ่ง  ความหนาแน่นแห้งของดินจะเพิ่มขึ้น  เมื่อปริมาณน้ าในดิน
เพิ่มขึ้น น้ าจะท าให้เม็ดดินอ่อนนุ่มและท าหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นให้เม็ดดินเคลื่อนตัวได้ง่าย  ท าให้
เม็ดดินเคลื่อนตัวเข้าไปแทรกระหว่างกันได้ง่ายและท าให้ช่องว่างระหว่างเม็ดดินลดลง (ความ
หนาแน่นเพิ่มขึ้น) แต่หากปริมาณน้ าในดินมีมากเกินไป  น้ าส่วนเกินจะเข้าไปแทนที่เม็ดดินและ
แทรกในโพรง (Pore) และท าให้ความหนาแน่นแห้งของดินบดอัดลดลง  ดังนั้นความหนาแน่นแห้ง
ของดินจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ าจนกระทั่งถึงจุดสูงสุด และจะลดลงปริมาณน้ าที่ให้ความหนาแน่น
แห้งสูงสุด เรียกว่าปริมาณน้ าเหมาะสม (optimum water content, OWC) ที่ปริมาณน้ าในดินค่าหนึ่ง 
ความหนาแน่นแห้งของดินจะเพิ่มขึ้นได้ เมื่อเพิ่มพลังงานการบดอัด  

              ในทางปฏิบัติ การบดอัดในสนาม จะท าได้ก็ต่อเมื่อทราบผลทดสอบการบดอัดในห้อง 
ปฏิบัติการ (ปริมาณน้ าเหมาะสม และความหนาแน่นแห้งสูงสุด) การบดอัดในสนามท าโดยอาศัยรถ
บดอัดจนได้ความหนาแน่นแห้งใกล้เคียงกับผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ หน่วยงานหลัก เช่น กรม
ทางหลวงแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวงชนบท มีข้อก าหนดใน
การบดอัดดังนี้ ความหนาแน่นแห้งในสนามต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ของความหนาแน่น
แห้งในสนามสูงสุดที่ได้จากการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการ  และปริมาณน้ าในดินต้องมีค่า
อยู่ระหว่าง  -3OMC และ +3OMC  การบดอัดในสนามจะเป็นแบบนวด (kneading)  ด้วยรถบดอัด
และให้พลังงานการบดอัดดินแก่ดินผ่านจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด  วิ่งยิ่งมากพลังงานการบดอัดที่
ให้แก่ดินก็ยิ่งมากตาม รถบดอัดที่ใช้กับงานถนน ได้แก่ รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อยาง และ รถบดสั่น
เทือน การท างานบดอัด และควบคุมงานบดอัดแน่นในสนาม ไม่มีมาตรฐานควบคุมจ านวนเที่ยววิ่ง
ของรถบดอัด คนขับรถบดอัดส่วนใหญ่ อาศัยประสบการณ์ในการบดอัดโดยพยายามวิ่งให้ได้
จ านวนเที่ยวมากที่สุดเพื่อให้ได้ความหนาแน่นแห้งที่ก าหนด ผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบความหนา 
แน่นในสนามด้วยวิธีแทนที่ด้วยทราย (sand cone method) และนิวเคลียร์ (nuclear) หากความ
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หนาแน่นแห้งและปริมาณน้ าในดินไม่ได้ตามข้อก าหนด ผู้รับจ้างต้องท าการบดอัดใหม่ จะเห็นได้
ว่าจ านวนเที่ยวของรถบดอัดมีความส าคัญอย่างมาก ต่อการบดอัดและควบคุมการท างาน หาก
จ านวนเที่ยวการบดอัดน้อยเกินไป ความหนาแน่นแห้งและปริมาณน้ าในดินไม่ได้ตามข้อก าหนด  
แต่หากจ านวนเที่ยวการบดอัดมากเกินไป  ถึงแม้ความหนาแน่นแห้งในสนามจะได้ตามข้อก าหนด
แต่ก็เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย   ทั้งแรงงาน  น้ ามันเชื้อเพลิง  และความเสื่อมสภาพของรถบดอัด 
 งานวิจัยนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลผลบดอัดและการทดสอบซี บี อาร์  ในห้องปฏิบัติการจาก
ส านักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ซี 
บี อาร์ และหน่วยน้ าหนักของดินเม็ดละเอียด  ลูกรัง  และหินคลุกที่มีขนาดคละตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวงชนบท  นอกจากนี้  จะศึกษาการพัฒนาความแน่นแห้งของเม็ดดินละเอียดบดอัดใน
สนามกับจ านวนเที่ยววิ่ง  ผลการศึกษาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพงานทาง
และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบดอัด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.    เพื่อรวบรวมข้อมูลความแน่นแห้งสูงสุด  (maximum  dry  density,  ,maxd )  และ
ปริมาณความชื้นเหมาะสม  (optimum  water  content,  OWC)ในห้องปฏิบัติการของ
ดินเม็ดละเอียด  ดินลูกรัง   และหินคลุกเปรียบเทียบกับOhio’s  compaction curve 

2.   เพื่อรวบรวมค่า CBRจากห้องปฏิบัติการ  และน ามาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR  
และค่าความแน่นแห้งสูงสุด ( ,maxd )   ความสัมพันธ์นี้สามารถใช้ประมาณค่า CBR  
เมื่อทราบค่าความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบการบดอัดหรือจากการประมาณ
ด้วยกราฟ Ohio’s  compaction curve 

3.   เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ความแน่นแห้งในสนาม และจ านวนเที่ยววิ่งของรถ
บดอัด 

4.   เพื่อน าเสนอขั้นตอนการบดอัดในสนามที่มีประสิทธิภาพ (ได้ความแน่นตามข้อก าหนด
และลดต้นทุนการบดอัด) 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยนีป้ระกอบด้วยสองส่วนหลัก: การเก็บรวมรวมผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ  และ
การเก็บรวบรวมผลดทสอบในสนาม  ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยผลทดสอบการ
กระจายขนาดของเม็ดดิน  ผลทดสอบการบดอัดดิน  และผลทดสอบ CBR  ดินตัวอย่างที่เก็บ
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รวบรวม  ได้แก่  ดินเม็ดละเอียด  ดินลูกรัง  และหินคลุก ข้อมูลผลการศึกษารวบรวมจากส านักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)  กรมทางหลวงชนบท  ซึ่งเป็นก ากับดูแลงานในพื้นที่ตอนกลางของ
ประเทศไทย  ดินเม็ดละเอียดถูกบดอัดด้วยพลังงานมาตรฐานของ Proctor  ในขณะที่ดินลูกรังและ
หินคลุกถูกบดอัดด้วยพลังงานสูงกว่ามาตรฐานของ Proctor  ผลทดสอบการบดอัดจะน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับ Ohio’s  compaction curve ผลทดสอบ CBR และผลดทดสอบการบดอัด  จะน ามา
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และความหนาแน่นแห้งสูงสุด ผลดทดสอบในสนาม
ประกอบด้วยความหนาแน่นแห้งในสนาม  ปริมาณความชื้นเหมาะสม  และจ านวนเที่ยวว่ิงของรถ
บดอัด  ความหนาแน่นแห้ง และปริมาณน้ าในสนามวัดโดยชุดตรวจวัดนิวเคลียร์ ผลทดสอบใน
สนามจะน ามาสร้าง ความเข้าใจถึงการพัฒนาความหนาแน่นแห้ง และจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด  
ข้อมูลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และในสนามจะน ามาวิเคราะห์ ร่วมกันเพื่อน าเสนอขั้นตอน
การบดอัดในสนามที่มีประสิทธิภาพ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้ Ohio’s compaction curve ในการประมาณ
ความแน่นแห้งและปริมาณความชื้นเหมาะสมของดินเม็ดละเอียด ดินลูกรัง และหิน
คลุก ที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ 

2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างCBR และความหนาแน่นแห้งสูงสุด ( ,maxd )ของดินเม็ด
ละเอียด ดินลูกรัง และหินคลุก ที่กระจายขนาดของเม็ดดิน ตามข้อก าหนดของกรมทาง
หลวงชนบท     

3. ทราบลักษณะการพัฒนาความหนาแน่นแห้งในสนามตามจ านวนเที่ยวว่ิงของรถบดอัด 
4. ได้ขั้นตอนการท างาน และควบคุมงานบดอัด ที่มีประสิทธิภาพ 
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บทที่  2 
ปริทัศน์  วรรณกรรม  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 บทน า 
  งานบดอัดดินเป็นงานก่อสร้างที่ส าคัญอีกงานหนึ่งในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค  เช่น         
การก่อสร้างคันดิน  (raised  embankment)  งานถมดินหลังก าแพงกันดิน  (backfill  behind  
retraining  wall)  บดอัดกลบดิน  (Backfilled  trench)  ตลอดจนงานเขื่อนดิน  (earth  dam)  ซึ่งการ
บดอัดดินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างมีความจ าเป็นอย่างมาก  ดังนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีการบดอัดดิน  การทดสอบในห้องปฏิบัติการ  และการทดสอบในสนามเพื่อ
ประกอบการออกแบบโครงสร้างดังกล่าว 

 
2.2 ทฤษฏีการบดอัดดินของ Proctor (1930)  

ทฤษฏีพื้นฐานการบดอัดดินส าหรับดินที่มีความเชื่อมแน่นได้ถูกสร้างความสัมพันธ์ขึ้นโดย 
R.R.Proctor (1930)  โดยเร่ิมต้นเมื่อมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ าใน Los Angeles และเขาได้
พัฒนาหลักการบดอัดดินโดยตีพิมพ์ในหนังสือ Engineering New-Record (proctor, 1933) แล้วน า
วิธีการทดสอบนี้ไปใช้ในห้องปฏิบัติการโดยเรียกวิธีการดังกล่าวว่า  Proctor Test  รูปที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1  ลักษณะทั่วไปของเส้นการบดอัดดิน (typical compaction curve) 
 

Proctor ได้กล่าวถึงกลไกของการเกิด เส้นการบดอัดดังแสดงในรูปที่  2.1ไว้ว่า  
ประสิทธิภาพของการบดอัดดินถูกก าหนดโดยแรงเสียดทานระหว่างเม็ดดิน  โดยแบ่งการบดอัดดิน
เป็น 2 ด้านคือ  ด้านแห้งและด้านเปียก  ส าหรับการบดอัดดินที่แห้งมากๆ ดินจะมีแรงเสียดทานที่สูง
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มาก  เนื่องจากแรงตึงผิวที่เกิดจากความชื้นคาพิลลาร่ี (Capillary Moisture)  ดังแสดงในรูปที่ 2.2  
เป็นผลให้การบดอัดดินท าได้ยาก  แต่เมื่อเติมน้ าเข้าไปในดินที่แห้งมากๆ น้ าจะไปลดแรงคาพิลลาร่ี
และเป็นผลให้แรงเสียดทานลดลงไปด้วย  ถ้าเติมน้ าเข้าไปอีกเร่ือยๆ จนน้ าไปสลายแรงเสียดทาน
ได้แล้ว  น้ าก็จะท าหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นท าให้เม็ดดินเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่  จนถึงปริมาณน้ าที่
เต็มช่องว่างในช่วงหนึ่งก็จะท าให้ดินมีความหนาแน่นแห้งสูงสุด  โดยเรียกจุดที่ดินมีความหนาแน่น
แห้งสูงสุดว่า  maximum  dry density และเรียกปริมาณความชื้นที่จุดนี้ว่า  optimum  moisture 
content  หลังจากจุดนี้  เมื่อเติมน้ าเข้าไปอีกจะท าให้ความหนาแน่นแห้งลดลง  ทั้งนี้เนื่องจากน้ าเข้า
ไปแทนที่เนื้อดิน  ท าให้เนื้อดินที่มีในปริมาตรที่เท่ากันลดลง  อีกทั้งเกิดจากความถ่วงจ าเพาะของ
น้ าน้อยกว่าดิน  ในขณะที่ความหนาแน่นเปียกมีค่าเพิ่มขึ้น  และเมื่อความชื้นในดินสูงมากๆ พบว่า
ดินจะอยู่ในสภาพอ่อนตัว  ซึ่งไม่อยู่ในสภาพที่สามารถรับน้ าหนักได้อีกต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.2  ผลของแรงตึงผิวที่ท าให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวปรากฏ (Apparent Cohesion)  
 ในดินเม็ดหยาบ 

 
2.3 ทฤษฏีการบดอัดดินของ  Hogentogler (1936) 

Hogentogler น าเสนอเส้นกราฟการบดอัดที่แตกต่างกับ Proctor กล่าวคือ  เขาได้น าเสนอ
เส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง (dry density)  กับปริมาณความชื้นในรูปของ
ปริมาณน้ าต่อปริมาตรรวม (molding moisture content: VW/V)  โดยลักษณะของเส้นกราฟแสดง
ด้วยเส้นตรง 4 เส้น  ดังแสดงในรูปที่ 2.3  ซึ่งสาเหตุที่เขาได้น าเสนอการพล็อตเส้นกราฟแบบนี้  

 

 

 

 

 

 

 



6 

เน่ืองจากเขาพบว่าน้ ามีบทบาทอยู่ 4 ส่วน  แบ่งได้เป็น 4 ช่วงที่มีผลท าให้ดินเกิดความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด  และท าให้โครงสร้างของดินบดอัดมีความแตกต่างกันโดยมีรายละเอียดแต่ละช่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.3  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้น 

 น าเสนอโดย  Hogentogler 
 

1. Hydration  Stage  เขากล่าวว่าในช่วงนี้น้ าจะถูกดูดซึมโดยอนุภาคของดินในลักษณะ
เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ห่อหุ้มอนุภาคดิน  ในลักษณะเดียวกับเมื่อพรมน้ าลงไปในดินแห้ง  
ในช่วงแรกอนุภาคดินจะดูดซึมน้ าทันทีเพื่อไปห่อหุ้มอนุภาคดินก่อน  โดยน้ า
ส่วนกลางที่จะท าหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นนั้นยังไม่มี 

2. Lubrication Stage  ในช่วงนี้น้ าจะมีบทบาทเป็นสารหล่อลื่น  เป็นผลให้ดินเกิดการ
จัดเรียงตัวกันใหม่ในลักษณะที่มวลดินมีความแน่นขึ้น  โดยยังคงมีอากาศอยู่ในมวล
ดินบางส่วน  นั่นหมายถึงความหนาแน่นแห้งมีค่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อถึงจุดปริมาณ
น้ าที่เหมาะสม  (optimum moisture content; OMC)  จะท าให้ค่าความหนาแน่นแห้งมี
ค่าสูงสุด (maximum dry density) 

3. Swelling Stage  ในช่วงนี้เกิดจากการเติมน้ าที่เกินปริมาณน้ าที่เหมาะสม  อากาศใน
ส่วนที่มีอยู่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากปริมาตรของมวลดินมีค่าน้อยอยู่แล้ว  
และอยู่ในสภาพที่แน่น  ซึ่งจะไม่ให้อากาศที่มีอยู่ออกไป  ดังนั้นเมื่อเติมน้ าเข้าไปอีก  
มวลดินจึงเกิดการบวมตัวในขณะที่ปริมาตรอากาศคงที่อากาศที่มีอยู่ออกไป  ดังนั้น
เมื่อเติมน้ าเข้าไปอีก  มวลดินจึงเกิดการบวมตัวในขณะที่ปริมาตรอากาศคงที่ 

 

 

 

 

 

 

 



7 

4. Saturation Stage  ในช่วงนี้  เมื่อเติมน้ าเข้าไปอีก  น้ าจะเข้าไปแทนที่อากาศในช่องว่าง
ที่เหลืออยู่ในมวลดิน  เป็นผลให้ระดับความอ่ิมตัว (degree  of saturation)  เพิ่มมากขึ้น  
และมีแนวโน้มเข้าใกล้เส้นอากาศเป็นศูนย์ (Zero Air Void; ZAV) 

ดังที่ Hogentogler  ได้อธิบายไว้ข้างต้น  มักจะประยุกต์ใช้โดยตรงกับดินเหนียวเป็นส่วน
ใหญ่เช่นเดียวกับ Proctor 
 
2.4 ทฤษฏีการบดอัดดินของ Buchanan (1942) 

เขาได้อธิบายเส้นกราฟการบดอัดของดินเม็ดหยาบ  โดยเขาพบว่า  นอกจากจุดที่มีความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดที่ปรากฏบนเส้นกราฟการบดอัดแล้ว  ก่อนถึงด้านแห้งของการบดอัดจะมีจุดที่
แสดงถึงค่าความหนาแน่นแห้งต่ าสุดดังแสดงในรูปที่ 2.4  ซึ่งเขาได้อธิบายถึงช่วงที่ดินมีความ
หนาแน่นแห้งลดลงจนถึงจุดที่มีค่าความหนาแน่นแห้งต่ าสุดว่า  ถ้าหากเร่ิมบดอัดดินเม็ดหยาบที่
แห้งมากๆ หรือดินที่มีปริมาณความชื้นเท่ากับศูนย์  เมื่อเติมน้ าเข้าไปในช่วงแรกจะท าให้ความ
หนาแน่นแห้งลดลงจนถึงจุดความหนาแน่นแห้งต่ าสุด  เมื่อเลยจุดนี้ไปก็จะเข้าสู่เส้นกราฟการบด
อัดปกติ  ซึ่งถ้าสังเกตจากเส้นกราฟพบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นแห้งที่จุดปริมาณความชื้น
เท่ากับศูนย์กับจุดที่ความหนาแน่นแห้งสูงสุด  จะมีช่วงความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย  และเขาได้
กล่าวในเชิงวิชาการไว้ว่า  ส าหรับกรณีของทรายที่มีความแห้งมากๆ เมื่อเติมน้ าในช่วงแรก  อนุภาค
ดินจะจับตัวกันด้วยแผ่นฟิล์มบางๆ ของน้ าในลักษณะคล้ายกระจุกของก้อนดินหรือทรายรอบตัว
เอง  ที่เรียกว่า  Arching Effect  ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดช่องว่างในมวลดินมากขึ้น  โดย Arching Effect 
จะพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ จนถึงจุดที่ความหนาแน่นแห้งต่ าสุด  ดังนั้นปฏิกิริยาของน้ าที่เติมในช่วงแรกๆ 
จะแตกต่างจากกรณีของ Hogentrogler และ Proctor เนื่องจากดินทรายไม่มีประจุลบ  ดังนั้นเมื่อเติม
น้ าจะเกิดแรงตึงผิวท าให้เกิดแรงยึดแน่นปรากฏ (apparent cohesion)  และเมื่อเติมน้ ามากขึ้น  
แผ่นฟิล์มจะมีความหนาขึ้น  มีผลท าให้ Arching Effect  ลดน้อยลงไป  เป็นผลให้แรงดึงดูดของแรง
ตึงผิวลดลงตามล าดับ  แล้วอนุภาคดินก็เร่ิมจัดเรียงตัวกันใหม่  และหลังจากนั้นก็จะเป็นไปตาม
ทฤษฏีที่ได้กล่าวไปแล้วแต่เขาได้ให้ความหมายของ OMC แตกต่างจากคนอ่ืน  กล่าวคือ  OMC คือ
น้ าที่มีอยู่พอดีในมวลดินบดอัดที่ท าให้ดินอยู่ในสภาพที่ไปสลายแรงตึงผิวพอดี  ที่ เรียกว่า 
neutralizes surface tension  และเมื่อมีพลังงานบดอัดมากระท า  จึงท าให้ทรายจัดเรียงตัวกันใหม่  
ท าให้ทรายแน่นขึ้น  จนสุดท้ายถึงจุดที่ความหนาแน่นแห้งสูงสุด  เมื่อน้ าสูงขึ้นเกิน OMC ดินก็จะ
อ่อนตัวลง  เป็นผลให้ความหนาแน่นแห้งลดลง  โดยสรุปแล้ว  ในการบดอัดดินทราย  การที่จะให้
ได้ความหนาแน่นแห้งค่อนข้างดี  คือช่วงที่ทรายแห้งมากๆ และช่วงความชื้นที่ค่อนไปทางด้าน
เปียกไปแล้ว 
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รูปที่ 2.4  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและปริมาณความชื้น 
 น าเสนอโดย Buchanan 

 
2.5 ทฤษฏีการบดอัดดินของ Hilf (1956) 

เขาได้น าเสนอแนวความคิดใหม่ โดยวางอยู่บนพื้นฐานของแรงดันน้ าในช่องว่าง (pore 
water pressure) และแรงดันอากาศในช่องว่าง (pore air pressure) ที่มีอยู่ในมวลดินที่บดอัด เขา
กล่าวไว้ว่า  ดินแห้งเป็นดินที่บดอัดได้ยาก  เนื่องจากภายในมวลดินมีแรงเสียดทานมากซึ่งเกิดจาก
แรงคาพิวลาร่ี   อย่างไรก็ตาม  ในช่วงที่ดินมีความแห้งมากๆ มวลดินจะมีช่องว่างอยู่มาก  การบดอัด
จึงไปไล่อากาศให้ออกไปได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อเติมน้ าเพิ่มขึ้นแรงตึงผิวก็จะลดลง  ท าให้แรงเสียด
ทานลดลงด้วย  โดยความแน่นจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตามปริมาณน้ าที่เติมเข้าไปจนกระทั่งถึง
ปริมาณน้ าที่เหมาะสม (OMC)  ก็จะได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด  (maximum dry density)  เขา
กล่าวว่า  ประสิทธิภาพที่น้อยลงไปจากการบดอัดเมื่อเติมน้ าเลยจุด OMC เนื่องจากอากาศถูกกัก
เอาไว้และเกิดการสะสมกันเป็นแรงดันอากาศในมวลดิน  เขาได้เสนอเส้นกราฟการบดอัดโดยการ
พล็อตความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนช่องว่าง  (void ratio; e)  และอัตราส่วนน้ าในช่องว่าง (water 
void ratio; ew)  ดังแสดงในรูปที่ 2.5 
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รูปที่  2.5  กราฟแสดงผลของการบดอัดดินน าเสนอโดย Hilf 

 
โดยพบว่า ที่จุด OMC  ค่าอัตราส่วนช่องว่างจะมีค่าน้อยที่สุด  โดยจุดเร่ิมต้นของเส้นกราฟ

เป็นจุดที่ค่าอัตราส่วนช่องว่างมาก  และมีค่าระดับความอ่ิมตัวน้อย  เมื่อบดอัดไปก็จะได้ค่า
อัตราส่วนช่องว่างที่น้อยที่สุด  ซึ่งจุดนี้สามารถจะหาค่าสัดส่วนของอากาศได้ด้วย  และพบว่าที่ค่า
ความหนาแน่นแห้งสูงสุด  ค่าระดับความอ่ิมตัวจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  วิธีของ Hilf  
ท าให้ง่ายต่อการหาค่าระดับความอิ่มตัวที่จุดต่างๆ บนเส้นกราฟการบดอัด  และสามารถหาปริมาณ
อากาศที่ความชื้นต่างๆ ได้ด้วย 
 
2.6 ทฤษฏีการบดอัดดินของ Lambe (1985) 

เขาได้เร่ิมน าผลจากการดูโครงสร้างภายในดินเปรียบเทียบกับความหนาแน่นแห้งของดินที่ 
บดอัด  โดยเขาสนใจว่าคุณสมบัติของดินที่บดอัดทางด้านเปียกและทางด้านแห้งมีความแตกต่างกัน
เกิดจากสาเหตุใด  เขาสังเกตจากปัจจัยหลายๆ อย่างพบว่า  ในความเป็นจริงแล้ว  การบดอัดใน
สนามไม่สามารถบดอัดดินให้ได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุด  ดังนั้นในการเติมน้ าจะมีช่วงหนึ่งที่เมื่อ
เติมน้ าเข้าไปในช่วงนี้แล้วคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมเป็นไปตามที่ต้องการ  แต่เมื่อเติมน้ าเกินช่วง
นี้ไปเป็นช่วงที่เขาไม่แนะน า  ซึ่งเขาให้เหตุผลจากการพิจารณาดูโครงสร้างภายในของดินเหนียว
พบว่า  ในช่วงการบดอัดดินทางด้านแห้ง  ลักษณะโครงสร้างของดินจับตัวกันเป็นกระจุก  โดยเมื่อ
พิจารณาที่ความชื้นเดียวกัน  การใช้พลังงานบดอัดต่ า  ความเป็นกระจุกของดินมีมาก  และจะ
น้อยลงเมื่อใช้พลังงานการบดอัดที่สูง  เป็นผลให้โครงสร้างของดินชิดกันมากขึ้นด้วย  เมื่อเติมน้ า
เข้าไปโดยที่พลังงานคงที่  สังเกตเห็นว่าโครงสร้างของดินแน่นขึ้น อัตราส่วนช่องว่างลดลง
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จนกระทั่งเกินจุด OMC ลักษณะการจัดเรียงตัวของโครงสร้างดินจะเป็นแบบขนานกันมากขึ้น  เมื่อ
ความชื้นยิ่งมากขึ้น  ความเป็นระเบียบของโครงสร้างดินก็ยิ่งมากขึ้นตาม  การที่โครงสร้างดิน
จัดเรียงตัวกันในแนวขนานถือว่าไม่ดี  เพราะว่าเป็นระนาบที่อ่อนแอที่สุด  โดยสรุปแล้วเขาพยายาม
ตอบค าถามว่าท าไมจุดที่มีความหนาแน่นแห้งเท่ากันแต่ปริมาณน้ าไม่เท่ากัน เมื่อเขาใช้กล้อง
จุลทรรศน์ส่องดูพบว่าการบดอัดดินในด้านแห้งมีผลท าให้โครงสร้างดินเป็นแบบระเกะระกะ 
(flocculated structure) ในทางตรงกันข้าม  เมื่อเติมน้ าเกินจุด OMC เป็นการบดอัดทางด้านเปียก  มี
ผลท าให้โครงสร้างดินเป็นแบบขนาน (dispersed structure)  ดังแสดงในรูปที่ 2.6  เมื่อพิจารณาที่
ความหนาแน่นแห้งเท่ากัน  โดยเปรียบเทียบดินบดอัดทางด้านแห้งกับดินบดอัดทางด้านเปียก  
พบว่า 

   ก าลังของดินสูงกว่า  เน่ืองจากความเครียด (strain)  ของดินต่ ากว่า 
   ค่าความซึมได้ของน้ าสูงกว่า  เน่ืองจากในมวลดินมีช่องว่างมากกว่า 
   มีการหดตัวน้อยกว่า  เน่ืองจากปริมาณน้ าในมวลดินมีน้อยกว่า 
   มีค่าการบวมตัวมากกว่า  เน่ืองจากมีช่องว่างที่น้ าสามารถสัมผัสกับพื้นผิวได้มากกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.6  ผลกระทบของการบดอัดดินที่มีต่อโครงสร้างดิน 

 
2.7 เส้นโค้งการบดอัดดิน  (compaction  curve) 

ทฤษฎีพื้นฐานที่น ามาใช้ในงานบดอัดดิน  คือ  สมการความสัมพันธ์ของหน่วยน้ าหนักดิน
แห้งกับระดับขั้นความอิ่มตัวด้วยน้ า   
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การบดอัดดินให้แน่นที่สุดในทางทฤษฎีคือ  การพยายามท าให้หน่วยน้ าหนักดินแห้งมาก

ที่สุด  ( dry  max)  ถ้าพิจารณาจากสมการที่  2.1  การที่ดินจะมีหน่วยน้ าหนักดินแห้งสูงสุดนั้น  
ดินจะต้องมีอัตราส่วนช่องว่างต่ าที่สุด  (e min )  และจากความสัมพันธ์ที่ว่า  e = wG s / Sr  การจะ
ควบคุมให ้ e min  นั้นจะต้องให้ดินมีค่า  Sr = 1  และ  w = w opt  (optimum  water  content)  กล่าวคือ 
1.  Sr = 1  หมายถึง  ดินจะต้องอยู่ในสภาพอิ่มตัวด้วยน้ า 
2.  w opt  หมายถึง  ปริมาณน้ าที่เหมาะสมที่ไม่แห้งจนเกินไป  (เพราะถ้าแห้งไปดินจะไม่อยู่ในสภาพ
อ่ิมตัวด้วยน้ า)  และไม่มากจนเกินไป  (เพราะจะท าให้อัตราส่วนช่องว่างมากขึ้น) 

ถ้าน าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าในมวลดิน  (แกนนอน)  มาเขียนกับหน่วยน้ าหนัก
ดินแห้ง  (แกนต้ัง)  ของการบดอัดดิน  ซึ่งเรียกว่าเส้นโค้งการบดอัดดิน  (Compaction  curve)  ดังรูป
ที่  2.7 
 

 
 

รูปที่  2.7  เส้นโค้งการบดอัดดิน  (compaction  curve) 
 

จากเส้นโค้งการบดอัดดินในรูปที่  2.7   พบว่าหน่วยน้ าหนักดินแห้งในตอนแรกจะมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณน้ าในมวลดินมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ท าให้หน่วยน้ าหนักดินแห้งสูงสุด   
(maximum  dry  unit  weight, ( dry  max)  และเรียกปริมาณน้ า  ณ  จุดนี้ว่า  ปริมาณน้ าเหมาะสม  
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(Optimum  water  content,  wopt )  และเมื่อปริมาณน้ าเพิ่มขึ้นมากกว่าจุดนี้จะท าให้หน่วยน้ าหนักดิน
แห้งลดลง 

ในทางปฏิบัติแล้ว  การที่จะบดอัดดินให้อยู่ในสภาพทางทฤษฎีนั้นเป็นไปได้ยาก  เพราะว่า
การบดอัดดินนอกจากจะขึ้นกับปริมาณน้ าแล้ว  ยังขึ้นกับระดับพลังงานกล  (Mechanical  energy)  
ที่กระท ากับดินที่บดอัดอีกด้วย  โดยพลังงานที่ให้กับดินขณะท าการบดอัดจะต้องมีค่าสูงเพียง
พอที่จะขับไล่ฟองอากาศให้ออกจากมวลดิน  จนท าให้ดินอยู่เข้าใกล้สภาวะไร้ช่องว่างอากาศ  (Zero  
air  voids)  จากรูปที่  2.7  เมื่อเพิ่มพลังงานการบดอัดดิน  จะพบว่าเส้นโค้งการบดอัดดินจะเคลื่อน
ตัวมาทิศทางบนซ้าย  โดยหน่วยน้ าหนักดินแห้งสูงสุด   จะมีค่ามากขึ้น  แต่ปริมาณน้ าที่เหมาะสม  
wopt  จะมีค่าลดลง   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเส้นโค้งการบดอัดดินจะถูกควบคุมด้วยเส้นไร้ช่องว่างอากาศ  
(Zero  air  voids  line)  เส้นโค้งการบดอัดดินจะไม่ตัดเส้นไร้ช่องว่างอากาศ   สมการเส้นไร้ช่องว่าง
อากาศจะหาได้จากสมการที่  2.1  และแทนค่า  Sr = 1  นั่นคือ 

 

Zero  air  void  line:   w
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2.7.1  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบดอัดดิน 
ดังได้อธิบายแล้วข้างต้นว่าปริมาณความชื้นในดินมีอิทธิพลอย่างมากต่อความหนาแน่นของ

ดินบดอัดนอกเหนือจากปริมาณความชื้นแล้ว  ยังมีปัจจัยอีกสองปัจจัย ซึ่งก็คือชนิดของดิน  และ
พลังงานในการบดอัด 

2.7.2  ชนิดของดิน 
ชนิดของดินในที่นี้ครอบคลุมถึง   การกระจายของเม็ดดิน  รูปร่างของเม็ดดินความ 

ถ่วงจ าเพาะของดินและปริมาณและชนิดของแร่ดินเหนียว 
Lee and Suedkamp (1972)  ศึกษากราฟการบดอัดดินของดินที่แตกต่างกัน 35 ชนิด  และ

พบว่ากราฟเหล่านั้นสามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ชนิดหลัก  ดังแสดงในรูปที่ 2.8  ชนิด A  เป็น
กราฟที่มีจุดยอดเพียงจุดเดียว  โดยทั่วไปมักพบในดินที่มีขีดจ ากัดเหลวประมาณร้อยละ 30-70  ชนิด 
B  คือกราฟที่มี 1 จุดยอด  และคร่ึงจุดยอด  ชนิด C คือกราฟที่มีสองจุดยอด  กราฟชนิด B และ C 
มักพบในดินที่มีขีดจ ากัดเหลวน้อยกว่าร้อยละ 30  ชนิด D  คือกราฟที่ไม่แสดงจุดยอดที่ชัดเจน  ดิน
ที่มีขีดจ ากัดเหลวมากกว่าร้อยละ 70  อาจแสดงลักษณะกราฟเป็นแบบชนิด C หรือ D  ซึ่งเป็น
ลักษณะกราฟที่ไม่ค่อยพบเห็น 
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ส าหรับการบดอัดดินเหนียว Horpibulsuk (2005) แสดงให้เห็นว่า  เส้นกราฟการบดอัด      
แปรผันอย่างมากกับขีดจ ากัดเหลว  ขีดจ ากัดเหลวยิ่งมาก  หน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดยิ่ งมีค่าน้อยลง  
ในขณะที่ปริมาณความชื้นเหมาะสมยิ่งมีค่ามากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 2.9  ซึ่งแสดงผลทดสอบ
การบดอัดของดินชนิดต่างๆ ที่พลังงานการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (modified proctor test)  
การที่ขีดจ ากัดเหลวมีอิทธิพลต่อเส้นกราฟการอัดตัวคายน้ า  เนื่องจากขีดจ ากัดเหลวเป็นพารามิเตอร์
ที่สะท้อนผลของแร่ดินเหนียวและของเหลวในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (pore fluid) 
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รูปที่ 2.8  เส้นโค้งการบดอัดดินของดินชนิดต่างๆ 
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รูปที่ 2.9  กราฟการบดอัดของดินเหนียวชนิดต่างๆ ที่พลังงานการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน 
 (Horpibulsuk et al., 2005) 
 

Gurtug and Sridharan (2002)  แสดงให้เห็นว่า ปริมาณความชื้นเหมาะสมและหน่วย
น้ าหนักแห้งสูงสุดของดินเม็ดละเอียด (fine-grained soil)  ที่บดอัดแบบวิธีมาตรฐาน (standard 
Proctor test)  มีความสัมพันธ์โดยตารางกับพิกัดพลาสติก  ดังนี้ 

 
OMC = 0.92PL        …..(2.3) 

 
d max = 0.98dPL        …..(2.4) 

 
เมื่อ dPL คือหน่วยน้ าหนักแห้งที่พิกัดพลาสติก  ค านวณโดยสมมติว่าพิกัดพลาสติกมีระดับ

ความอ่ิมตัวด้วยน้ า  เท่ากับร้อยละ 100 ความสัมพันธ์นี้ช่วยให้สามารถประมาณจุดเหมาะสม 
(Optimum point)  ได้อย่างทันที  เมื่อทราบค่าพิกัดอัตเตอร์เบิร์ก 

รูปที่ 2.4  แสดงอิทธิพลของชนิดของดินต่อลักษณะการบดอัด  กราฟการบดอัดมีลักษณะ
แบนส าหรับทรายที่มีขนาดสม่ าเสมอ (Uniformly graded sand)  ในทางตรงกันข้าม  ทรายที่มีขนาด
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คละดี (Well-graded sand) จะแสดงผลทดสอบที่มีจุดยอดอย่างเห็นได้ชัดส าหรับดินเม็ดละเอียดดิน 
ที่มีขีดจ ากัดเหลวสูง  จะมีหน่วยน้ าหนักแห้งต่ า  และปริมาณความชื้นเหมาะสมสูง  ดินตะกอนจะ
แสดงกราฟที่เห็นจุดยอดได้ชัดเจน  ขณะที่กราฟการบดอัดดินเหนียวจะมีลักษณะแบน  ดินตะกอน
เป็นดินที่ไวต่อปริมาณความชื้น กล่าวคือส าหรับพลังการบดอัดค่าหนึ่ง ปริมาณความชื้นที่
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างมากต่อหน่วยน้ าหนักแห้ง ส่วนดินเหนียวเป็นดินที่ไวต่อ
พลังงาน  การเปลี่ยนแปลงพลังงานการบดอัดเพียงเล็กน้อยมีผลกระทบต่อหน่วยน้ าหนักแห้งอย่าง
มาก 
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รูปที่ 2.10  อิทธิพลของชนิดดินต่อการบดอัดแบบมาตรฐาน (Johnson and Sallberg. 1960) 
 

2.8 พลังงานการบดอัด 
พลังงานการบดอัดต่อปริมาตร 1 หน่วย (E)  สามารถค านวณได้ดังนี้ 

 

            .....(2.5) 
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เมื่อ NB  =  จ านวนการตกกระทบของค้อนใน 1 ชั้น  (number of blows per layer) 
 NL  =  จ านวนชั้นของการบดอัด (number of layers) 
 W    =  น้ าหนักของค้อน (weight of hammer) 
 H    =  ระยะตกกระทบของค้อน (height of drop of hammer) 
 
ดังนั้น  พลังงานการบดอัดต่อปริมาตร 1 หน่วย  ในแบบหล่อขนาด 4 นิ้ว  ส าหรับการบดอัดแบบ
มาตรฐาน (Est)  และแบบสูงกว่ามาตรฐาน  (Emod)  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้าพลังงานการบดอัดเปลี่ยนไป  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและหน่วย
น้ าหนักแห้งจะเปลี่ยนแปลงด้วย  รูปที่ 2.11  แสดงผลทดสอบการบดอัดของดินลูกรัง  จังหวัด
เพชรบูรณ์  ที่พลังงานบดอัดต่างๆ ดินลูกรังประกอบด้วยกรวดเป็นมวลหลักในปริมาณร้อยละ 70  
ส่วนที่เหลือเป็นทราย  ดินตะกอน  และดินเหนียว  ดินน้ีจัดอยู่ในกลุ่ม SC โดยการจ าแนกตามระบบ 
Unified (USCS) 
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รูปที่ 2.11  อิทธิพลของพลังงานบดอัดต่อกราฟการบดอัดของดินลูกรัง (Horpibulsuk et al., 2004) 
 

จากรูปที่ 2.11  เราสามารถสรุปได้ว่า 
1. หน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดมีค่าเพิ่มขึ้นตามพลังงานการบดอัดที่เพิ่มขึ้น 
2. ปริมาณความชื้นเหมาะสมมีค่าลดลงตามการเพิ่มของพลังงานการบดอัด 

 
2.9 การบดอัดและคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม 

ในกรณีของดินเหนียว  การเพิ่มขึ้นของปริมาณความชื้นส่งผลให้ความสามารถในการไหล
ซึมลดลงในด้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสม (dry side of optimum moisture content)      
และสัมประสิทธิ์การซึมผ่านจะมีค่ามากขึ้นในด้านเปียกของปริมาณความชื้นเหมาะสม   ดังแสดง
ในรูปที่ 2.12  นอกจากนี้  การเพิ่มขึ้นของพลังงานการบดอัดจะช่วยลดสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน   
ของน้ า  เพราะเป็นการช่วยเพิ่มความหนาแน่นแห้งสูงสุด 

เพื่อความเข้าใจถึงลักษณะการอัดตัวคายน้ าของดินบดอัด  ผู้เขียนได้ท าการบดอัดดินเหนียว
ปนดินตะกอน  ที่เก็บจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และน าเสนอผลทดสอบดังรูปที่ 2.13  ซึ่ง
แสดงอิทธิพลของปริมาณความชื้นที่ท าการบดอัดต่อการทรุดตัวของดินเหนียวปนดินตะกอนบดอัด
สองตัวอย่างที่มีหน่วยน้ าหนักแห้งเท่ากัน (ร้อยละ 95 ของหน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุด)  ตัวอย่างหนึ่ง
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บดอัดทีด่้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสม  อีกตัวอย่างบดอัดที่ด้านเปียกของปริมาณความชื้น
เหมาะสม  จากผลทดสอบพบว่าดินที่บดอัดด้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสมมีความสามารถ
ต้านการทรุดตัวมากกว่า  ดังจะเห็นได้จากความชันของกราฟมีค่าน้อยกว่า  นอกจากนี้  ดินที่บดอัดที่
ด้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสมยังมีค่าความเค้นคราก (y)  สูงกว่า  แต่อย่างไรก็ตาม  ดิน
บดอัดที่ด้านแห้งจะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอย่างมาก  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความชื้น  และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น (Expansive due to 
wetting)  ในขณะที่  ดินบดอัดด้านเปียกของปริมาณความชื้นเหมาะสม  จะเกิดการอัดตัวเมื่อ
ปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น  แต่อิทธิพลของการเพิ่มปริมาณความชื้นมีน้อยมาก  เนื่องจากดินบดอัด
ด้านเปียกมีระดับความอิ่มตัวด้วยน้ าใกล้เคียง ร้อยละ 100  ดังแสดงในรูปที่  2.13b 
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รูปที่ 2.12  การทดสอบความซึมผ่านได้และการบดอัดดิน Siburua (Lambe, 1962) 
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        (a)         (b) 

 
รูปที่ 2.13  ลักษณะการอัดตัวของดินตะกอนปนดินเหนียวบดอัดที่ด้านแห้งและด้านเปียกของ

ปริมาณ ความชื้นเหมาะสม (b) การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความชื้น (สุขสันต์ิ, 2545) 

 
อิทธิพลของปริมาณความชื้น ต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของดินบดอัด

จะมีความแตกต่างกันตามแต่ชนิดของดิน  (ดูรูปที่ 2.14 และ 2.15) ส าหรับดินเม็ดละเอียด (รูปที่ 
2.14)  ดินตัวอย่างที่บดอัดที่ด้านแห้งจะมีก าลังอัดเพิ่มขึ้นตามปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้น และมี
ค่าสูงสุดที่ปริมาณความชื้นเหมาะสม  นอกจากนี้ดินบดอัดด้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสม
จะมีค่าความเครียดที่จุดวิบัติต่ ากว่าดินตัวอย่างที่บดอัดที่ด้านเปียก ดินตัวอย่างที่บดอัดที่ด้านเปียก
ของปริมาณความชื้นเหมาะสม จะแสดงพฤติกรรมเป็นแบบเหนียว (Ductile) 

ส าหรับดินเม็ดหยาบ (รูปที่ 2.15) ก าลังอัดแกนเดียวของดินบดอัดด้านแห้งของปริมาณ
ความชื้นเหมาะสมมีแนวโน้มที่ จะมีคุณสมบัติแบบแตกง่าย  (Brittle) มากกว่าด้านเปียก   
เช่นเดียวกับดินเม็ดละเอียดแต่ก าลังอัดแกนเดียวของดินเม็ดหยาบที่ด้านแห้งมีค่าลดลงตามปริมาณ
ความชื้นที่เพิ่มขึ้น  และมีค่ามากที่สุดปริมาณความชื้นน้อยกว่าปริมาณความชื้นเหมาะสม 
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รูปที่ 2.14  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของดินเหนียวปนดินตะกอนบดอัด  

                           (สุขสันต์ 2545) 
 

 
รูปที่ 2.15  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของดินลูกรังบดอัด 
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2.10 ปรัชญาการบดอัดงานเข่ือนและงานถนน 
ส าหรับดินฐานราก (ดินเดิม)  ที่มีก าลังต้านทานแรงเฉือนสูง  และมีการอัดตัวต่ า  ควรท า

การบดอัดดินถมที่ด้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสม  ในการบดอัดแบบนี้  นอกจากความดัน
น้ าส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบดอัดจะมีค่าต่ าแล้ว  ก าลังต้านทานแรงเฉือนรวมทั้งสติฟเนส 
(Stiffness)  ของดินบดอัดจะมีค่าสูง 

ในพื้นที่ที่ดินฐานรากเป็นดินอ่อนควรท าการบดอัดดินถมที่ด้านเปียกของปริมาณความชื้น
เหมาะสมถึงแม้ว่าการบดอัดแบบนี้จะก่อให้เกิดความดันน้ าส่วนเกินที่มาก และดินบดอัดมีก าลัง
ต้านทาน แรงเฉือนที่ค่อนข้างต่ า  แต่ดินบดอัดจะมีความยืดหยุ่นสูง  และสามารถต้านทานการทรุดตัว
ที่แตกต่าง (Differential settlement)   ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากการทรุดตัวอย่างมากของดินฐานราก 

ส าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกักน้ า  ควรบดอัดดินถมที่ด้านเปียกของปริมาณความชื้น
เหมาะสมเนื่องจากดินบดอัดมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านต่ า  และมีค่าก าลังต้านทานแรงเฉือนต่ า  
ดังนั้นสามารถป้องกันการลดลงของก าลังต้านทานแรงเฉือนและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอัน
เน่ืองจากดินอ่ิมตัวด้วยน้ า (Strength reduction and volume change due to wetting) 
 
2.11 การท านายกราฟการบดอัด 
 การท านายกราฟการบดอัดเร่ิมต้นคร้ังแรกโดย Joslin (1959)  ซึ่งเป็นผู้สร้างกราฟการบดอัด
ดินที่พลังงานการบดอัดแบบมาตรฐานจ านวน 26 กราฟ  และให้ชื่อว่ากราฟ Ohio (Ohio curves)  ดัง
แสดงในรูปที่ 2.16  กราฟเหล่านี้สร้างขึ้นจากการรวบรวมผลทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐานของ
ดินชนิดต่างๆ จ านวนมาก  ในมลรัฐ Ohio  กราฟ Ohio นี้มีประโยชน์ในการประมาณกราฟการบด
อัดของดินชนิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อทราบผลทดสอบของปริมาณความชื้นและหน่วยน้ าหนัก
แห้งค่าหนึ่ง  แต่การประมาณนี้ท าได้เพียงแค่ที่พลังงานการบดอัดแบบมาตรฐาน 
 Nagaraj et al. (2006) ได้น าเสนอแบบจ าลองโพรงระหว่างอนุภาคดินอุดมคติส าหรับการ
ท านายกราฟการบดอัดดินเม็ดละเอียดภายใต้พลังงานการบดอัดต่างๆ (รูปที่ 2.17)  โดยกล่าวว่า
ทางด้านแห้งของปริมาณความชื้นเหมาะสม  สถานะของน้ า (Water phase) และอากาศ (Air phase) 
ในมวลดินบดอัดจะมีความต่อเนื่อง  จุดเชื่อมต่อระหว่างอากาศและน้ าที่เกิดขึ้นเนื่องจากความโค้ง
ผิวน้ า (Meniscus) จะเชื่อมต่อโพรงระหว่างกลุ่มอนุภาคดินเหนียว   เมื่อระดับความอ่ิมตัวด้วยน้ า
เพิ่มขึ้น  ความต่อเนื่องของอากาศ (Air phase) จะลดลงจนในที่สุดอากาศจะก่อตัวเป็นฟองอากาศ 
(Air bubble)  จากแบบจ าลองดังกล่าว  Nagaraj et al. (2006) ได้เสนอพารามิเตอร์สถานะสองตัว 
(w/S0.5 และ w/S2) ส าหรับดินเม็ดละเอียดที่บดอัดทางด้านแห้งและด้านเปียกของปริมาณความชื้น
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เหมาะสม  และกล่าวว่าที่พลังงานการบดอัดค่าหนึ่ง  แม้ว่าปริมาณความชื้นจะเปลี่ยนแปลงตาม
ระดับความอิ่มตัวด้วยน้ า  แต่พารามิเตอร์สถานะจะมีค่าคงที่ 

 
รูปที่ 2.16 กราฟการบดอัด Ohio (ปรับปรุงจาก Joslin, 1959) 

 

 
รูปที่ 2.17 แบบจ าลองโครงสร้างดินบดอัด (Nagaraj et al., 2006) 
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Horpibulsuk et al. (2008a และ 2009a) ได้ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะกราฟการบดอัดของ
ดินเม็ดละเอียด 9 ชนิด  ซึ่งครอบคลุมดินที่มีระดับการบวมตัวและสภาพความเป็นพลาสติกตั้งแต่ต่ า
จนถึงสูง (FSR = 0.2 ถึง 2.1, LL = 39.7 ถึง 256.3%  และ PL = 6.1 ถึง 48.2%)  และดินเม็ดหยาบ 16 
ชนิด  ซึ่งครอบคลุมดินทั้งหมดที่จ าแนกด้วยระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System, 
USCS)  พวกเขาพบว่าพารามิเตอร์สถานะที่เสนอโดย Nagaraj et al. (2006) ไม่สามารถใช้ได้กับดิน
ทุกชนิด  จึงได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและระดับความอ่ิมตัวด้วยน้ าที่พลังงาน
การบดอัดค่าหนึ่งในฟังก์ชันพาวเวอร์  ดังนี้ 
 

dB

dw A S    ส าหรับการบดอัดด้านแห้ง  …..(2.10) 
wB

ww A S    ส าหรับการบดอัดด้านเปียก  …..(2.11) 
 
เมื่อ  Ad, Bd, Aw, และ Bw คือค่าคงที่  ปริมาณความชื้นและระดับความอ่ิมตัวด้วยน้ ามีหน่วยเป็นร้อย
ละและจุดทศนิยม  ตามล าดับ 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายผลทดสอบในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี  
ดังแสดงในรูปที่ 2.16  ส าหรับดินเหนียวปนดินตะกอน (Silty clay)  และรูปที่ 2.17  ส าหรับกรวดที่
มีความคละดี (Well-graded gravel)  จากความสัมพันธ์นี้  Horpibulsuk et al. (2008a) ได้เสนอ
วิธีการประมาณระดับความอิ่มตัวด้วยน้ าที่จุดเหมาะสม (Optimum degree of saturation, ODS) แบบ
ใหม่  โดยนิยามว่าเป็นจุดตัดระหว่างสมการที่ (2.10)  และ (2.11) 
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รูปที่ 2.18 (a)  กราฟการบดอัด  (b) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและระดับความอิ่มตัว 

 ด้วยน้ าของดินเหนียวปนดินตะกอน (Horpibulsuk et al., 2008a) 
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      (a)                                                                                                       (b)  

รูปที่ 2.19   (a) กราฟการบดอัด  (b) ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและระดับความอิ่มตัว 
 ด้วยน้ าของกรวดที่ขนาดคละดี (Horpibulsuk et al., 2009a) 

 

ถึงแม้ว่าลักษณะกราฟการบดอัดแปรผันตามชนิดของดิน (ยกตัวอย่างเช่น  ดินตะกอนมี
ความไวตัวต่อปริมาณความชื้น  และดินเหนียวมีความไวตัวต่อพลังงานการบดอัด  เป็นต้น)  แต่
พารามิเตอร์ Ad, Bd, Aw, และ Bw สามารถอธิบายลักษณะกราฟการบดอัดของดินชนิดต่างๆ ได้  ดัง
แสดงในรูปที่ 2.18 และ 2.19  ส าหรับ Bd และ Bw ค่าหนึ่ง  เมื่อ Ad และ Aw มีค่าลดลง หน่วยน้ าหนัก
แห้งสูงสุดจะมีค่าเพิ่มขึ้น (ปริมาณความชื้นเหมาะสมจะมีค่าลดลง) (รูปที่ 2.18)  พารามิเตอร์ Bd 
และ Bw เป็นตัวควบคุมระดับความไวตัวต่อน้ า (ความชันของกราฟการบดอัด) ทางด้านแห้งและ
ด้านเปียก  ตามล าดับ  ระดับความไวตัวต่อน้ ามีค่าสูงขึ้น  เมื่อ Bd มีค่าลดลง  และ Bw มีค่าสูงขึ้น (รูป
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ที่ 2.19)  ความชันของกราฟการบดอัดจะมีค่าเท่ากับศูนย์ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของหน่วยน้ าหนัก
แห้งกับปริมาณความชื้น) เมื่อ Bd และ Bw มีค่าเท่ากับ 1.0 

จากผลทดสอบการบดอัดดินเม็ดหยาบและดินเม็ดละเอียดหลายชนิด  Horpibulsuk et al. 
(2008a และ 2009a) สรุปว่าส าหรับดินชนิดหนึ่ง  Ad และ Aw มีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของพลังงาน
การบดอัด  ขณะที่ Bd และ Bw มีค่าประมาณคงที่ส าหรับทุกพลังงานการบดอัด (ไม่แปรผันตาม
พลังงานการบดอัด) (ดังแสดงในรูปที่ 2.16 และ 2.17)  Bd มีค่าประมาณ 0.70 ถึง 0.86  ส าหรับดิน
เม็ดละเอียด  และประมาณ 0.62 ถึง 0.74  ส าหรับดินเม็ดหยาบ  Bw มีค่าประมาณ 1.50 ถึง 2.72  
ส าหรับดินเม็ดละเอียด  และประมาณ 1.53 ถึง 2.35  ส าหรับดินเม็ดหยาบ  ซึ่งแตกต่างจาก
ผลงานวิจัยของ Nagaraj et al. (2006) (สมมติว่า Bd = 0.5 และ Bw = 2.0)   

 

 
รูปที่ 2.20  อิทธิพลของ Ad และ Aw ต่อกราฟการบดอัด (Horpibulsuk et al., 2008a) 
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รูปที่ 2.21  อิทธิพลของ Bd และ Bw ต่อกราฟการบดอัด (Horpibulsuk et al., 2008a) 

 
แม้ว่าพารามิเตอร์ Ad, Bd, Aw และ Bw จะมีความแตกต่างกันตามแต่ชนิดของดิน  แต่

อัตราส่วนระหว่าง Ad/Adst และ Aw/Awst ที่แต่ละพลังงานการบดอัด (เมื่อ Adst และ Awst คือค่าของ Ad 
และ Aw ที่พลังงานการบดอัดแบบมาตรฐาน  ตามล าดับ) มีค่าประมาณเกือบคงที่ส าหรับทุกดิน  และ
มีค่าเพิ่มขึ้นตามพลังงานการบดอัด (Horpibulsuk et al., 2009a)  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาสมการที่ (2.10) 
และ (2.11) จะพบว่าอัตราส่วนปริมาณความชื้นเหมาะสม (OWC/OWCst) จะมีค่าแปรผันตาม
พลังงานการบดอัด  และเป็นค่าคงที่ส าหรับดินบดอัดทุกชนิด  เพราะ Bd และ Bw มีค่าประมาณคงที่
ส าหรับทุกพลังงานการบดอัด  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนปริมาณความชื้นเหมาะสมและ
พลังงานการบดอัดแสดงได้ดังรูปที่ 2.20  ความสัมพันธ์นี้เป็นเอกภาพส าหรับทั้งดินเม็ดละเอียดและ
ดินเม็ดหยาบบดอัด  และสามารถแสดงด้วยสมการดังนี้ 
 

2.01 0.37log
st

OWC
E

OWC
                          …..(2.12) 

 
สมการนี้สามารถประมาณปริมาณความชื้นเหมาะสมของดินชนิดต่างๆ ที่พลังงานการบด

อัดใดๆ ได้  เพียงแค่ทราบปริมาณความชื้นเหมาะสมของดินนั้นที่พลังงานการบดอัดแบบมาตรฐาน  
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หน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดสามารถประมาณได้โดยสมมติว่าระดับความอ่ิมตัวด้วยน้ าที่พลังงานการ
บดอัดต่างๆ มีค่าเท่ากัน  

 
รูปที่ 2.22  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นเหมาะสม  อัตราส่วนปริมาณความชื้นเหมาะสม   

 และพลังงานการบดอัด (Horpibulsuk et al, 2009a) 
  

โดยอาศัยสมการพาวเวอร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและระดับความอ่ิมตัว
ด้วย (สมการที่ (2.10) และ (2.11)) และสมการอัตราส่วนปริมาณความชื้นเหมาะสม (สมการที่ 
(2.12)  การท านายกราฟการบดอัดที่พลังงานการบดอัดใดๆ จากผลทดสอบการบดอัดที่พลังงานการ
บดอัดค่าหนึ่งสามารถสรุปได้เป็นขั้นตอนดังน้ี  

1. จากข้อมูลกราฟการบดอัด  ที่พลังงานการบดอัดค่าหนึ่ง  หาค่า Ad, Bd, Aw และ Bw และ
จุดเหมาะสม ( dmax, OWC และ ODS) 
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2. จากค่า OWC และ ODS ที่ค านวณได้จากขั้นตอนที่ 1)  หาค่า OWCst จากสมการ (2.12) 
และประมาณค่า ( dmax)st โดยสมมติว่า ODS มีค่าคงที่ส าหรับทุกพลังงานการบดอัด 

3. หาค่าจุดเหมาะสม ( dmax, OWC) ส าหรับพลังงานที่ต้องการ  โดยการแทนค่า OWCst 
ในสมการที่ (2.12) 

4. หาค่า Ad และ Aw ที่พลังงานการบดอัดที่ต้องการ  จากสมการที่ (2.13) และ (2.14) 
 

d
d B

OWC
A

ODS
       …..(2.13) 

w
w B

OWC
A

ODS
             …..(2.14) 

 
5. หาค่าปริมาณความชื้น (w) ทางด้านแห้งและด้านเปียกของปริมาณความชื้นเหมาะสม 

ที่ระดับความอ่ิมตัวด้วยน้ าค่าต่างๆ โดยอาศัยสมการที่  (2.10) และ (2.11)  ตามล าดับ  
และหาค่าหน่วยน้ าหนักแห้ง ( d) 

6. วาดเส้นกราฟการบดอัดดินทางด้านแห้งและด้านเปียกของปริมาณความชื้นเหมาะสม  
โดยการต่อเส้นเชื่อมจุด ( d, w) ที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 

รูปที่ 2.21 ถึง 2.25 แสดงกราฟการบดอัดของดินเม็ดละเอียดและดินเม็ดหยาบที่รวบรวม
จากผลงานวิจัยในอดีต  จะเห็นได้ว่ากราฟการบดอัดดินที่ได้จากการท านายมีความสอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับผลการทดสอบจริงมาก  ซึ่งเป็นการแสดงความแม่นย าของวิธีการท านายกราฟการบด
อัดที่น าเสนอ  เมื่อใช้กราฟการบดอัดของ Ohio เป็นกราฟอ้างอิงส าหรับดินเม็ดละเอียดและดินเม็ด
หยาบที่บดอัดด้วยพลังงานการบดอัดแบบมาตรฐาน (592.5 กิโลจูลต่อลูกบาศก์เมตร)  กราฟการบด
อัดที่พลังงานใดๆ สามารถสร้างขึ้นได้ตามขั้นตอนที่น าเสนอข้างต้น  กราฟที่สร้างขึ้นนี้เรียกว่า
กราฟการบดอัดของ Ohio ปรับปรุง (Modified Ohio’s compaction curves)  รูปที่ 2.26 และ 2.28 
แสดงกราฟการบดอัดของ Ohio ปรับปรุง  ส าหรับพลังงานการบดอัดเท่ากับ 296.3, 1346.6 และ 
2693.3 กิโลจูลต่อลูกบาศก์เมตร  ตามล าดับ  กราฟเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการท านายกราฟ
การบดอัดที่พลังงานที่ต้องการโดยอาศัยเพียงแค่หนึ่งผลทดสอบของปริมาณความชื้นและหน่วย
น้ าหนักแห้ง 
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รูปที่ 2.23  เส้นกราฟการบดอัดดินที่ได้จากผลทดสอบและการท านายของดินเหนียว  

  (ข้อมูลจาก Proctor, 1948) (Horpibuksuk et al., 2008a) 

 
รูปที่ 2.24  เส้นกราฟการบดอัดดินที่ได้จากผลทดสอบและการท านายของ Red earth 
 (ข้อมูลจาก US Army Crops of Engineers, 1970) (Horpibusluk et al., 2008a) 
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รูปที่ 2.25  เส้นกราฟการบดอัดดินที่ได้จากผลทดสอบและการท านายของดินเหนียวปนดินตะกอน 
 (ข้อมูลจาก Turnbull and Foster, 1956) (Horpibulsuk et al., 2008a) 

 
รูปที่ 2.26  เส้นกราฟการบดอัดดินที่ได้จากผลทดสอบและการท านายของดินลูกรัง 

 (ข้อมูลจาก Horpibulsuk et al., 2004c) (Horpibulsuk et al., 2009a) 
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รูปที่ 2.27  เส้นกราฟการบดอัดดินที่ได้จากผลทดสอบและการท านายของกรวดปนดินเหนียว 

 (ข้อมูลจาก Ruenkrairergsa, 1982) (Horpibulsuk et al., 2009a) 

 
รูปที่ 2.28  กราฟ Ohio ปรับปรุงส าหรับพลังงานการบดอัดเท่ากับ 296.3 กิโลจูลต่อลูกบาศก์เมตร 

  (Horpibulsuk et al., 2008a) 
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รูปที่ 2.29  กราฟ Ohio ปรับปรุงส าหรับพลังงานการบดอัดเท่ากับ 1346.6 กิโลจูลต่อลูกบาศก์เมตร  

 (Horpibulsuk et al., 2008a) 

 
รูปที่ 2.30  กราฟ Ohio ปรับปรุงส าหรับพลังงานการบดอัดเท่ากับ 2693.3 กิโลจูลต่อลูกบาศก์เมตร  

 (Horpibulsuk et al., 2008a) 
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2.12 มาตรฐานวัสดุถมคันทาง (Embankment : Material)  (มทช.201-2545) 
2.12.1 ขอบข่าย 
วัสดุถมคันทาง  หมายถึง  วัสดุที่ได้จากบ่อยืมข้างทาง  ถนนเดิน  หรือที่อ่ืนๆ แล้วน ามาใช้

ก่อสร้างคันทาง 
2.12.2 คุณสมบัติวัสดุคันทางประเภทวัสดุดินทั่วไป (Soil) 

 เป็นวัสดุปราศจากรากไม้  ใบไม้หรือวัสดุอินทรีย์  ซึ่งเป็นสารผุพังปนอยู่ อัน
อาจจะท าให้  เกิดการยุบตัวเสียหายในอนาคต 

 ค่า  ซี.บี.อาร์.  จากห้องทดลอง  (Lab. C.B.R.)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  4 ที่ร้อยละ 95 
ของค่าความแน่นแห้งสูงสุดแบบมาตรฐาน  (Standard  Proctor  Density) ตาม  
มทช.(ท) 501.3 : วิธีการทดสอบเพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) หรือไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแบบ 

  มีค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ 4 ตาม มทช.(ท) 501.3 : วิธีการ
ทดสอบเพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์  (C.B.R.) 

 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
 

2.13 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร (มทช.206-2554) 
2.13.1 ขอบข่าย 
วัสดุลูกรังชนิดท าผิวจราจร  หมายถึง  ลูกรัง  หรือ  soil  aggregate  ซึ่งน ามาเสริมบนชั้น

รองพื้นทางเพื่อใช้เป็นผิวจราจร 
2.13.2 คุณสมบัติ 

 ปราศจากก้อนดินเหนียว  (clay  lump)  shale  รากไม้  หรือวัชพืชอ่ืน ๆ 
 ขนาดวัสดุใหญ่สุดต้องไม่โตกว่า  5  เซนติเมตร 
 ขนาดผ่านตะแกรงเบอร์  200  ไม่มากกว่า  2/3  ของขนาดผ่านตะแกรง  เบอร์  40 
 ค่าขีดเหลว  (liquid  limit)  ไม่มากกว่าร้อยละ  35 
 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก  (plasticity  index)  อยู่ในระหว่างร้อยละ  4-11 
 ค่าจ านวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ  (percentage  of  wear)  ไม่มากกว่า  60 
 ค่า  ซี.บี.อาร์.  จากห้องทดลอง  (lab. c.b.r.)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  หรือไม่น้อย

กว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ 
 มีมวลคละผ่านตะแกรง  ดังตารางข้างล่างนี้ 
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ตารางที่  2.1  ขนาดคละของวัสดุรองพื้นทางลูกรัง 
ขนาดของ
ตะแกรง 
มาตรฐาน 

น้ าหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

ชนิด  ก. ชนิด  ข. ชนิด  ค. ชนิด  ง. 

2” 
1” 

3/8” 
เบอร์  4 
เบอร์  10 
เบอร์  40 
เบอร์  200 

- 
100 
50-85 
25-65 
25-50 
15-30 
8-15 

- 
100 

60-100 
50-85 
40-70 
25-45 
8-25 

- 
100 

- 
55-100 
40-100 
20-50 
8-20 

- 
100 

- 
70-100 
55-100 
30-70 
8-25 

 
2.14 มาตรฐานวัสดุพื้นทางชนิดหินคลุก  (Crushed  rock  soil  aggregate  type  base) (มทช.203- 
        2545)   

2.14.1 ขอบข่าย 
วัสดุพื้นทางชนิดหินคลุก  หมายถึง  วัสดุซึ่งมีขนาดคละกันสม่ าเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก  

น ามาเสริมบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นคันทาง 
2.14.2 คุณสมบัติ 

 ปราศจากก้อนดินเหนียว  (clay lump) วัสดุจ าพวกเซล (shale) รากไม้ หรือ
วัชพืช   อื่นๆ 

 มีอัตราส่วนคละสม่ าเสมอประกอบด้วยส่วนหยาบและส่วนละเอียด 
 ส่วนหยาบต้องเป็นหินโม่ 
 ส่วนละเอียดเป็นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหยาบ  หากมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ

ส่วนละเอียดชนิดอ่ืนเจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรมทางหลวงชนบทก่อน 

 ค่าขีดเหลว  (liquid  limit)  ไม่มากกว่าร้อยละ  25 
 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก  (plasticity index)  ไม่มากกว่าร้อยละ  6 
 ค่าจ านวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (percentage of wear) ไม่มากกว่าร้อยละ 

40 
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 ค่า  ซี.บี.อาร์  จากห้องทดลอง  (Lab  C.B.R.)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ที่ร้อยละ  
95  ของค่าความแน่งแห้งสูงสุดแบบสูงกว่ามาตรฐาน  (Modified  proctor  
density)  ตาม  มทช.(ท) 501.3 : วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าซี.บี.อาร์  (C.B.R.)  
หรือไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

 มีมวลคละผ่านตะแกรง  ดังตารางข่างล่างนี้ 
 
ตารางที่  2.2  ขนาดคละของวัสดุพื้นทางชนิดหินคลุก 

ขนาดของ
ตะแกรง 
มาตรฐาน 

น้ าหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

ชนิด  ก. ชนิด  ข. ชนิด  ค. 

2  นิ้ว 
1  นิ้ว 
3./8  นิ้ว 
เบอร์  4 
เบอร์  10 
เบอร์  40 
เบอร์  200 

100 
- 

30-65 
25-55 
15-40 
8-20 
2-8 

100 
79-95 
40-75 
30-60 
20-45 
15-30 
5-20 

- 
100 
50-85 
35-65 
25-50 
15-30 
5-15 

 
2.15 วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว  (liquid : L.L)  (มทช.(ท) 501.5-2545) 

2.15.1 ขอบข่าย 
วิธีการทดสอบนี้เป็นการหาค่าขีดเหลวของดิน 
2.15.2 นิยาม 
ขีดเหลวของดินคือ  ปริมาณน้ าเป็นร้อยละที่ผสมอยู่ในดิน  ซึ่งพอเหมาะที่ท าให้ดินเปลี่ยน

จากภาวะพลาสติก  (plastic)  มาเป็นภาวะเหลว  (liquid)  โดยเปรียบเทียบกับน้ าหนักของเนื้อดินนั้น
เมื่ออบแห้ง 

2.15.3 วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 ถ้วยกระเบื้องเคลือบหรือถ้วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  115  มม.  (4 1/2 นิ้ว) 
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 ใบพายกวนดิน  (spatula)  ท าด้วยแผ่นโลหะบางไร้สนิม  มีปลายมนขนาดยาว
ประมาณ  75  มม. (3 นิ้ว)  กว้าง  19  มม. (3/4 นิ้ว) 

 เคร่ืองมือทดสอบ  แบ่งเป็น  2  ชนิด 
- เคร่ืองมือทดสอบที่ท างานด้วยเคร่ืองมือ  ประกอบด้วยถ้วยทองเหลืองและ

ที่ยกถ้วย  สร้างอย่างถูกต้องตามแบบและขนาด 
- เคร่ืองทดสอบที่ท างานด้วยเคร่ืองกล  เป็นเคร่ืองมือที่ท างานด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้า  โดยมีความสูงในการยกถ้วยทองเหลือง  และอัตราการตกกระทบ
พื้น  ตามข้อก าหนดของการทดสอบนี้  ขนาดของถ้วยทองเหลือง  และ
ขนาดของส่วนที่ส าคัญของเคร่ือง  ต้องสอดคล้อง และผลการทดสอบด้วย
เคร่ืองมือทดสอบที่ท างานด้วยเคร่ืองกดนี้  ต้องเหมือนกับผลการทดสอบ
ที่ทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือทดสอบที่ท างานด้วยมือ 

 เคร่ืองมือปาดร่องดิน  (grooving tool)  ต้องมีขนาดได้มาตรฐาน 
 เคร่ืองวัดระยะ  (gage)  ถ้าติดอยู่กับเคร่ืองมือปาดร่องดินต้องมีขนาดได้

มาตรฐาน  ถ้าแยกส่วนกับเคร่ืองมือปาดร่องดินจะต้องมีลักษณะเป็นแท่งท า
ด้วยโลหะหนา  10.000.02  มม.  (0.390.001  นิ้ว)  และยาวประมาณ  50.8  
มม.  (2 นิ้ว) 

 ตลับบรรจุดิน  (contianer)  ต้องมีขนาดพอเหมาะท าด้วยโลหะมีฝาปิด  เพื่อ
ป้องกันการสูญเสียความชื้นขณะก่อนชั่งและระหว่างชั่งหาน้ าหนัก 

 เคร่ืองชั่ง  ต้องสามารถชั่งได้ละเอียดถึง  0.01  กรัม 
 ตู้อบ  ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่   1105  องศาเซลเซียส  

(2309  องศาฟาเรนไฮต์)  ตลอดเวลาที่ท าการอบดิน 
 ถ้วยตวงน้ า  ส าหรับตวงน้ า  เพื่อผสมลงในดิน 
 เคร่ืองมือแบ่งตัวอย่าง  (sample splitter)  ใช้ส าหรับผสมและแบ่งตัวอย่างดิน  

เพื่อน ามาทดสอบ 
 ตะแกรงร่อนขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  และขนาด  0.425  มม.  (เบอร์  40) 

2.15.4 การเตรียมตัวอย่าง 

 ผึ่งตัวอย่างดินให้แห้ง  หรืออบให้แห้งโดยใช้อุณหภูมิไม่เกิน  60  องศา
เซลเซียส  คลุกเคล้ากันให้ทั่ว  แล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วน  (quartering)  หรือใช้
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เคร่ืองมือแบ่งตัวอย่างแบ่งดินให้ได้ตัวอย่างซึ่งสามารถร่อนผ่านตะแกรงเบอร์  
40  ได้ประมาณ  300  กรัม 

 ถ้าตัวอย่างดินจับกันเป็นก้อนให้ใช้ค้อนยางทุบเบา ๆ  พอให้เม็ดดินหลุดออก
จากกัน  โดยไม่ให้เม็ดดินแตก 

 เอาดินที่ได้มาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์  40  ส่วนที่ค้างบนตะแกรงให้ทิ้งไปและ
เอาดินส่วนที่ร่อนผ่านมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์  40  อีกคร้ังหนึ่งโดยใช้เวลา
ร่อนไม่น้อยกว่า  5  นาที 

 ดินที่ค้างบนตะแกรงเบอร์  40  ให้ทิ้งไป  ส่วนดินที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์  40  
คือ  ดินที่จะน าไปใช้ทดสอบต่อไป 

2.15.5 การทดสอบ   
ก่อนท าการทดสอบทุกคร้ังให้ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ทดสอบทั้งหมดว่าอยู่ในสภาพที่ดี  มี

ขนาดถูกต้องตรงตามข้อก าหนด    และตรวจดูถ้วยทองเหลืองของเคร่ืองทดสอบขีดจ ากัดเหลวว่ายก
ได้สูง  1  ซม.  แล้วสามารถตกระทบพื้นได้อย่างอิสระหรือไม่  ถ้าไม่ได้ให้ปรับให้ถูกต้อง 

 เอาดินที่เตรียมไว้ประมาณ  100  กรัม  ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องเคลือบเติมน้ ากลั่น
ที่ปราศจากสารใด ๆ  เจือปนประมาณ  15  ถึง  20  ลูกบาศก์เซนติเมตร  ลงผสม
และกวนให้เนื้อดินและน้ าผสมเป็นเนื้อเดียวกัน  โดยใช้ใบพายกวนดินนวด
และเคล้าไปมา  เติมน้ าอีกคร้ังละ  1-3  ลูกบาศก์เซนติเมตร  แล้วกวนจนดิน
และน้ าเป็นเนื้อเดียวกัน  โดยใช้เวลาประมาณ  5 -10  นาที  ห้ามใช้ถ้วย
ทองเหลืองของเคร่ืองทดสอบขีดเหลว  เป็นที่ผสมดินกับน้ า 

 เมื่อผสมน้ ากวนดินจนเหนียวพอประมาณเคาะได้  40  คร้ัง  ให้ใช้แผ่นกระจก
ปิดปากถ้วยไว้  แล้วทิ้งไว้ประมาณ  50-60  นาที  เพื่อให้ดินชุ่มน้ าตลอดทั่วถึง
กัน 

 แบ่งดินส่วนหนึ่ง  จ านวนพอควร  ใส่ลงในถ้วยทองเหลืองของเคร่ืองมือ
ทดสอบขีดเหลว  บริเวณเหนือก้นถ้วยทองเหลืองที่อยู่บนฐาน  ใช้พายกวนดิน
ปาดแต่งให้ได้ระดับ  และไม่ให้มีฟองอากาศในเนื้อดิน  และให้เนื้อดินที่ก้น
ถ้วยทองเหลืองหนาประมาณ  1  ซม.  พยายามปาดแต่งให้น้อยที่สุด  ดินส่วนที่
เหลือตักออกใส่ถ้วยกระเบื้องเคลือบอย่างเดิม 

 จับถ้วยทองเหลืองให้แน่น  แล้วใช้เคร่ืองมือปาดร่องดิน  ปาดดินให้เป็นร่อง
ตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยทองเหลือง  โดยลากตัดไปมาจนร่องที่ได้
สะอาดและเหลี่ยมมุมคม  ขนาดของร่องต้องไม่ให้ร่องดินฉีกขาด  หรือดินใน
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ถ้วยทองเหลืองเลื่อนไถล  ให้ค่อย ๆ  ลากเคร่ืองมือปาดร่องดินไปมา  โดยเพิ่ม
ความลึกลงในเนื้อดินที่ละน้อยแต่ต้องไม่ปาดไปมาเกิน  6  คร้ัง  โดยคร้ัง
สุดท้ายเคร่ืองมือปาดร่องดินจะขูดผิวของก้นถ้วยทองเหลืองพอดี 

 หมุนเคาะถ้วยทองเหลืองด้วยอัตราเร็ว  2  ครั้งต่อวินาที  จนดินสองข้างของร่อง
เลื่อนมาชนกันที่ก้นถ้วยทองเหลืองยาวประมาณ  12.7  มม. (0.5 นิ้ว)  บันทึก
จ านวนคร้ังที่เคาะไว้  การทดสอบต้องใช้เวลาไม่เกิน  3  นาที 

 ให้เก็บตัวอย่างดินตรงที่เลื่อนมาชนกันตลอดแนวความกว้างของดินที่ตั้งฉาก
กับร่องดิน  ใส่ลงตลับบรรจุดินน าไปชั่งทันที  บันทึกน้ าหนักไว้  อบดินใน
ตลับจนแห้งด้วยอุณหภูมิ  1105  องศาเซลเซียส  (2309  องศาฟาเรนไฮต์)  
แล้วน าไปชั่งบันทึกน้ าหนักที่ชั่งไว้  น้ าหนักที่หายไปคือน้ าหนักของน้ าที่
ระเหยออกไป  การชั่งน้ าหนักดินในข้อน้ีต้องอ่านได้ละเอียดถึง  0.01  กรัม 

 เอาดินที่เหลือในถ้วยทองเหลืองใส่กลับลงในถ้วยกระเบื้องเคลือบ  แล้วเติมน้ า
ผสมลงไปกวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน  ส่วนถ้วยทองเหลืองและเคร่ืองมือปาดร่อง
ดิน  ให้ล้างและเช็ดให้แห้ง 

 ท าการทดสอบทั้งสิ้น  4  ครั้ง  ด้วยการเพิ่มน้ าลงในดิน  เพื่อให้เหลวมากขึ้นใน
การทดสอบคร้ังถัดไป  โดยให้การหมุนเคาะถ้วยทองเหลืองในการทดสอบแต่
ละคร้ังในอัตรา  35-40, 25-35,  20-30,  15-25  คร้ัง  คือ  ให้เคาะต่างกัน
ประมาณ  5-7  ครั้ง  ถ้าหมุนเคาะน้อยกว่า  15  คร้ัง  หรือมากกว่า  40  คร้ัง  ถือ
ว่าการทดสอบนั้นใช้ไม่ได้ 

 ในกรณีที่ผสมดินเหลวไป  ให้เกลี่ยดินออกเป็นชั้นบาง ๆ  แล้วผึ่งลมไว้ชั่วครู่
จนดินแห้งตามต้องการ  อย่าทิ้งไว้ให้แห้งจนแข็ง  ห้ามใช้วิธีเอาดินแห้งผสม
เพิ่มลงไปในดินเหลว 

2.15.6 การค านวณ 
ค านวณปริมาณน้ าที่ผสมอยู่ในดินเป็นร้อยละของน้ าหนักต่อน้ าหนักดินอบแห้ง  ดังนี้ 

 ค านวณหาค่าความแน่นชื้น  (wet density) 
 

ความชื้นเป็นร้อยละ  =  100
ดนิอบแหง้น้ าหนักของ

น้ าน้ าหนกัของ  
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2.15.7 การรายงาน 

 เขียนโฟลว์เคิฟ  (flow curve)  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในเนื้อดิน
และจ านวนคร้ังของการหมุนเคาะในการทดสอบลงบนกระดาษกราฟ  กึ่ง
ลอการิทึม  (semi-logarithmic graph)  โดยให้แกนตั้งแสดงค่าความชื้นในเนื้อ
ดินเป็นร้อยละ และจ านวนคร้ังที่เคาะอยู่บนแกนนอน  ซึ่งเป็นมาตราลอการิทึม  
(logarithmic)  โฟลว์เคิฟ  ควรเป็นเส้นตรง  ที่ลากผ่านหรือใกล้จุดที่ได้บน
กระดาษกราฟ  มากจุดที่สุด 

 ค่าขีดเหลว  คือ  ความชื้นเป็นร้อยละ  (percentage of moisture)  ตรงจุดที่โฟลว์
เคิฟ  มีค านวณคร้ังที่หมุนเคาะเท่ากับ  25  คร้ัง 

2.15.8 ข้อควรระวัง 

 ในดินบางชนิดที่มีค่า  “ดัชนีความเป็นพลาสติก  (%plasticity index : P.I.)”  ต่ า  
การเลื่อนตัวของดินมาชนกันในถ้วยทองเหลือง  ขณะทดสอบอาจมีลักษณะชน
กันเฉย ๆ  ไม่เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน  สามารถใช้ใบพายกวนดินเขี่ยให้แยกออก
จากกันได้  ต้องเพิ่มน้ าลงผสมในเนื้อดิน  แล้วท าการทดสอบใหม่ 

 การเตรียมตัวอย่างดินก่อนการร่อนผ่านตะแกรง  เบอร์  40  ต้องบดให้เม็ดดิน
หลุดออกจากกันให้หมดโดยไม่ท าให้เม็ดดินแตก  และไม่อบตัวอย่างดินเกิน
อุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส 

 เมื่อสิ้นสุดการเคาะดินแต่ละการทดสอบ  ให้รีบเก็บตัวอย่างดินแล้วชั่งเพื่อหา
ความชื้นทันที  เพราะน้ าในดินจะระเหยท าให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนได้ 

 ห้ามผสมดินในถ้วยทองเหลืองของเคร่ืองมือทดสอบขีดเหลว  ให้ผสมในถ้วย
กระเบื้องเคลือบเท่านั้น 

 ในขณะท าการทดสอบให้วางเคร่ืองทดสอบบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง  และจับยึด
เคร่ืองมือทดสอบไม่ให้เคลื่อนที่ขณะหมุนเคาะถ้วยทองเหลือง 

 น้ าที่ใช้ผสมดินทดสอบ  ต้องบริสุทธิ์  สะอาดปราศจากสารใด ๆ  ที่สามารถท า
ให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน 

 
2.16 วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าขีดพลาสติก  (plastic limit : P.L.) (มทช.(ท) 501.6-2545)   

2.16.1 ขอบข่าย 
วิธีการทดสอบนี้เป็นการหาค่าขีดพลาสติกของดิน 
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2.16.2 นิยาม 

 ขีดพลาสติกของดิน  หมายถึง  ปริมาณน้ าจ านวนน้อยที่สุด  ที่วัดโดยกรรมวิธี
ทดสอบที่จะกล่าวต่อไป  ซึ่งยังคงท าให้ดินมีสภาพเป็นพลาสติก  โดยมีค่าเป็น
ร้อยละของน้ าต่อน้ าหนักดินอบแห้ง 

 ค่าดัชนี  ความเป็นพลาสติก  (plasticity index : P.I.)  ของดิน  หมายถึง  
ปริมาณน้ าในดินช่วงหนึ่ง  ซึ่งดินนั้นยังคงสภาพเป็นพลาสติก  มีค่าเป็นผลต่าง
ระหว่างค่าขีดเหลว  และขีดพลาสติกของดินนั้น 

2.16.3 วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 ถ้วยกระเบื้องเคลือบหรือถ้วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ส าหรับใส่ดินกวนผสม
กับน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  115  มม. (4 1/2  นิ้ว) 

 ใบพายกวนดิน  (spatula)  ท าด้วยแผ่นโลหะบางไร้สนิม  มีปลายมนขนาดยาว
ประมาณ  75  มม. (3 นิ้ว)  กว้าง  19  มม. (3/4 นิ้ว) 

 พื้นผิวเรียบส าหรับคลึงดิน  อาจใช้แผ่นกระจกเรียบหรือแผ่นวัสดุพื้นผิวเรียบ
ไม่ดูดซึมน้ าในขณะคลึงตัวอย่างดิน 

 ตลับบรรจุดินต้องมีขนาดพอเหมาะท าด้วยโลหะมีฝาปิด  เพื่อป้องกันการ
สูญเสียความชื้นขณะก่อนชั่งและระหว่างชั่งหาน้ าหนัก 

 เคร่ืองชั่ง  ต้องสามารถชั่งได้ละเอียดถึง  0.01 กรัม 
 ตู้อบ  ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่   1105  องศาเซลเซียส  

(2309  องศาฟาเรนไฮต์)  ตลอดเวลาที่ท าการอบดิน 
 ตะแกรงร่อนดินขนาด  4.75  มม. (เบอร์ 4)  และขนาด  0.425  มม. (เบอร์ 40) 

2.16.4 การเตรียมตัวอย่าง   
ด าเนินการตามวิธีการเตรียมตัวอย่าง  เช่นเดียวกับการทดสอบเพื่อหาค่ าขีดเหลว  ตาม 

มทช.(ท) 501.5-2545 
2.16.5 การทดสอบ 

 เอาดินตัวอย่างที่เตรียมไว้ประมาณ  20  กรัม  ใส่ลงในถ้วยกระเบื้องเคลือบเติม
น้ ากลั่นลงแล้วกวนให้ทั่วจนเป็นเน้ือเดียวกันและเหนียวพอที่จะปั้นเป็นก้อนได้  
แบ่งดินนั้นมาประมาณ  8  กรัม  คลึงให้เป็นรูปลักษณะแท่งกลมยาว หรือเส้น
ยา  (ellipsoidal shape) 
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 นวดและคลึงดินรูปลักษณะแท่งกลมยาวนั้นบนผิวเรียบส าหรับคลึงดินที่วาง
ราบอยู่ด้วยนิ้วมือ  ให้กดดินด้วยแรงพอสมควรจนดินมีลักษณะเป็นเส้นยาว  
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางสม่ าเสมอกันตลอดเส้นด้วยอัตราการคลึงไปมา
ระหว่าง  80-90  เที่ยวต่อนาที  โดยถือว่าการคลึงไปและกลับเป็นหน่ึงเที่ยว 

 เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของดินที่คลึงมีขนาด  3.2  มม. (1/8 นิ้ว)  แล้วตัวอย่างดิน
ยังไม่แตกให้ตัดดินนี้ออกเป็น  6  ถึง  8  ส่วน  บีบนวดเข้าด้วยกันด้วยนิ้วมือจน
ดินเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  คลึงให้เป็นรูปลักษณะแท่งกลมยาวแล้วท าซ้ าใหม่ 

 เมื่อคลึงจนดินมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  3.2  มม. (1/8 นิ้ว)  แล้วดินแตกร้าวออก  ไม่
สามารถคลึงให้เป็นเส้นต่อเนื่องกันได้ให้รวบรวมตัวอย่างดินที่แตกทั้งหมดใส่
ลงตลับบรรจุดินปิดฝาทันที  แล้วน าไปชั่งบันทึกน้ าหนักไว้แล้วเอาไปอบที่
อุณหภูมิ  1105  องศาเซลเซียส  (2309  องศาฟาเรนไฮต์)  จนแห้ง  น าไปชั่ง
ใหม่  บันทึกน้ าหนักดินแห้งไว้  น้ าหนักที่หายไปคือน้ าหนักของน้ าที่อยู่ในดิน  
การชั่งน้ าหนักให้อ่านละเอียดถึง  0.01  กรัม 

 การแตกของดิน  มีหลายลักษณะแล้วแต่ชนิดของดิน  อาจแตกร่วนเป็นก้อน
เล็ก ๆ  อาจลอกออกเป็นชั้น ๆ  จากปลายทั้งสองข้างเข้าหาส่วนกลางจนแตก
ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ  เป็นต้น 

 ส าหรับดินเหนียวมาก ๆ  (heavy clay soil)  ต้องใช้แรงกดในการคลึงมาก  
โดยเฉพาะเมื่อใกล้จะแตกแต่เมื่อคลึงจนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  3.2  มม. 
(1/8 นิ้ว)  แล้วดินเหนียวยังไม่แตกให้ลดแรงกด  หรืออัตราความเร็วของการ
คลึงลงหรือลด  ทั้งสองอย่าง  แล้วคลึงต่อไปโดยไม่ท าให้เส้นดินชิ้นเล็กลงจน
ในที่สุดดินเหนียวจะขาดออกเป็นท่อน ๆ  ยาวประมาณ  6.4  มม. ถึง  9.5  มม. 
(1/4 นิ้ว  ถึง  3/8 นิ้ว) 

 ส าหรับดินเหนียวที่อ่อนมาก  (very soft clay)  ให้คลึงเป็นรูปไข่ยาวในตอนเร่ิม
การทดสอบให้มีขนาดใกล้เคียงเส้นผ่านศูนย์กลาง  3.2  มม. (1/8 นิ้ว)  ได้  เพื่อ
ลดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดิน 

 ในกรณีที่คลึงดินจนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียง  3.2  มม. (1/8 นิ้ว)  
หรือใหญ่กว่าเล็กน้อยแล้วดินนั้นแตก  ถ้าดินน้ันเคยคลึงให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับ  3.2  มม.  (1/8 นิ้ว)  ได้มาก่อน  ให้ถือว่าดินนั้นแตกที่ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  3.2  มม. (1/8 นิ้ว) 
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 ในการคลึงให้ดินเป็นเส้น  ให้คลึงด้วยแรงกดและอัตราความเร็วสม่ าเสมอคงที่  
ห้ามเร่งเพื่อให้ดินแตกเมื่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  3.2  มม. (1/8 นิ้ว) 

 ต้องท าการทดสอบอย่างน้อยตัวอย่างละ  2  ครั้ง  และผลต่างของผลที่ได้จะต้อง
ต่างกันไม่เกินร้อยละ  2 

2.16.6 การค านวณ 
ค านวณค่าขีดพลาสติก  เป็นร้อยละของน้ าที่ผสมอยู่ในดินที่อบแห้ง  ดังนี้ 

ขีดพลาสติก  (ความชื้นเป็นร้อยละ)  =  100
ดนิอบแหง้น้ าหนักของ

น้ าน้ าหนกัของ = 

ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก  เป็นผลต่างระหว่างขีดเหลว  และขีดพลาสติกของดินนั้น  
ค านวณ  ดังนี ้

ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก  (P.I.) = ค่าขีดเหลว  (L.L.) – ขีดพลาสติก  (P.L.) 
2.16.7 การรายงาน 
ให้รายงานเป็นค่าขีดพลาสติก  และค่าดัชนีความเป็นพลาสติก  นอกจากดินมีสภาพต่อไปนี้ 

 ให้รายงานค่าดัชนีความเป็นพลาสติก  เป็น  นอน-พลาสติก  (non-plastic)  เมื่อ
ไม่สามารถวัดค่าขีดเหลว  หรือขีดพลาสติก 

 เมื่อค่าขีดพลาสติกเท่ากับ  หรือมากกว่าค่าขีดเหลว  ให้รายงานค่าดัชนีความ
เป็นพลาสติก  เป็น  นอน-พลาสติก 

2.16.8 ข้อควรระวัง 

 ในการคลึงให้ดินเป็นรูปลักษณะแท่งกลมยาว  ให้คลึงด้วยแรงกดและอัตราเร็ว
สม่ าเสมอและคงที่  ห้ามเร่งเพื่อให้ดินแตก 

 เมื่อคลึงดินแตกแล้ว  ให้รีบชั่งหาน้ าหนักทันที  ก่อนที่น้ าจะระเหยหายไป 
 ดินที่มีค่าดัชนีความเป็นพลาสติกต่ า  ให้แต่งดินเป็นแท่งยาวก่อนคลึงและ

น้ าหนักนิ้วที่กดขณะคลึงต้องเบา  และให้คอยซับน้ าที่เยิ้มออกจากตัวอย่างดิน
มาติดแผ่นผิวเรียบ 

 ตัวอย่างดินที่มีทรายปนมากอาจเป็นพวก  นอน-พลาสติก  ให้ทดลองหาค่าขีด
พลาสติกก่อนเพื่อประหยัดเวลา 

2.17 วิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ  (sieve analysis)  (มทช.(ท) 501.8-2545)   
2.17.1 ขอบข่าย 
วิธีการทดสอบนี้  เป็นการหาการกระจายของขนาดเม็ดดิน  (particle size distribution)    ทั้ง

ชนิดเม็ดละเอียดและหยาบ  โดยให้ผ่านตะแกรงจากขนาดใหญ่  จนถึงขนาดเล็กที่มีขนาดช่องผ่าน  
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0.075  มม. (เบอร์  200)  แล้วเปรียบเทียบน้ าหนักที่ผ่านหรือค้างตะแกรงขนาดต่าง ๆ  กับน้ าหนัก
ทั้งหมดของตัวอย่าง 

2.17.2 นิยาม 
การกระจายของขนาดเม็ดดิน  หมายถึงการที่มวลดินประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาดต่าง ๆ  

กัน  เช่น  ตั้งแต่  10  ซม.  ลงมาจนกระทั่ง  0.0002  มม.  ซึ่งคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมวลดินจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดดิน 

การกระจายของขนาดเม็ดดิน  แสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเม็ดดินใน
ลอการิทึม  (logarithm)  อยู่บนแกนนอน  และร้อยละโดยน้ าหนักของเม็ดที่มีขนาดเล็กกว่าที่ระบุ  
(percent finer)  อยู่บนแกนตั้ง  ซึ่งเรียกว่า  กราฟการกระจายของขนาดเม็ดดิน  ( grainsize 
distribution curve) 

2.17.3 วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 ตะแกรงร่อนดิน  (sieve)  ช่องผ่านต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ขนาดช่องผ่านต่าง ๆ  
ได้ขนาดตามต้องการ  พร้อมเคร่ืองมือเขย่าตระแกรง 

 เคร่ืองชั่ง  แบบบาล๊านซ์  (balance)  จะต้องสามารถชั่งได้ละเอียดถึงร้อยละ  0.2  
ของน้ าหนักตัวอย่าง 

 ตู้อบ  (oven)  ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่อุณหภูมิ  1105  องศา
เซลเซียส  (2309  องศาฟาเรนไฮต์) 

 เคร่ืองมือแบ่งตัวอย่าง  (sample splitter) 
 แปรงท าความสะอาดตะแกรงชนิดลวดทองเหลือง  และแปรงขน  หรือแปรง

พลาสติก 
 ภาชนะส าหรับใช้แช่  และล้างตัวอย่างดิน  ด้วยมือหรือด้วยชนิดใช้เคร่ืองเขย่า 

2.17.4 การเตรียมตัวอย่าง 

 การเตรียมตัวอย่างโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง 
น าตัวอย่างมาคลุกให้เข้ากันและแยกตัวอย่างโดยใช้เคร่ืองมือแบ่งตัว

อย่างในขณะที่ตัวอย่างมีความชื้นเพื่อลดการแยกตัว  ถ้าตัวอย่างไม่มีส่วน
ละเอียดอาจจะแบ่งขณะที่ตัวอย่างแห้งอยู่ก็ได้  ถ้ามีส่วนละเอียดจับเป็นก้อน
ใหญ่หรือมีส่วนละเอียดจับกันเองเป็นก้อนต้องท าให้ส่วนละเอียดหลุดออกจาก
ก้อนใหญ่โดยให้ทุบแยกดินออกเป็นเม็ดอิสระด้วยค้อนยางแต่ต้องระวังอย่าให้
แรงมากจนเม็ดดินแตก 
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 การเตรียมตัวอย่างโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง 
น าตัวอย่างที่มีส่วนละเอียดจับกันเป็นก้อนไปแยกออกจากกันโดยใช้ค้อน

ยางทุบแล้วน าตัวอย่างไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ  1105  องศาเซลเซียส  (2309  
องศาฟาเรนไฮต์)  เพื่อหาน้ าหนักตัวอย่างแห้ง  น าตัวอย่างใส่ภาชนะส าหรับใช้
ล้างตัวอย่าง  โดยใช้น้ ายาล้างส่วนละเอียด  ซึ่งเตรียมได้จากการละลายผลึก
โซเดี่ยมเฮคชะเมตตาฟอสเฟต  ซึ่งท าให้เป็นกลางด้วยโซเดี่ ยมคาร์บอเนต  
(sodium hexametaphosphate buffered with sodium carbonate)    45.7  กรัม  
ละลายในน้ า  1,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร  คนผสมกันให้ทั่วตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย  4  
ซม.  แล้วน าไปเขย่า  ประมาณ  10  นาที  ขณะเขย่าระวังอย่าให้น้ ากระฉอกออก
จากภาชนะ  เทตัวอย่างดินในภาชนะลงบนตะแกรงเบอร์  200  ถ้าหากมีตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ปนอยู่มากควรใช้ตะแกรงที่มีขนาดใหญ่กว่าเบอร์  200  ช้อนไว้
ข้างบน  แล้วใช้น้ าล้างจนกว่าไม่มีวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์  200  ตะแกรงที่มีขนาด
ใหญ่กว่าเบอร์  200  ช้อนไว้ข้างบน  แล้วใช้น้ าล้างจนกว่าไม่มีวัสดุผ่านตะแกรง
เบอร์  200  อีก  เทตัวอย่างลงในภาชนะแล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ  1105  
องศาเซลเซียส  (2309  องศาฟาเรนไฮต์) 

2.17.5 การทดสอบ 

 น าตัวอย่างที่ได้จากการเตรียมตัวอย่าง   แล้วแต่จะต้องการทดสอบแบบใดมา
โดยประมาณให้ได้ตัวอย่างเมื่อแห้งแล้วตามตารางที่  2.4 
 

ตารางที่  2.3  ขนาดคละของวัสดุ 
ขนาดตะแกรง น้ าหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า  (กก.) 

4.75  มม.  (เบอร์  4) 
9.5  มม.  (3/8  น้ิว) 
12.5  มม.  (1/2  น้ิว) 
19.0  มม.  (3/4  น้ิว) 
25.0  มม.  (1  น้ิว) 

37.5  มม.  (1  1/2  นิ้ว) 
50.8  มม.  (2  น้ิว) 

63.0  มม.  (2 1/2   น้ิว) 
75.0  มม.  (3  นิ้ว) 

90.0  มม.  (3 1/2   น้ิว) 

0.5 
1.0 
2.0 
5.0 
10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
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 น าตัวอย่างไปเขย่าในตะแกรงขนาดต่าง ๆ  ตามต้องการ  การเขย่านี้ต้องให้
ตะแกรงเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง  รวมทั้งมีแรงกระแทกขณะเขย่า
ด้วย  เขย่านานจนกระทั่งตัวอย่างผ่านตะแกรงแต่ละชนิดใน  1  นาที  ไม่เกิน
ร้อยละ  1  ของตัวอย่างในตะแกรงนั้น  หรือใช้เวลาเขย่านานทั้งหมดประมาณ  
15  นาที  เมื่อเขย่าเสร็จแล้วถ้ามีตัวอย่างก้อนใหญ่กว่าตะแกรง  ขนาด  4.75  
มม.  (เบอร์  4)  ต้องไม่มีก้อนตัวอย่างซ้อนกันในตะแกรง  และตัวอย่างที่มีเม็ด
เล็กกว่าตะแกรงขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  ต้องมีตัวอย่างค้างตะแกรงแต่ละ
ขนาดไม่เกิน  6  กรัม  ต่อ  1,000  ตร.มม.  หรือไม่เกิน  200  กรัม  ส าหรับ
ตะแกรงเส้นผ่านศูนย์กลาง  203  มม.  (8  นิ้ว)  น าตัวอย่างที่ค้างแต่ละขนาด
ของตะแกรงไปชั่ง 

2.17.6 การค านวณ 

 หาน้ าหนักที่ค้าง  (weigh tretained)  บนตะแกรงแต่ละขนาดโดยชั่งน้ าหนักของ
ตัวอย่างดินที่ค้างบนแต่ละตะแกรงและน้ าหนักที่หายไป  เมื่อเอาน้ าหนักของ
ตัวอย่างในทุกตะแกรงรวมกันแล้ว  หักออกจากน้ าหนักตัวอย่างอบแห้งทั้งหมด
ซึ่งใช้ทดสอบจะได้น้ าหนักของตัวอย่างที่ผ่านตะแกรงเบอร์  200  รวมกับ
น้ าหนักที่ค้างบนถาดรอง  (pan) 

 หาน้ าหนักที่ผ่าน  (weight passing)  ตะแกรงแต่ละขนาด  โดยคิดจากบรรทัด
ล่างของช่องน้ าหนักที่ค้างขึ้นไป  (ดูแบบฟอร์ม)  เอาน้ าหนักของน้ าหนักที่ค้าง
บนถาดรองเป็นช่องน้ าหนักที่ค้าง  ของตะแกรง  เบอร์  200  รวมน้ าหนักของ
น้ าหนักที่ค้าง  น้ าหนักช่องน้ าหนักที่ผ่าน  ของตะแกรงเบอร์  200  เป็นน้ าหนัก
ของช่องน้ าหนักที่ผ่าน  บรรทัดบนสุดจะเท่ากับน้ าหนักของตัวอย่างแห้ง
ทั้งหมด  ซึ่งใช้ทดสอบ 

 ค านวณหาร้อยละผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก  (percentage passing)  ได้ดังนี้ 
 

ร้อยละผ่านตะแกรงโดยน้ าหนัก  = 
น้ าหนักของตัวอย่างที่ผ่านตะแกรงแต่ละขนาด

น้ าหนักของตัวอย่างแห้งท้ังหมดที่ใช้ทดสอบ
      

 
2.17.7 การรายงาน 
ให้รายงานค่าร้อยละ  ผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ  โดยน้ าหนักด้วยทศนิยม  1  ต าแหน่ง 
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2.17.8 ข้อควรระวัง 

 การแบ่งตัวอย่างด้วยเคร่ืองแบ่งตัวอย่าง  ต้องใช้เคร่ืองมือขนาดช่องกว้าง  
ประมาณ  1 1/2   เท่าของก้อนโตที่สุด 

 ตรวจดูตะแกรงบ่อย ๆ  ถ้าช ารุดต้องซ่อมก่อนใช้  โดยเฉพาะเบอร์  200 
 ห้ามใส่ตัวอย่างลงในตะแกรงขณะที่ยังร้อนอยู่ 
 การทุบตัวอย่างดินต้องไม่แรงมากจนท าให้เม็ดดินแตก 
 การเขย่าอย่าเขย่านานจนตัวอย่างกระแทกแตกเป็นผง 

 
2.18 วิธีการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ  (coarse aggregates)  โดยใช้

เครื่องมือทดสอบหาความสึกหรอ  (los angeles abrasion)  มทช.(ท) 501.9-2545   
2.18.1 ขอบข่าย 
วิธีการทดสอบนี้  เป็นการหาค่าความสึกหรอของหินย่อย  กรวดย่อย  กรวด  วัสดุลูกรัง  

หรือมวลรวมดิน  (soil aggregates)  และวัสดุชนิดเม็ดหยาบ 
2.18.2 วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 เคร่ืองมือทดสอบความสึกหรอมีลักษณะขนาด ประกอบด้วยทรงกระบอก  
เหล็กปิดหัวและท้ายมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  7115  มม.  (280.2  นิ้ว)  
ความยาวภายใน  5085  มม.  (200.2  นิ้ว)  ทรงกระบอกนี้ติดอยู่กับเพลา
และหมุนรอบแกนได้ในแนวราบ  มีช่องส าหรับใส่วัสดุพร้อมฝาเหล็กปิด  ฝา
เหล็กเมื่อปิดแล้วต้องมีลักษณะผิวเหมือนกับผิวด้านในของทรงกระบอกเหล็ก  
และเสมอกัน  ซึ่งไม่ท าให้ลูกเหล็กทรงกลม  (abrasive charge)  สะดุดเวลากลิ้ง
ผ่านรอยต่อมีแผ่นเหล็กขวางสูง  892  มม.  (3.50.1  นิ้ว)  ยาว  5082  มม.  
(200.2  นิ้ว)  ติดแน่นตามยาวด้านในทรงกระบอกเหล็ก  ระยะจากแผ่นเหล็ก
ขวางถึงช่องส าหรับใส่วัสดุไม่น้อยกว่า  1,270  มม.  (50  นิ้ว)  วัดตามความยาว
เส้นรอบวงภายนอกทรงกระบอกเหล็ก 

หมายเหตุ  แผ่นเหล็กขวางควรมีหน้าตัดเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า  ติดอยู่กับผนังของ
ทรงกระบอกเหล็ก  หรืออาจใช้เหล็กฉากแทน  โดยติดที่ริมฝาเหล็กช่องใส่วัสดุ  ให้ด้านนอกของ
เหล็กฉากหันไปตามทิศทางที่หมุน 
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 ตะแกรงส าหรับ  หาขนาดของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ  ใช้ตะแกรงมีช่องผ่านเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด  75.0  มม.  (3 นิ้ว), 63.0  มม. (2 1/2  นิ้ว), 50.8 มม. (2 
นิ้ว), 37.5 มม. (1 1/2 นิ้ว)  25.0 มม. (1 นิ้ว),  19.0 มม. (3/4 นิ้ว), 12.5 มม. (1/2 
นิ้ว), 9.5 มม. (3/8 นิ้ว), 6.4 มม. (1/4 นิ้ว),  4.75 มม. (เบอร์ 4) , 2.36 มม. (เบอร์ 
8), 1.70 มม. (เบอร์ 12) 

 ลูกเหล็กทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  46.8  มม. (1 27/32 นิ้ว  แต่ละลูก
หนักระหว่าง  390-445  กรัม  จ านวนลูกเหล็กทรงกลมขึ้นอยู่กับชั้นของ
ตัวอย่าง  ซึ่งก าหนดไว้ในตารางที่  2.4 
 

ตารางที่  2.4  จ านวนลูกเหล็กทรงกลม  ที่ใช้ในการทดสอบแต่ละชั้น  (grading) 
ชั้น ลูกเหล็กทรงกลม  (ลูก) น้ าหนักรวม  (กรัม) 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

12 
11 
8 
6 

12 
12 
12 

5,00025 
4.58425 
3,33020 
2,50015 
5,00025 
5,00025 
5,00025 

 เคร่ืองชั่งต้องสามารถชั่งได้  15  กิโลกรัม  ความละเอียดอ่านได้ถึง  1  กรัม 
2.18.3 การเตรียมตัวอย่าง 

 ถ้าตัวอย่างไม่มีดินเหนียวปน  เช่น  กรวดปนทราย  หินโม่  ให้ตากตัวอย่างจน
แห้ง  หรืออบจนแห้งที่อุณหภูมิ  105-110  องศาเซลเซียส  (221-230  องศาฟา
เรนไฮต์)   

 ถ้าตัวอย่างมีดินเหนียวปน  หรือมีส่วนละเอียดติดแน่นกับก้อนตัวอย่างให้น า
ตัวอย่างไปล้างน้ าเอาส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์  8  ออกทิ้งแล้วน าส่วนที่ค้าง
ตะแกรงเบอร์  8  มาอบจนแห้งที่อุณหภูมิ  105-110  องศาเซลเซียส  (221-230  
องศาฟาเรนไฮต์) 

 น าตัวอย่างไปแยกขนาดตามชั้นในตารางที่ 2.4 ถ้าเข้าได้หลายชั้น  ให้เลือกใช้
ตัวที่ใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการใช้งานมากที่สุด 
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2.18.4 การทดสอบ 
น าตัวอย่างที่เตรียมไว้และลูกเหล็กทรงกลม  ตามจ านวนลูกในตารางที่  2.4  ใส่เข้าไปใน

เคร่ืองทดสอบหาความสึกหรอหมุนเคร่ืองด้วยความเร็วที่  30-33  รอบต่อนาที  ให้ได้จ านวนตาม
ตารางที่  2.5  เมื่อหมุนได้ครบตามก าหนดแล้วให้เอาตัวอย่างออกจากเคร่ืองล้างส่วนที่ผ่านตะแกรง
เบอร์  12  ออกทิ้ง  น าส่วนที่ค้างตะแกรงเบอร์  12  มาอบที่อุณหภูมิ  105-110  องศาเซลเซียส  (221-
230  องศาฟาเรนไฮต์)  จนได้น้ าหนักคงที่จึงชั่งหาน้ าหนักตัวอย่างที่เหลือ 
 
ตารางที่  2.5  น้ าหนักชั้นของตัวอย่างต่อจ านวนรอบ 

ขนาดตะแกรง (มม.) น้ าหนัก  (กรัม)  และ  ช้ันของตัวอย่าง 
ผ่าน ค้าง A B C D E F G 
75.0 
63.0 
50.8 
37.5 
25.0 
19.0 
12.5 
9.5 
6.3 

4.75 (#4) 

63.0 
50.8 
37.5 
25.0 
19.0 
12.5 
9.5 
6.3 

4.75 (#4) 
2.36(#8) 

 
 
 

1,25025 
1,25025 
1,25010 
1,25010 

 
 
 
 
 

2,50010 
2,50010 

 
 
 
 
 
 
 

2,50010 
2,50010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,00010 

2,50050 
2,50050 
5,00050 

 
 

5,00050 
5,00050 

 
 
 

5,00025 
5,00025 

น้ าหนักตัวอย่างรวม 5,00010 5,00010 5,00010 5,00010 10,000100 10,00075 10,00050 
จ านวนรอบ 500 1,000 

 
2.18.5 การค านวณ 

ความสึกหรอเป็นร้อยละ  =  


100
1

21

W

WW  

W1  =  น้ าหนักตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ทดสอบ 
W2  =  น้ าหนักที่ค้างบนตะแกรงเบอร์  12 

2.18.6 การรายงาน 
ให้รายงานค่าความสึกหรอเป็นร้อยละ  ด้วยทศนิยม  1  ต าแหน่ง 
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2.18.7 ข้อควรระวัง 

 ให้ท าการชั่งลูกเหล็กทรงกลม  แต่ละลูกอย่างน้อย  1  คร้ัง  ทุก ๆ 6  เดือน  เพื่อ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

 ในกรณีที่แผ่นเหล็กขวาง  เป็นเหล็กฉากตัดริมแผ่นเหล็กปิดช่องใส่วัสดุ  การ
ติดต้องให้ด้านนอกของเหล็กฉากหันไปในทิศทางที่เคร่ืองหมุน 

 
2.19 วิธีการทดสอบความแน่น  แบบสูงกว่ามาตรฐาน (modified  compaction  test) มทช.(ท) 

501.2- 2545   
2.19.1 ขอบข่าย 
วิธีการทดสอบนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นของดิน  กับปริมาณน้ าที่ใช้ใน

การบดอัดในแบบที่ก าหนดขนาดไว้ด้วยตุ้มเหล็กหนัก  4.54  กก.(10  ปอนด์)  ระยะปล่อยตุ้มตก
กระทบสูง  457  มม.  (18  นิ้ว)  วิธีทดสอบ  มี  4  วิธี  ต่าง ๆ  กันดังน้ี 

วิธี  ก.   ใช้แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  102  มม.  (4  นิ้ว)  และดินที่ร่อนผ่านตะแกรง  
ขนาด  19.0  มม.  (3/4  นิ้ว)  ตามวิธีพร็อกเตอร์แบบสูงกว่ามาตรฐาน  (modified  
proctor) 

วิธี  ข. ใช้แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  152  มม.  (6  นิ้ว)  และดินที่ร่อนผ่านตะแกรง  
ขนาด  19.0  มม.  (3/4  นิ้ว)  ตามวิธีแอสโต  ที  180  (AASHTO  T  180) 

วิธี  ค. ใช้แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  102  มม.  (4  นิ้ว)  และดินที่ร่อนผ่านตะแกรง  
ขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  ตามวิธีพร็อกเตอร์แบบสูงกว่ามาตรฐาน 

วิธี  ง. ใช้แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  152  มม.  (6  นิ้ว)  และดินที่ร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  ตามวิธีแอสโต  ที  180 

การใช้วิธีทดสอบวิธีใดให้เป็นไปตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง  ถ้าไม่ได้ระบุ
วิธีการทดสอบให้ใช้  วิธี  ก. 

2.19.2 วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 แบบ  (mold)  ท าด้วยโลหะมีลักษณะทรงกระบอกกลวง  ผนังแข็งแรงมี  2  
ขนาด  มีปลอกที่สามารถถอดได้สูง  60  มม.(2  3/8  นิ้ว)  เพื่อให้สามารถบดอัด
ดินให้สูง  และมีปริมาตรตามต้องการ  แบบและปลอกต้องยึดกันได้อย่างมั่นคง
กับฐานแบบซึ่งสามารถถอดได้  ท าด้วยวัสดุชนิดเดียวกับ   
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 แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  102  มม.(4  นิ้ว)  สูง  116.430.127  มม.
(4.5840.005  นิ้ว)  มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแบบ  101.60.406  มม.
(4.0000.016  นิ้ว)  โดยมีขนาดความจุ  0.0009430.000008  ลบ.ม  
(0.03330.0003  ลบ.ฟ.)  และมีปลอกขนาดเดียวกันสูง  60  มม.  (2  3/8  นิ้ว) 

 แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  152  มม.  (6  นิ้ว)  สูง  116.430.127  มม.
(4.5840.005  นิ้ว)  มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในแบบ  152.40.6604  มม.
(6.0000.026  นิ้ว)  โดยมีความจุ  0.0021240.000021ลบ.ม.(0.075000.00075  
ลบ.ฟ.)  และมีปลอกขนาดเดียวกันสูง  60  มม. (2  3/8  นิ้ว) 

 ตุ้ม  (rammer)  ท าด้วยโลหะทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  50.80.127  
มม.  (2.0000.005  นิ้ว)  น้ าหนักรวมทั้งด้ามถือ  2.53590.0081  กก.  
(10.000.05  ปอนด์)  มีปลอกบังคับให้ยกได้สูง  457.21.524  มม.  
(18.000.06  นิ้ว)  เหนือระดับดินที่บดอัดโดยตุ้มตกลงกระทบได้อย่างอิสระ  
ปลอกบังคับต้องมีรูระบายอากาศอย่างน้อย  4  รู  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า  9.5  มม.  (3/8  นิ้ว)  ท ามุมกัน  90  องศา  และห่างจากปลายปลอกทั้ง
สองข้างประมาณ  19  มม.  (3/4  นิ้ว) 

 เคร่ืองดันตัวอย่างออกจากแบบ  (sample extruder)  ประกอบด้วยแม่แรง  (jack)  
ก้านโยกแม่แรง  โครงเหล็กจับแบบขณะดันตัวอย่างออกจากแบบ  ใช้ดัน
ตัวอย่างที่บดอัดในแบบแล้วออกจากแบบ  หรืออาจใช้เคร่ืองมืออย่างอ่ืน  ที่
สามารถขุดแคะตัวอย่างดินออกจากแบบก็ได้ 

 เคร่ืองชั่ง  (balance  and scale )  สามารถชั่งน้ าหนักได้อย่างน้อย  11.5  กก.  
และอ่านละเอียดได้ถึง  5  กรัม  1  เคร่ือง  และสามารถชั่งน้ าหนักได้อย่างน้อย 
1,000  กรัม  อ่านละเอียดไดถ้ึง  0.01  กรัม  อีก  1  เคร่ือง 

 ตู้อบ  (oven)  สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้  1105  องศาเซลเซียส  
(2309  องศาฟาเรนไฮต์)  ส าหรับอบดินชื้นให้แห้ง 

 เหล็กปาดดิน  (strainght edge)  ท าด้วยเหล็กชุบแข็ง  (hardened steel)  มีขอบ
เรียบยาวไม่น้อยกว่า  254  มม.  (10  นิ้ว)  มีขอบที่ลบมุมด้านหนึ่ง  อีกด้านหนึ่ง
เรียบตรงตลอดความยาวของเหล็กปาดดิน  โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ  
0.1  (0.01  นิ้วต่อความยาว  10  นิ้ว)  ในช่วงที่ใช้ปาดแต่งผิวดินในแบบ 
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 ตะแกรงร่อนดิน  (sieve)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  203  มม.  (8  นิ้ว)  
สูง  50.8  มม.  (2  นิ้ว)  มี  2  ขนาด  คือ  19.0  มม.  (3/4  นิ้ว)  และ  4.75  มม.  
(เบอร์  4) 

 เคร่ืองผสมดิน  (mixing tool)  เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการคลุกผสมดินให้เข้ากัน  
ได้แก่  ถาดใส่ดิน  ช้อนตักดิน  พลั่ว  เกรียง  ถ้วยตวงวัดปริมาตรน้ า  เป็นต้น  
หรืออาจเป็นเคร่ืองผสมดินที่ท างานด้วยเคร่ืองจักร  ซึ่งสามารถคลุกเคล้าผสม
ตัวอย่างดินให้เข้ากับน้ าที่ผสมเพิ่มลงไปในตัวอย่างดินทีละน้อย ๆ  ได้ 

 ตลับบรรจุดิน  (container)  ท าด้วยโลหะมีฝาปิดป้องกันความชื้นระเหยออกไป
ก่อนชั่งน้ าหนัก  หรือระหว่างการชั่งน้ าหนักเพื่อหาความชื้นในดิน 

2.19.3 การเตรียมตัวอย่าง 

 ถ้าตัวอย่างดินที่น ามาทดสอบชื้นให้ผึ่งให้แห้งจนสามารถใช้เกรียงบดให้ร่วน
ได้  หรือใช้ตู้อบอบดินให้แห้งก็ได้แต่ต้องใช้อุณหภูมิไม่ เกิน  60  องศา
เซลเซียส  (140  องศาฟาเรนไฮต์)  แล้วบดให้เม็ดดินหลุดออกจากกัน  โดยไม่
ท าให้เม็ดดินแตก 

 ในกรณีที่ขนาดของตัวอย่างก้อนใหญ่ที่สุดโตกว่า  19.0  มม.  (3/4  นิ้ว)  ร่อน
เอาดินที่ค้างบนตะแกรงนี้ออกแล้วแทนด้วยดินที่ร่อนผ่านตะแกรงนี้แล้วค้าง
บนตะแกรงขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  จ านวนน้ าหนักเท่ากันใส่ลงแทนแล้ว
คลุกเคล้าให้ทั่วท าการแบ่งสี่   (quartering)  หรือใช้เคร่ืองมือแบ่งตัวอย่าง  
(sample  splitter) 

 ในกรณีที่ขนาดของตัวอย่างก้อนใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า  19.0  มม.  (3/4  นิ้ว)  ให้
แบ่งตัวอย่างตามวิธีการแบ่งสีหรือใช้เคร่ืองมือแบ่งตัวอย่าง 

 ในกรณีที่จะท าการทดสอบตามวิธี  ค.  หรือ  ง.  ให้ใช้ตัวอย่างที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  เท่านั้น  ส่วนที่ค้างบนตะแกรงนี้ให้ทิ้งไป 

 ให้เตรียมตัวอย่างหนักประมาณ  6,000  กรัม  (14  ปอนด์)  ส าหรับการทดสอบ
วิธี  ข.  และ ง.  ต่อการทดสอบ  1  คร้ัง  และหนักประมาณ  3,000  กรัม  (7  
ปอนด์)  ส าหรับการทดสอบวิธี  ก.  และ  ค.  ต่อการทดสอบ  1  คร้ัง  การ
เตรียมตัวอย่างต้องเตรียมให้พอทดสอบได้ไม่น้อยกว่า  4  ครั้งต่อ  1  ตัวอย่าง 

2.19.4 การทดสอบ 
การทดสอบวิธี  ก. 
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 น าตัวอย่างดินที่เตรียมมาพรมน้ าให้ทั่วเพื่อให้ดินชื้นโดยเมื่อคลุกผสมกันแล้ว
จะมีความชื้นต่ าปริมาณความชื้นที่ให้ความแน่นสูงสุด  (optimum moisture 
content )  ร้อยละ  4  ใส่ดินที่ผสมน้ าแล้ว  ลงในแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
102  มม.  (4  น้ิว)  ซึ่งมีปลอก  (collar)  สวมอยู่เรียบร้อยแล้ว  โดยประมาณว่า
เมื่อบดอัดแล้วจะเหลือดินสูง  1/5  ของความสูงของแบบ  แล้วบดอัดโดยตุ้มยก
สูง  457  มม.  (18  นิ้ว)  จ านวน  25  คร้ัง  ให้ทั่วผิวของดินในแบบ 

 ท าซ้ าอีก  4  คร้ัง  จนดินที่ถูกบดอัดแน่นในแบบมีความสูงกว่าแบบประมาณ  
10  มม. 

 ถอดปลอกออก  ใช้เหล็กปาดดินปาดแต่งหน้าดินในแบบให้เรียบเท่ากับระดับ
ขอบบนของแบบ  ถ้าดินก้อนใหญ่หลุดออกให้เติมดินตัวอย่างลงไปแทนแล้ว
ลดให้แน่นพอควรจนเรียบแล้วน าไปชั่งน้ าหนัก  เมื่อหักน้ าหนักของแบบออก  
จะได้น้ าหนักของดินชื้น  ต้องอ่านเคร่ืองชั่งละเอียดถึง  5  กรัม 

 แกะดินออกจากแบบ  แล้วผ่าตามแนวตั้งผ่านจุดศูนย์กลางของแท่งตัวอย่างดิน  
เก็บดินจากที่ผ่าประมาณ  300  กรัม  ใส่ตลับบรรจุดินชั่งน้ าหนักทันที  อ่าน
ละเอียดถึง  0.01  กรัม 

 น าดินในตลับบรรจุดินไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ  1105  องศาเซลเซียส  
(2309  องศาฟาเรนไฮต์)  อย่างน้อย  12  ชั่วโมง  แล้วชั่งหาน้ าหนักอ่าน
ละเอียดถึง  0.01  กรัม 

 บดดินตัวอย่างที่แกะออกจากแบบที่เหลือให้ร่วน  แล้วคลุกผสมกับดินในตอน
แรกให้เข้ากัน  พรมน้ าให้ความชื้นเพิ่มขึ้นร้อยละ  1  ถึง  2 

 ด าเนินการโดยเพิ่มน้ าทุกคร้ังจนกว่าน้ าหนักดินที่บดอัดในแบบลดลง  หรือไม่
เปลี่ยนแปลง  หรืออาจลดน้ าที่ผสมลงเมื่อพบว่าการเพิ่มน้ าแล้วน้ าหนักดินที่บด
อัดในแบบกลับลดลง 

 การทดสอบวิธี  ข.  ด าเนินวิธีการทดสอบเช่นเดียวกับวิธี  ก.  แต่ใช้แบบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  152  มม.  (6  นิ้ว)  บดอัด  3  ชั้น ๆ  ละ  56  คร้ัง 

 การทดสอบวิธี  ค.  ด าเนินวิธีการทดสอบเช่นเดียวกับวิธี  ก.  แต่ใช้ตัวอย่างดิน
ที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  บดอัด  3  ชั้น ๆ  ละ  25  คร้ัง 

 การทดสอบวิธี  ง.  ด าเนินวิธีการทดสอบเช่นเดียวกับวิธี  ค.  แต่ใช้แบบขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  152  มม.  (6  นิ้ว)  บดอัด  3  ชั้น ๆ  ละ  56  คร้ัง 
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2.19.5 การค านวณ 

 ค านวณหาค่าความชื้นในดินเป็นร้อยละ 

 W  =  100
2

21 


W

WW      

 (2.10) 
 เมื่อ W  =  ความชื้นในดินเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับน้ าหนักดินอบแห้ง 
  W1 =  น้ าหนักของดินชื้น  หน่วยเป็นกรัม 
  W2 =  น้ าหนักของดินอบแห้ง  หน่วยเป็นกรัม 
 

 ค านวณหาค่าความแน่นชื้น  (WET  DENSITY) 

 w  =  
V

A        

 (2.11) 
 เมื่อ w  =  ความแน่นชื้นของดิน  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
  A    =  น้ าหนักดินชื้นที่บดอัดในแบบ  หน่วยเป็นกรัม 
  V    =  ปริมาตรของแบบ  ซึ่งเท่ากับปริมาตรของดินชื้นที่บดอัดในแบบ

หน่วย เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

 ค านวณหาค่าความแน่นแห้ง  (dry  density) 
 

 d  =  

100
1

w
w



        

 เมื่อ d  =  ความแน่นแห้งของดิน  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
  w =  ความแน่นชื้นของดิน  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
  W  =  ความชื้นในดินเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับน้ าหนักดินอบแห้ง 

2.19.6 การรายงาน 

 น าค่าความชื้นในดิน  (W)  และค่าความแน่นแห้งของดิน  (d)  ในแต่ละคร้ัง
ของการทดสอบมาก าหนดจุดลงในกระดาษกราฟ  โดยให้ค่าความชื้นในดินอยู่
ในแกนนอนและค่าความแน่นแห้งของดินอยู่ในแกนตั้ง 
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 เขียนเส้นกราฟให้ผ่านจุดที่ก าหนดไว้  หรือใกล้เคียงให้มากที่สุด  จะได้
เส้นกราฟลักษณะเป็นเส้นโค้ง  รูประฆังคว่ า  (parabola curve)  จุดสูงที่สุดของ
เส้นโค้งคือค่าความแน่นแห้งสูงสุด  (maximum dry density)  ของดินนั้น  ตาม
กรรมวิธีบดอัดที่ใช้ทดสอบนี้ 

 ที่จุดค่าความแน่นแห้งสูงสุดของดิน  เมื่อลากเส้นตรงขนานกับแกนตั้งลงมาตัด
แกนนอน  จะได้ค่าความชื้นที่ท าให้ดินบดอัดได้แน่นสูงสุด 

 ให้รายงานค่าความแน่นแห้งสูงสุด  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  และ
ค่าความชื้นที่ท าให้ดินบดอัดได้แน่นสูงสุด  (OMC)  เป็นร้อยละ 

2.19.7 ข้อควรระวัง 

 การประมาณปริมาตรน้ าที่ใช้ผสมดินที่เกาะติดกันเป็นก้อน  (cohesive soil)  
ควรเผื่อให้ต่ าและสูงกว่าจ านวนน้ า  ที่ท าให้ได้ค่าความชื้นที่ท าให้ดินบดอัด ได้
แน่นสูงสุด  (OMC)  ดินพวกดินทราย  (cohesionless soil)  ควรผสมน้ าตั้งแต่
น้อยที่สุด  คือ  เร่ิมจากดินผึ่งแห้งจนกระทั่งมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 ในการบดอัดดินให้วางแบบบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง  ราบเรียบ  ขณะท าการบด
อัดแบบต้องไม่กระดอนไปมา 

 ควรเตรียมตัวอย่างให้เพียงพอ  โดยให้มีตัวอย่างทดสอบทางด้านแห้งกว่า  (dry 
side)  ความชื้นที่ท าให้ดินบดอัดได้แน่นสูงสุด  (OMC)  ไม่น้อยกว่า  2  
ตัวอย่าง  และให้มีตัวอย่างทดสอบพอทดสอบทางด้านชื้นกว่า  (wet side)  
ความชื้นที่ท าให้ดินบดอัดได้แน่นสูงสุด  (OMC)  1  ตัวอย่าง 

 ดินชนิดที่มีปริมาณดินเหนียวมาก  (heavy clay)  หลัง จากผึ่งให้แห้งแล้วให้บด
ด้วยค้อนยาง  หรือใช้เคร่ืองบด  จนได้ตัวอย่างที่สามารถร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด  4.75  มม.  (เบอร์  4)  มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 ปริมาตรของแบบ  ให้ท าการวัดและค านวณ  เพื่อให้ได้ปริมาตรที่แท้จริงของ
แต่ละแบบ   

 แบบที่ใช้งานแล้ว  ต้องคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ  50  ของความคลาดเคลื่อนที่
ยอมให้ 

2.20 วิธีการทดสอบเพื่อหาค่า  ซี.บี.อาร์.  (C.B.R.) (มทช.(ท)  501.3-2545) 
2.20.1 ขอบข่าย 
วิธีการทดสอบนี้เป็นการหาค่าเปรียบเทียบ  ค่าความสามารถในการรับน้ าหนัก  (bearing 

value)  กับวัสดุหินมาตรฐานเพื่อทดสอบวัสดุมวลรวมดิน  (soil aggregte)  หินคลุกหรือวัสดุอ่ืนใด  
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เมื่อท าการบดอัดวัสดุนั้นโดยใช้ตุ้มบดอัดในแบบ  (mold)  เมื่อมีความชื้นที่ความแน่นแห้งสูงสุด  
(optimummoisture content)  หรือปริมาณอ่ืนใด  เพื่อน ามาใช้ออกแบบโครงสร้างของถนน  และ
เพื่อใช้ควบคุมงาน  เมื่อบดอัดให้ได้ความแน่นและความชื้นตามต้องการ 

การทดสอบ  ซี.บี.อาร์.  อาจท าได้  2  วิธี  คือ 
วิธี  ก.  การทดสอบแบบแช่น้ า  (soaked) 
วิธี  ข.  การทดสอบแบบไม่แช่น้ า  (unsoaked) 
ถ้าไม่ระบุวิธีใด  ให้ใช้วิธี  ก. 
2.20.2 วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

 loading;  device  แบบ  hydraulic jack  หรือ  screw jack  มีอุปกรณ์วัดแรงได้
ไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม  (ประมาณ  10,000  ปอนด์) 

 แบบส าหรับเตรียมตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน  152.40.66  มม.  
(6.00.026  นิ้ว)  สูง  177.80.66  มม.  (7.00.016  นิ้ว)  พร้อมปลอก  
(collar)  สูงโดยประมาณ  50.8  มม.  (2.0  นิ้ว)  และฐานแบบ  (BASE  
PLATE)  ส าหรับยึดแบบและปลอก 

 แท่งโลหะรอง  (spacer disc)  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  134.9  (5 5/16  นิ้ว)  มีความ
สูงขนาดต่าง ๆ   

 ตุ้มหนัก  4,537  กรัม  (10  ปอนด์)  และ  2,495  กรัม  (5.5  ปอนด์) 
 เคร่ืองวัดการพองตัว  ประกอบด้วย 

- แผ่นวัดการพองตัว  (swell plate) 
- สามขา  (tripod)  ส าหรับติดมาตรวัด  (dial gauge)  วัดได้  25  มม.  ซึ่งวัด

ได้ละเอียด  0.01  มม.  เพื่อวัดอัตราการพองตัวของดินเมื่อแช่น้ า 
 โลหะถ่วงน้ าหนัก  (surcharge weight)  เป็นเหล็กทรงกระบอกแบบเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง  149.2  มม.  (5 7/8  น้ิว)  มีรูกลวง  เพื่อให้ท่อนกด  (piston)  ลอดไป
ได้หนักแผ่นละ  2,268  กรัม  (5  ปอนด์) 

 ท่อนกด ท าด้วยโลหะทรงกระบอก  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง  49.5  มม.  (1.95  นิ้ว)  
มีเนื้อที่หน้าตัด  1,935.5  ตร.มม.  (3  ตร.นิ้ว)  ยาวไม่น้อยกว่า  102  มม. (4 นิ้ว) 

 เคร่ืองดันตัวอย่างเป็นเคร่ืองดันดินออกจากแบบภายหลัง  เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว 
 เคร่ืองชั่งแบบบาล๊านซ์  (balance)  มีขีดความสามารถชั่งได้อย่างน้อย  20  กก.  

ชั่งได้ละเอียดถึง  0.01  กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 



57 

 เคร่ืองชั่งแบบสเกล  (scale)  หรือแบบบาล๊านซ์  มีขีดความสามารถชั่งได้อย่าง
น้อย  1,000  กรัม  ชั่งได้ละเอียดถึง  0.01  กรัม 

 ตู้อบ  (oven)  ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ได้ที่  1105  องศาเซลเซียส 
 เหล็กปาด  มีความยาวไม่น้อยกว่า  300  มม.  และไมยาวเกินไปหนาประมาณ  

3.0  มม.  (0.12  น้ิว) 
 เคร่ืองมือแบ่งตัวอย่าง 
 ตะแกรงร่อนดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  203  มม. (8 นิ้ว)  50.8  มม. (2 นิ้ว)  มี

ขนาด  ดังนี้ 
ก.  ขนาด  19.0  มม. (3/4  นิ้ว) 
ข.  ขนาด  4.75  มม. (เบอร์ 4) 

 เคร่ืองผสม  เป็นเคร่ืองมือจ าเป็นต่าง ๆ  ที่ใช้ผสมตัวอย่างกับน้ า  เช่น  ถาด  
ช้อน  พลั่ว  เกรียง  คอนยาง  ถ้วยตวงวัดปริมาตรน้ า 

 ตลับบรรจุดินส าหรับใส่ตัวอย่างดิน  เพื่ออบหาจ านวนน้ าในดิน 
 นาฬิกาจับเวลา 

2.20.3 วัสดุท่ีใช้ประกอบการทดสอบ   
กระดาษกรองอย่างหยาบ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  152  มม.   (6 นิ้ว) 
2.20.4 การเตรียมตัวอย่าง   
ตัวอย่างได้แก่  ดิน  หินคลุก  หรือวัสดุมวลรวมดินหรือวัสดุอ่ืนใดที่ต้องการทดสอบ  ให้

เตรียมตัวอย่าง  ดังนี้ 
 วัสดุตัวอย่าง  ก่อนจะน ามาทดสอบจะต้องปล่อยทิ้งให้แห้ง  (air dry)  ใน

ห้องปฏิบัติการท าการแบ่งสี่  (quartering)  แล้วร่อนผ่านตะแกรงเบอร์  ¾  นิ้ว  
ส่วนที่ค้างบนตะแกรงเบอร์  ¾  นิ้วให้ทิ้งไปและชดเชยด้วยดินที่ผ่านตะแกรง  
เบอร์  ¾  นิ้ว  แต่ค้างบนตระแกรง  เบอร์  4  ด้วยจ านวนน้ าหนักเท่ากัน 

 หาปริมาณความชื้นที่ความแน่นสูงสุด  โดยวิธีการทดสอบความแน่นตามมทช.
(ท) 501.1-2545  หรือ  มทช.(ท) 501.2-2545 

2.20.5 การทดสอบ   
ส าหรับตัวอย่างดินที่ไม่ต้องมีการแช่น้ า  (unsoaked c.b.r. test) 

 ชั่งดินที่เตรียมไว้ประมาณ  6  กก.  (12  ปอนด์)  และน าดินตัวอย่างประมาณ  
100  กรัม  เพื่อน าไปหาความชื้นในดินตัวอย่าง  (initial water content) 
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 เตรียมแบบไว้  2  ชุด  ชั่งหาน้ าหนักแบบ  (ไม่รวมฐานแบบ) 
 ประกอบแบบ  เข้ากับฐานแบบและแท่งโลหะรอง  ใช้กระดาษกรองปูทับบน

แท่งโลหะรอง  เพื่อป้องกันไม่ให้เกาะติดกับแผ่นเหล็ก 
 กระทุ้งดินอัดแน่นในแบบ  ตามวิธีการทดสอบความแน่นที่ปริมาณความชื้น  ที่

ความแน่นแห้งสูงสุด  (เตรียมตัวอย่างดิน  3  ตัวอย่าง  โดยท าการบดอัดแต่ละ
ชั้นด้วยตุ้ม  จ านวน  12  คร้ัง  25  คร้ัง  และ  56  คร้ังต่อชั้น) 

 หลังจากบดอัดจนครบจ านวนชั้น  และจ านวนคร้ังแล้วถอดปลอกออกใช้เหล็ก
ปาดปาดดินส่วนที่สูงเกินขอบแบบ  พร้อมกับซ่อมแต่งผิวบนของดินตัวอย่าง
ให้เรียบเสมอกับปากแบบ 

 ถอดฐานแบบ  และแท่งโลหะรองออก  น าแบบและดินไปชั่งหาน้ าหนัก  เพื่อ
จะน าไปหาความแน่นชื้น  (wet density) 

  เอากระดาษกรองวางบนฐานแบบ  เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเกาะแบบติดแผ่น
เหล็กประกอบแบบ  ที่มีดินอัดแน่นนี้เข้ากับฐานแบบ  โดยให้ปากแบบด้านที่มี
ดินเสมอปากวางบนฐานแบบ  และส่วนที่มีช่องว่างอยู่ด้านบนส าหรับการ
ทดสอบแบบไม่แช่น้ า   

 วางแผ่นเหล็กถ่วงน้ าหนัก  (surcharge)  จ านวน  2  ชิ้น  ส าหรับวัสดุพื้นทาง,  
วัสดุรองพื้นทาง,  วัสดุคัดเลือกและจ านวน  3  ชิ้น  ส าหรับวัสดุคันทางทับบน
ดินตัวอย่างในแบบ 

 น าแบบเข้าเคร่ืองกดทดสอบ  ซึ่งมีท่อนกดขนาดพื้นที่หน้าตัด  1,935.5  ตร.มม. 
(3  ตร.นิ้ว)  ประกอบติดอยู่  จัดให้ผิวหน้าของดินในแบบ  แตะสัมผัสกับท่อน
กดดังกล่าว  จัดเข็มของมาตรวัด  ที่จะใช้วัดค่าการจมตัว  (penetration)  ให้อยู่ที่
จุดศูนย์ 

 กดท่อนกดในอัตรา  0.05  นิ้วต่อนาที  พร้อมกับอ่านค่าน้ าหนักที่ตรงกับค่าการ
จมตัว  0,  0.025,  0.050,  0.075,  0.100,  0.125,  0.150,  0.175, 0.200, 0.250,  
0.300,  0.350,  0.400,  0.450  และ  0.500  น้ิว 

 เสร็จแล้วถอดแบบออกจากเคร่ืองกดทดสอบ  เก็บตัวอย่างดินตรงกลางตาม
แนวตั้งประมาณ  100  กรัม  ส าหรับขนาดเม็ดใหญ่สุด  4.75  มม.  หรือ
ประมาณ  300  กรัม  ส าหรับขนาดเม็ดใหญ่สุด  19.0  มม.  แล้วน าไปหา
ความชื้น  ส าหรับการทดสอบแบบแช่น้ า    
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 วางแผ่นเหล็กถ่วงน้ าหนัก  จ านวน  2  ชิ้น  ส าหรับวัสดุพื้นทาง,  วัสดุรองพื้น
ทาง,  วัสดุคัดเลือด  และจ านวน  3  ชิ้น  ส าหรับวัดสุคันทางลงบนดินตัวอย่าง  
ใส่แผ่นวัดการพองตัว  ส าหรับวัดอัตราการบวมของดิน  ซึ่งมีด้ามขัดเกลียวขึ้น
ลงได้ติดอยู่กลางแผ่น  ก่อนวางแผ่นเหล็กถ่วงน้ าหนักลงบนดินตัวอย่าง  
จะต้องเอากระดาษรองวางคั่นได้แผ่นนี้เสียก่อน  เพื่อป้องกันไม่ให้ดินติดแน่น
กับแผ่นเหล็กหลังจากแช่น้ าแล้ว 

 แช่แบบที่เตรียมไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้  ให้น้ าท่วมแผ่นเหล็กถ่วงน้ าหนัก
ประมาณ  1  นิ้ว  ใช้มาตรวัดอ่านได้ละเอียด  0.001  นิ้ว  ยึดติดกับสามขา  แล้ว
วางบนปากแบบ  จัดให้ปลายของมาตรวัดแตะสัมผัสกับก้านของแผ่น  วัดการ
พองตัว  เพื่อวัดหาค่าการพองตัวของดินต่อไป 

 จดค่าการขยายตัวจากมาตรวัดทุกวัน  จนครบ  4  วัน  (ถ้าหากค่าการพองตัว
คงที่  อาจหยุดอ่านได้  หลังจากแช่น้ าแล้ว  48  ชั่วโมง) 

 ยกแบบออกจากน้ าและตะแคงแบบ  เพื่อรินน้ าทิ้งและปล่อยทิ้งไว้  ประมาณ  
15  นาที  เพื่อให้น้ าไหลออกจากแบบ 

 น าแบบพร้อมดินไปชั่งหาน้ าหนัก 
 เสร็จแล้วถอดแบบออกจากเคร่ืองกดทดสอบ  เก็บตัวอย่างดินตรงกลางตาม

แนวตั้งประมาณ  100  กรัม  ส าหรับขนาดเม็ดใหญ่สุด  4.75  มม.  หรือ
ประมาณ  300  กรัม  ส าหรับขนาดเม็ดใหญ่สุด  19.0  มม.  แล้วน าไปหา
ความชื้น 

 เขียนกราฟระหว่างน้ าหนักกด  และค่าการจมตัว  (stress vs penetration)  เพื่อ
หาค่า  ซี.บี.อาร์.  ต่อไปส าหรับในการเขียนกราฟระหว่างน้ าหนักกด  และค่า
การจมตัว  เพื่อหาค่า  ซี.บี.อาร์.  จ าเป็นจะต้องท าการแก้เส้นกราฟโดยเลื่อนจุด
ศูนย์ของค่าการจมตัว  ในกรณีที่เส้นกราฟหงายเพื่อให้ได้ค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่
แท้จริง 

 เมื่อได้ค่า  ซี.บี.อาร์.  ของแต่ละตัวอย่างแล้วเขียนเส้นกราฟ  ระหว่างค่า  ซี.บี.
อาร์.  และค่าความหนาแน่นแห้ง  (dry density)  เพื่อหาค่า  ซี.บี.อาร์.  เป็นร้อย
ละของการบดอัดที่ต้องการต่อไป 

2.20.6 การค านวณ 

 ค านวณหาค่าความชื้นในดินเป็นร้อยละ 
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 W  =  100
2

21 


W

WW  

 เมื่อ W  =  ความชื้นในดินเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับน้ าหนักดินอบแห้ง 
  W1 =  น้ าหนักของดินชื้น  หน่วยเป็นกรัม 
  W2 =  น้ าหนักของดินอบแห้ง  หน่วยเป็นกรัม 
 

 ค านวณหาค่าความแน่นชื้น  (wet density) 

 w  =  
V

A  

 เมื่อ w  =  ความแน่นชื้นของดิน  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
  A    =  น้ าหนักดินชื้นที่บดอัดในแบบ  หน่วยเป็นกรัม 
  V    =  ปริมาตรของแบบ  ซึ่งเท่ากับปริมาตรของดินชื้นที่บดอัดในแบบ

หน่วย เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

 ค านวณหาค่าความแน่นแห้ง  (dry density) 

 d  =  

100
1

w
w



  

 เมื่อ d  =  ความแน่นแห้งของดิน  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
  w =  ความแน่นชื้นของดิน  หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
               W  =  ความชื้นในดินเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับน้ าหนักดินอบแห้ง 
 
 ค านวณหาค่าการพองตัว  (swelling) 
 
 ค่าการพองตัวร้อยละ  =    

 
ค่าการพองตัว  (มม.)  =  ผลต่างระหว่างการอ่านค่าที่มาตรวัด  คร้ังแรกและคร้ัง
สุดท้าย 
 

 ค านวณหาค่า  ซี.บี.อาร์. 
ในการค านวณหาค่า  ซี.บี.อาร์.  ให้ถือน้ าหนักมาตรฐาน  (standard load)  ดังน้ี 
 

ค่าการพองตัว ม. ม.
ความสูงของแทง่ตัวอย่าง 
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ตารางที่  2.6   น้ าหนักมาตรฐานตากการกดท่อนเหล็กขนาดพื้นที่หน้าตัด  3  ตารางนิ้วของ 
 วัสดุหินคลุก 

ค่าการจมตัว  (มม.) 
น้ าหนักมาตรฐาน 
(standard load) 

กิโลกรัม 

ค่าน้ าหนักมาตรฐาน 
(standard unit load) 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
2.54  (0.1”) 
5.08 (0.2”) 
7.62 (0.3”) 

10.16 (0.4”) 
12.70 (0.5”) 

1,360.8 (3,000 lb) 
2,041.2 (4,500 lb) 
2,585.5 (5,700 lb) 
3,129.8 (6,900 lb) 
3,538.0 (7,800 lb) 

70.3 (1,000 lb/in) 
105.46 (1,500 lb/in) 
133.59 (1,900 lb/in) 
161.71 (2,300 lb/in) 
182.81 (2,600 lb/in) 

 
จากสูตร 

ซี.บี.อาร์.  ร้อยละ  =  100.
Y

X  

เมื่อ  X  = ค่าน้ าหนักที่อ่านได้ต่อหน่วยพื้นที่ของท่อนกด  (ส าหรับค่าการจมตัวที่  
2.54  มม.  หรือ  0.1  น้ิว  และที่เพิม่ขึ้นอีกทุก  ๆ  2.54  มม.) 

 Y  = ค่าน้ าหนักมาตรฐาน  (standard unit load)  กก./ตร.ซม.  (จากตารางข้างต้น) 
2.20.7 การรายงาน 
ในการท าการทดสอบ  ซี.บี.อาร์.  ให้รายงาน  ดังนี้ 

 ค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่ความแน่นร้อยละ  ของความแน่นแห้งสูงสุด  (แบบสูงกว่า
มาตรฐานหรือแบบมาตรฐาน)  ใช้ทศนิยม  1  ต าแหน่ง 

 ค่าความแน่นแห้งที่ให้ค่า  ซี.บี.อาร์.  ใช้ทศนิยม  3  ต าแหน่ง 
 ค่าการพองตัว ใช้ทศนิยม  1  ต าแหน่ง 
 ค่าอื่น ๆ 

 

เกณฑ์การตัดสินและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
ค่า  ซี.บี.อาร์.  เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าความสามารถในการรับน้ าหนักกับวัสดุ

หินมาตรฐาน  ดังนั้น  จึงไม่มีการก าหนดเกณฑ์ตัดสินและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
ข้อควรระวัง 

 ส าหรับดินจ าพวกดินเหนียวมาก  (heavy clay)  หลังจากตากแห้งแล้วให้ทุบ
ด้วยค้อนยาง  จนได้ตัวอย่างผ่านตะแกรงเบอร์  4  ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
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 ในการใช้ตุ้มท าการบดอัด  ให้วางแบบบนพื้นที่มั่นคง  แข็งแรง  ราบเรียบ  เช่น  
พื้นคอนกรีตไม่ให้แบบกระดก  หรือกระดอนขึ้นขณะท าการบดอัด 

 ในการทดสอบหาค่าการจมตัว  โดยใช้ เคร่ืองกดทดสอบแบบวงแหวน  
(proving ring)  เป็นตัวอย่างอ่านน้ าหนักและใช้มาตรวัดค่าการจมตัวติดที่โครง  
(frame)  ของเคร่ืองกดทดสอบต้องท าการแก้ค่าการจมตัว  เนื่องจากการหดตัว
ของวงแหวน  (proving ring)  โดยหักค่าการหดตัวของวงแหวนออกจากค่าการ
จมตัว  กรณีที่ติดมาตรวัดค่าการจมตัว  (penetration dial)  ที่ท่อนกดไม่ต้อง
ปฏิบัติตามความในข้อนี้ 

 ในการเขียนกราฟระหว่างค่าน้ าหนักมาตรฐาน  และค่าการจมตัว  จ าเป็น
จะต้องแก้จุดศูนย์ส าหรับเส้นกราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น  เนื่องจาก
ความไม่ราบเรียบ  หรือเกิดจากการอ่อนยุ่ยที่ผิวหน้าของตัวอย่างเนื่องจากการ
แช่น้ า  ให้ท าการแก้โดยลากเส้นตรงให้สัมผัสกับเส้นที่ชันที่สุดของส่วนโค้ง
ของเส้นกราฟ  ไปตัดกับแกนตามแนวราบ  คือเส้นที่ลากผ่านค่าน้ าหนัก
มาตรฐาน  เท่ากับศูนย์  ต่อจากนั้นให้เลื่อนค่าศูนย์ของค่าการจมตัวไปที่จุดที่ตัด 
แล้วจึงหาค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่ปรับค่า  (corrected c.b.r. value)  ต่อไป 

 ค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่ได้จากการปรับค่า  หรือที่ได้จริงจากการอ่านค่าน้ าหนัก
มาตรฐาน  (true load value)  ซึ่งค านวณจากค่าการจมตัวที่  2.54  มม.(0.1  นิ้ว)  
และที่ค่าการจมตัว  5.08   มม.  (0.2  นิ้ว)  เป็นค่า  ซี.บี.อาร์  ที่ใช้รายงาน 
โดยปกติค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่มีค่าการจมตัว  2.54  มม.  จะต้องมีค่าสูงกว่าค่า  ซี.บี.
อาร์.  ที่มีค่าการจมตัว  5.08  มม.  ถ้าหากไม่เป็นดังนั้น  คือค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่  
5.08  มม.  สูงกว่าที่  2.54  มม.  ใหท้ าการเตรียมตัวอย่างเพื่อท าการทดสอบใหม่
ทั้งหมด  แต่ถ้าค่า  ซี.บี.อาร์.  ที่ได้ยังคงสูงกว่าอีก  ให้ใช้ค่า  ซี.บี.อาร์.  5.08  
มม. 

 ในการท าตัวอย่างเพื่อทดสอบ  ในกรณีที่ต้องการบดอัดมากหรือน้อยกว่าที่
ต้องการตามวิธีการทดสอบนี้  อาจจะเพิ่มการบดอัดเป็นชั้นละ  75  คร้ัง  หรือ
ลดการบดอัดเป็นชั้นละ  8  คร้ัง  เพื่อให้ได้ตัวอย่างมากขึ้นในการน ามาเขียน
เส้นกราฟ 

 ตุ้มที่ใช้ท าการลดอัดเพื่อเตรียมตัวอย่าง  เพื่อหาค่า  ซี.บี.อาร์.  มี  2  ขนาด  (ตาม
ข้อ  2.1.4)  ในการเตรียมตัวอย่าง  ซี.บี.อาร์.  โดยวิธีการทดสอบความแน่นแบบ
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มาตรฐานให้ใช้ตุ้มขนาดเล็ก  ส่วนการเตรียมตัวอย่าง  ซี.บี.อาร์.  ตามวิธีการ
ทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานให้ใช้ตุ้มขนาดใหญ่ 

 
2.21 การก่อสร้างและการบดอัด  ชั้นโครงสร้างทาง 

2.21.1 งานชั้นดินถมคันทาง 
งานชั้นรองพื้นทาง  หมายถึง  การก่อสร้างวัสดุบนชั้นดินเดิม  ได้บดอัดแล้วเสร็จ  โดยใช้ว

วัสดุดินถม  น ามาคลุกเคล้าผสมน้ า  (mix  Process)  แล้วท าการปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นให้ได้
รูปแบบ  ความหนาชั้นละไม่เกิน  20  ซม.  ความแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  Standard  proctor  
density 

2.21.2 งานชั้นรองพื้นทาง  (subbase) 
งานชั้นรองพื้นทาง  หมายถึง  การก่อสร้างวัสดุบนชั้นคันทาง  หรือบนชั้นวัสดุคัดเลือกที่

ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  โดยใช้วัสดุลูกรัง  หรือมวลรวมดิน  (soil  aggregate)  น ามาคลุกเคล้าผสมน้ า  
(mix  Process)  แล้วท าการปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นให้ได้รูปแบบ  ความหนาชั้นละไม่เกิน  15  
ซม.  ความแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  modified  proctor  density 

2.21.2.1  วิธีการก่อสร้าง 
กรณีการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางบนถนนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง  ให้ตบแต่งพื้นทางเดิม

ให้ได้แนวและระดับตามรูปแบบที่ก าหนด  หากมีวัสดุส่วนใดที่หลุดร่อนไม่คงทนหรือด้อยคุณภาพ  
หรือเป็นหลุมบ่อ  ต้องกวาดวัสดุเดิมออกให้หมด  และด าเนินการกลบหลุมบ่อด้วยวัสดุที่มี
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานของวัสดุคัดเลือก  หรือหากพบบริเวณใดที่มีดินอ่อนอยู่ใต้ชั้น
โครงสร้างเดิม  (soft  spot)  ให้ขุดออกแล้วน าวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานของวัสดุ
คัดเลือกมาถมแทนที่  และบดอัดเป็นชั้น ๆ  ความแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  95   standard  proctor  
density 

กรณีการก่อสร้างชั้นวัสดุรองพื้นทางใหม่บนชั้นวัสดุรองพื้นทางเดิม  ซึ่งมีความหนาของ
ชั้นน้อยกว่า  10  เซนติเมตร  ต้องขุดคุ้ย  (scarify)  วัสดุชั้นรองพื้นทางเดิมช่วงนั้นลึกไม่น้อยกว่า  5  
เซนติเมตร  แล้วผสมคลุกเคล้ากับวัสดุชั้นรองพื้นทางใหม่ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วจึงท าการบด
ให้แน่นและได้ระดับตามแบบก่อสร้าง 

กรณีที่ก่อสร้างบนคันทาง  ที่ได้บดอัดและปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว  ให้น าวัสดุรองพื้นทางที่
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด  มาเกลี่ยแผ่บดอัดเป็นชั้น ๆ  แต่ละชั้นไม่เกิน  15  เซนติเมตร  ความแน่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  modified  proctor  density  บริเวณใดหรือช่วงใดหากวัสดุรองพื้นทางที่
เกลี่ยแผ่และท าการบดอัดแล้ววัสดุมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดมีการแยกตัวออกจากกัน  
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(segregation)  ให้แก้ไขโดยขุดออกแล้วท าการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  หรือร้ือออกแล้วน าวัสดุ
รองพื้นทางที่มีส่วนผสมสม่ าเสมอใส่ลงไปแทน  ในกรณีที่ใช้วัสดุมากกว่าหนึ่งชนิด  น ามาผสมกัน
เพื่อใช้เป็นวัสดุชั้นรองพื้นทางนั้น  วัสดุแต่ละชนิดจะต้องได้รับการคลุกเคล้าให้มีลักษณะสม่ าเสมอ  
และต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตรงตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทางจากผู้ควบคุมงานก่อน  
และเมื่อท าการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีผิวหน้าเรียบแน่นสม่ าเสมอได้
ระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 

2.21.2.2  ผลการทดสอบความแน่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์  หากผลทดสอบความแน่นใน
สนามน้อยกว่าร้อยละ 95  modified  proctor  density  ให้พิจารณา
ด าเนินการดังนี ้
 หากปริมาณน้ าอยู่ในช่วงของ   3%  ของค่าปริมาณความชื้นที่ให้

ความแน่นสูงสุด  (o.m.c.)  ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
แต่การทดสอบความแน่นไม่ผ่านตามข้อก าหนดให้ท าการบดอัดซ้ า  
โดยเพิ่มปริมาณพลังงาน  (recompaction)  และเพิ่มจ านวนเที่ยว  
เพื่อให้ได้ความแน่นตามที่ก าหนด 

 หากปริมาณน้ าไม่อยู่ในช่วง   3%  ของค่าปริมาณความชื้นที่ให้
ความแน่นสูงสุด  (o.m.c.)  ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
จะต้องขุดคุ้ยวัสดุ  (scarify)  เพื่อตากให้แห้ง  กรณีที่ปริมาณน้ ามาก
เกินไป  หรือผสมน้ าเพิ่ม  กรณีที่ปริมาณน้ าน้อย  แล้วจึงท าการบด
อัดใหม่ให้ได้ความแน่นตามที่ก าหนด 

   2.21.2.3  ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
 ก่อนก่อสร้างชั้นรองพื้นทางหากพื้นผิววัสดุชั้นล่างแห้ง  ให้สเปรย์

น้ าเพื่อเพิ่มความชื้นก่อน  และเป็นการป้องกันการดูดซึมน้ าจาก
วัสดุรองพื้นทางที่ก าลังก่อสร้าง  ซึ่งอาจท าให้ค่าปริมาณความชื้น  
ของชั้นรองพื้นทางเปลี่ยนแปลงไปท าให้ความแน่นไม่ได้ตาม
ข้อก าหนด  นอกจากนี้การให้ความชื้นยังท าให้การประสาน
ระหว่างวัสดุ  2  ชั้น  ดีขึ้นด้วย 

 ให้สังเกตวัสดุที่น ามาใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีลักษณะเป็นวัสดุ
ชนิดและแหล่งเดียวกันโดยจะต้องมีการควบคุมคุณสมบัติ  ทั้งจาก
แหล่ง  general  test  และในระหว่างการก่อสร้าง  control  test  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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2.21.3 งานพื้นทาง  (base) 
งานชั้นพื้นทาง  หมายถึง  การก่อสร้างงานชั้นบนสุดของโครงสร้างทาง  ท าหน้าที่รองรับ

ผิวจราจรและแบกทานน้ าหนักที่ถ่ายมาจากผิวจราจร  กระจายน้ าหนักลงสู่ฐานด้านล่าง  วัสดุที่ใช้
ก่อสร้างได้แก่หินคลุก  หินโม่  กรวดโม่  ตะกรันเหล็ก  (slag)  ที่มีขนาดคละสม่ าเสมอจากใหญ่ไป
หาเล็ก  ซึ่งวัสดุที่จะน ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุพื้นทาง  น ามาคลุกเคล้าผสมน้ า  
(mix  process)  ท าการปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่นให้ได้ตามรูปแบบ  หนาชั้นละไม่เกิน  15  ซม.  
ความแน่นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 95  modified  proctor  density 
   2.21.3.1  วิธีการก่อสร้าง 

การก่อสร้างต้องตรวจสอบระดับและความแน่นของชั้นรองพื้นทางให้ถูกต้อง  ก่อนน าวัสดุ
พื้นทางมาถมบนชั้นรองพื้นทางท าการคลุกเคล้าวัสดุกับน้ าให้เข้ากันอย่างสม่ าเสมอและมีความชื้น
พอเหมาะใกล้เคียงกับค่าปริมาณความชื้นที่ให้ความแน่นสูงสุด (o.m.c.) จากห้องปฏิบัติการ  
จากนั้นจึงเกลี่ยแผ่แล้วบดอัดเป็นชั้น ๆ  แต่ละชั้นหนาไม่เกิน  15  เซนติเมตร  บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ  95  modified  proctor  density  บริเวณใดหรือช่วงใดวัสดุพื้นทางที่เกลี่ยแผ่และท าการ
บดอัดแล้วมีมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกตัวจากกัน (segregation) ให้แก้ไขโดยการขุด
ร้ือออกแล้วท าการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  หรือร้ือออกใส่วัสดุพื้นทางที่มีส่าวนผสมสม่ าเสมอ
ลงไปแทน  แล้วสเปรย์น้ าให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม  เกลี่ยให้ได้รูปตามแบบก่อสร้างแล้วท าการบด
อัดแน่น  ในระหว่างการบดอัดให้มีการสเปรย์  น้ าบาง ๆ  เพื่อให้วัสดุจับตัวกันจะช่วยให้ผิวหน้า
เรียบปราศจากหลุมบ่อ  และเพื่อให้ผิวหน้าเรียบแน่นสม่ าเสมอ  ให้ท าการบดอัดชั้นสุดท้ายด้วยรถ
บดล้อเหล็กน้ าหนักไม่น้อยกว่า  12  ตัน  ซึ่งในระหว่างก่อสร้างหากมีฝนตกน้ าขัง  ท าให้ความชื้น
ในระหว่างการบดอัดมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ชั้นพื้นทางเสียหายหรืออาจเสียหายลึกลงไปถึงชั้น
รองพื้นทางด้วย  ดังนั้นเมื่อพบว่าพื้นทางส่วนที่ได้ก่อสร้างแล้วมีการบวมตัว  (soft  spot)  จะต้องร้ือ
ออกและอาจต้องตรวจสอบชั้นรองพื้นทางด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่  หากเสียหายจะต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงชั้นรองพื้นทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงท าการแก้ไขพื้นทางต่อไปถ้าแบบ
ก่อสร้างก าหนดความหนาพื้นทางมากกว่า  15  เซนติเมตร  ให้แบ่งการท างานเป็น  2  ชั้น  หนาชั้น
ละเท่า ๆ  กัน  (โดยประมาณ)  บดอัดให้แน่นและได้ระดับตามแบบก่อสร้าง 

งานชั้นพื้นทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  และยังไม่ได้ก่อสร้างลาดยางรองพื้นแอสฟัลต์  (prime  
coat)  ตามขั้นตอนปกติ  ให้ฉีดพ่นน้ าหล่อเลี้ยงผิวหน้าป้องกันการสูญเสียความชื้น 

2.21.3.2  ผลการทดสอบความแน่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์  หากผลทดสอบความแน่นใน
สนามน้อยกว่าร้อยละ  95  modified  proctor  density  ให้พิจารณา
ด าเนินการดังนี ้
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 หากปริมาณน้ าอยู่ในช่วง  ใกล้เคียงค่าปริมาณความชื้นที่ให้ความ
แน่นสูงสุด  (o.m.c.)  ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  แต่
การทดสอบความแน่นไม่ผ่านเกณฑ์ให้ท าการบดทับซ้ าโดยเพิ่ม
พลังงานการบดอัดและเพิ่มจ านวนเที่ยว  เพื่อให้ได้ความแน่นตามที่
ต้องการ 

 หากปริมาณน้ าไม่อยู่ในช่วงใกล้เคียงค่าปริมาณความชื้นที่ให้ความ
แน่นสูงสุด  (o.m.c.)  ที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  
จะต้องขุดคุ้ยวัสดุ  (scarify)  เพื่อตากให้แห้งกรณีที่ปริมาณน้ ามาก
เกินไป  หรือผสมน้ าเพิ่ม  กรณีที่ปริมาณน้ าน้อย  แล้วจึงบดอัดใหม่
ให้ได้ความแน่นตามข้อก าหนด 
 

2.22 เครื่องจักรกลท่ีใช้บดอัดดินในสนาม 
อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการท างานมีหลายชนิด  แต่ละชนิดมีความเหมาะสม

เฉพาะงาน  ดังนั้นการรู้จักใช้อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของงาน
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  การบดอัดดินในสนามพอที่จะจ าแนกระบบบนพื้นฐานการท างานของ
เคร่ืองจักรกลได้ดังนี ้

2.22.1 รถบดล้อเรียบ (รูปที่ 2.31)  เป็นรถบดอัดที่เหมาะส าหรับกรวด  ทราย  หรือวัสดุที่
คล้ายคลึง  ล้อรถบดท าด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรงมาก  การบดอัดจะท าให้เกิดการ
แตกหักของเม็ดดินและท าให้ผิวถนนเรียบ  ความดันที่จุดสัมผัสระหว่างดินกับล้อ
ประมาณ 45 ถึง 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (310 ถึง 380 กิโลนิวตันต่อตารางเมตร)  รถ
บดอัดประเภทนี้ไม่เหมาะสมส าหรับการบดอัดในชั้นดินที่หนามาก  เนื่องจาก
ความดันล้อมีค่าไม่สูงนัก 
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รูปที่  2.31  รถบดล้อเรียบ 
2.22.2 รถบดล้อยาง (รูปที่ 2.32)  เป็นรถบดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ารถบดล้อเรียบใน

หลายๆ ด้าน  รถบดประเภทนี้เป็นรถบดที่มีน้ าหนักมาก  และประกอบด้วยล้อ
ประมาณ 4 ถึง 6 ล้อในหนึ่งแถว  แต่ละล้อมีระยะห่างใกล้กัน  ความดันที่จุดสัมผัส
ระหว่างล้อกับดินประมาณ 85 ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (585 ถึง 690 กิโลนิวตัน
ต่อตารางเมตร)  รถบดแบบนี้เหมาะส าหรับดินทรายและดินเหนียว  การบดอัดเป็น
การผสมผสานระหว่างการบดอัดด้วยความดันและการนวด 

 

 
 

รูปที่ 2.32  รถบดล้อยางท างานด้วยระบบความดันลม (pneumatic-tired roller) 
 

2.22.3 รถบดตีนแกะ (รูปที่ 2.33)  ประกอบด้วยล้อโลหะรูปทรงกระบอกที่มีเหล็กยื่น
ออกมา (projection)  พื้นที่ของแต่ละ projection จะประมาณ 4 ถึง 13 ตารางนิ้ว 
(25 ถึง 85 ตารางเซนติเมตร) รถบดประเภทนี้เป็นรถบดที่มีประสิทธิภาพในการ
บดอัดดินเหนียวมากที่สุด  ความดันที่จุดสัมผัสระหว่างดินและล้อบดประมาณ 
200 ถึง 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (1380 ถึง 6900  กิโลนิวตันต่อตารางเมตร)  การ
วิ่งผ่านของรถรอบแรกๆ จะบดอัดดินส่วนที่อยู่ด้านล่าง  และการวิ่งผ่านของรถ
รอบหลังๆ จะบดอัดดินที่อยู่ชั้นบน 
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รูปที่ 2.33  รถบดตีนแกะ 
   

2.22.4 รถบดอัดแบบสั่นสะเทือนเป็นรถบดอัดที่มีประสิทธิภาพอย่างมากส าหรับกรวด
และทราย  เคร่ืองสั่นสะเทือนสามารถติดตั้งกับรถบดอัดได้ทุกประเภท  รูปที่ 2.34  
แสดงหลักการของรถบดอัดประเภทนี้การสั่นสะเทือนเกิดจากเคร่ืองที่ติดตั้งไว้
นอกจุดศูนย์กลางของล้อ (off-center rotation weight)  เคร่ืองสั่นนี้จะเคลื่อนที่ขึ้น
ลงระหว่างการบดอัดด้วยความถี่  20  ถึง 30 รอบต่อวินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.34  รถบดสั่นสะเทือน (vibrating roller) 

                นอกจากชนิดของดินและปริมาณความชื้นแล้ว  ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบดอัด
ในสนามอีก  ปัจจัยเหล่านี้  ได้แก่  ความหนาของชั้นดินที่ท าการบดอัด (lift)  ความเข้มข้นของความ
ดันจากเคร่ืองบดอัด  และพื้นที่สัมผัสระหว่างล้อกับดิน  เน่ืองจากความดันล้อที่กระท าที่ผิวดินจะ
ลดลงตามความลึก  ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของระดับการบดอัด (degree of compaction) นอกจากนี้  
ความหนาแน่นแห้งของดินยังแปรผันกับจ านวนรอบที่รถบดอัดวิ่งผ่าน  รูปที่ 2.35a  แสดง
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ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งกับ จ านวนรอบที่รถบดอัดวิ่งผ่านของดินเหนียวปนดิน
ตะกอนที่ปริมาณความชื้นค่าหนึ่ง  ความหนาแน่นแห้งจะเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนรอบที่รถบดอัดวิ่ง
ผ่านจนถึงค่าหนึ่ง  และความหนาแน่นแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  ถึงแม้ว่าจ านวนรอบที่บด
อัดจะเพิ่มขึ้น  โดยทั่วๆ ไป  จ านวนรอบที่เท่ากับ 10 ถึง 15 รอบ  ให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 

 
รูปที่ 2.35 a)  ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้งและจ านวนรอบของรถบดอัดที่วิ่งผ่าน 

(Johnson and Sallberg. 1960) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.35 b)  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนักแห้งกับจ านวนรอบที่รถบดอัดวิ่งผ่าน 
(D’Appolonia et al., 1969) 

 
รูปที่ 2.35 b  แสดงการเปลี่ยนแปลงของหน่วยน้ าหนักแห้งกับความลึกส าหรับทรายที่มี

ขนาดคละไม่ดี  การบดอัดกระท าโดยใช้รถบดอัดตีนแกะแบบสั่นสะเทือน  น้ าหนักของรถบดอัด
เท่ากับ 55.6 กิโลนิวตัน  และเส้นผ่านศูนย์กลางของตีนแกะเท่ากับ 1.19 เมตร  ความหนาของชั้นบด
อัดเท่ากับ 2.44 เมตร  ตระหนักว่า  ที่ความลึกใดๆ ความหนาแน่นแห้งของการบดอัดจะมีค่าเพิ่มขึ้น
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ตามจ านวนรอบของการวิ่งผ่านของรถบดอัด  แต่อย่างไรก็ตาม  อัตราการเพิ่มขึ้นจะมีค่าลดลง
หลังจากจ านวนรอบที่ 15 ความจริงอีกประการหนึ่งที่ค้นพบจากรูปที่ 2.35 b  คือความหนาแน่น
แห้งมีค่ามากทีสุดที่ความลึกประมาณ 0.5 เมตรและค่อยๆ มีค่าน้อยลงตามความลึก  เนื่องจากการ
ลดลงของความเค้นตามความลึก  ทันทีที่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (หรือความหนาแน่นแห้ง)  ส าหรับดินชนิดหนึ่งๆ ที่จ านวนรอบที่รถบดอัดวิ่งผ่านค่าหนึ่ง  
เราสามารถประมาณความหนาของการบดอัดแต่ละชั้นได้   วิธีการนี้แสดงในรูปที่  2 .36 
(D’Appolonia et al., 1969) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.36  การประมาณความหนาของระดับชั้นของดินส าหรับความหนาแน่นสัมพัทธ์ 75% 
 กับจ านวนรอบของรถบดอัดที่วิ่งผ่านเท่ากับ 5 รอบ 
 
2.23 การทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (field density test) 

2.23.1 วิธีการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม   (field density test) 
มทช.(ท) 501.4-2545   
2.23.1.1  ขอบข่าย 

วิธีการทดสอบนี้เป็นการหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางที่บดอัดในสนาม  ( in  place  
density)  ของวัสดุที่มีเม็ดไม่โตกว่า  50.8  มม.  (2  นิ้ว)  โดยใช้ทรายแทนที่  เพื่อหาปริมาตร 

2.23.1.2  วิธีท า 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  ประกอบด้วยชุดเคร่ืองมือทดสอบความแน่น  (density apparatus)  

ประกอบด้วย 
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 ขวด  (jar)  ท าด้วยแก้วหรือพลาสติกโปร่งใสปริมาตรจุ  4  ลิตร  ตัว
ขวดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  160  มม.  ปากขวดมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  80  มม.  และมีเกลียวส าหรับต่อกับกรวย 

 กรวย  (metal funnel)  ท าด้วยโลหะสูงประมาณ  210  มม.  ตรง
กลางมีลิ้น  (valve)  ส าหรับปิดเปิดรูทรงกระบอก  (orifice)  เส้น
ผ่านศูนย์กลาง  12.7  มม. (1/2  นิ้ว)  ยาว  28.6  มม. (1 1/8 นิ้ว)  
ปากกรวยบานออกมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  165.1  มม.  (6 1/2  
นิ้ว)  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก  171.5  มม.  (6 ¾ นิ้ว)  สูง  136.5  
มม.  (5 3/8 นิ้ว)  ปลายอีกข้างหนึ่งมีเกลียว  ส าหรับต่อกับขวด  
ขณะท าการทดสอบรอยต่อระหว่างขวด  และกรวยต้องสนิท  ใน
กรณีที่มีช่องว่างหรือเคลื่อนตัวได้  ต้องใส่แหวนยางหรือ  ปะเก็น  
(gasket)  รองลิ้นจะต้องมีที่บังคับให้หยุดเมื่อเปิด  หรือ  ปิดจนสุด
รูปทรงกระบอกแล้ว 

 แผ่นฐาน  (base plate)  ท าด้วยโลหะขนาด  305  มม. X 305  มม.  
(12  นิ้ว x 12  นิ้ว)  ตรงกลางมีรูกลม  เส้นผ่านศูนย์กลาง  165.1  
มม.  (เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปากกรวย)  มีช่องกว้าง
ประมาณ  3.2  มม.  (1/8 นิ้ว)  ส าหรับวางปากกรวยให้สนิทขอบ
ขอบแผ่นฐานยกสูงขึ้น  เพื่อความสะดวกในการเก็บดินตัวอย่าง 
หมายเหตุ  ชุดเคร่ืองทดสอบความแน่นนี้   ใช้กับดินตัวอย่าง
ประมาณ  2,800  ลูกบาศก์เซนติเมตร  (0.01  ลบ.ฟ.)  อาจดัดแปลง
ชุดเคร่ืองมือให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้แล้วแต่ความเหมาะสมในการ
ใช้งานแต่ละชนิด 

 ทราย  ใช้ทรายออตตาวา  (ottawa sand)  หรือเตรียมจากทรายที่มี
ในท้องที่หรือวัสดุอ่ืนใด  ที่คล้ายทราย  ต้องสะอาด  แห้ง  ไหลได้
อย่างอิสระ  (free flowing)  ปราศจากเชื้อประสาน  แข็ง  กลม  ไม่มี
รอยแตก  ไม่มีเหลี่ยมมุม  ขนาดผ่านตะแกรงขนาด  2.00  มม.  
(เบอร์  10)  และค้างบนตะแกรงขนาด  0.075  มม.  (เบอร์  200)  
เล็กน้อยและมีความแน่นแบบบัลค์  (bulk density)  เปลี่ยนแปลงได้
ไม่เกินร้อยละ  1 
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 เคร่ืองชั่ง  ที่สามารถชั่งได้หนักถึง  10  กก.  อ่านได้ละเอียดถึง  1.0  
กรัม 

 เคร่ืองชั่งที่สามารถชั่งได้หนักถึง  500  กรัม  อ่านได้ละเอียดถึง  0.1  
กรัม 

 อุปกรณ์ท าให้ดินแห้ง  ได้แก่  เตาน้ ามันก๊าด  เตาแก๊ส  กระทะคั่ว
ดิน  เป็นต้น  หรืออาจใช้ตู้อบไฟฟ้า  ตู้อบน้ ามันก๊าด  ที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  ที่อุณหภูมิ  1005  องศาเซลเซียส  เพื่อ
ท าให้ดินตัวอย่างแห้งส าหรับความชื้นได้ 

 อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  เช่น  ช้อนตักดิน  ตลับบรรจุดินพร้อมฝา
ปิด  ภาชนะส าหรับใส่ดิน  เกรียง  สิ่ว  ค้อน    แปรงขน  แปรงลวด  
เหล็กปาด  ตะแกรงขนาด  19.0  มม.  (3/4  นิ้ว)  2.00  มม.  (เบอร์  
10)  และ  0.075  มม.  (เบอร์  200)  และเทอร์โมมิเตอร์  เพื่อวัด
อุณหภูมิของน้ า  เป็นต้น 

 2.23.1.3  การทดสอบ  วิธีหาปริมาตรขวด  พร้อมกรวย  จนถึงรูลิ้นที่ปิด  
ด าเนินการ  ดังนี ้
 ชั่งน้ าหนักขวดเปล่าพร้อมกรวย 
 ตั้งขวดเปล่าพร้อมกรวยบนพื้นที่มั่นคง  เมื่อได้ระดับแล้วเปิดลิ้นไว้ 
 ใส่น้ ากลั่นลงในกรวย  จนกระทั่งระดับน้ าขึ้นท่วมกรวย  และไม่มี

ฟองอากาศค้างอยู่ในขวด  แล้วจึงปิดลิ้นให้สนิท  และเทน้ าที่ล้น
ข้างบนออกให้หมด 

 ถ้าน้ าซึมออกตามบริเวณเกลียวปากขวด  ให้ใช้ขี้ผึ้งหรือเทป
ป้องกันน้ าซึม 

 เช็ดน้ าที่ติดกรวย  หรือข้างขวดให้แห้งแล้วน าไปชั่งหาน้ าหนักเมื่อ
น้ าเต็มขวด  เมื่อน าน้ าหนักในข้อมาหักออกจะได้น้ าหนักน้ าเมื่อ
เต็มขวด 

 วัดอุณหภูมิของน้ าในขวด 
 ให้ทดสอบอย่างน้อย  3  คร้ัง  แล้วหาค่าเฉลี่ยน้ าหนักของน้ าเต็ม

ขวด  โดยแต่ละคร้ังมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน  3  กรัม  และอุณหภูมิ
ของน้ า เพื่ อน าไปหาค่ าความแน่นของน้ า   ตามตารางที่   1 
ค านวณหาปริมาตรของขวด 
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ตารางที่  2.7  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความแน่นของน้ า 

อุณหภูมิ ปริมาณของน้ า  ต่อหนึ่งหน่วยน้ าหนัก 
ลบ.ซม./กรัม  (T) องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

53.6 
57.2 
60.8 
64.4 
68.0 
71.6 
75.2 
78.8 
82.4 
86.0 
89.6 

1.00048 
1.00073 
1.00103 
1.00138 
1.00177 
1.00221 
1.00268 
1.00320 
1.00375 
1.00435 
1.00497 

หมายเหตุ  ให้ท าเคร่ืองหมายไว้ด้วยว่าเกลียวของขวดและกรวยเคลื่อนตัวหรือไม่  เกลียวต้องไม่
ขยับในขณะทดสอบ  เพื่อให้ปริมาตรของขวดมีค่าคงที่ตลอดเวลาที่ทดสอบ 

 
 2.23.1.4  วิธีตรวจสอบความแน่นแบบ  บัลค์  ของทราย  (bulk density of sand)  

ด าเนินการดังนี ้
 วางขวดเปล่าที่ประกอบเข้ากับกรวยซึ่งได้ท าความสะอาดและชั่ง

เรียบร้อยแล้วหงายลงบนพื้นที่ราบมั่นคง  และได้ระดับ  ปิดลิ้นให้
สนิทแล้วเททรายใส่ในกรวยจนเต็ม 

 เปิดลิ้นให้ทรายไหลลงในขวด  คอยเติมทรายในกรวยไม่ให้น้อย
กว่าคร่ึงของกรวยอยู่ตลอดเวลา  ต้องระวังไม่ให้ขวดและกรวย
กระเทือน  ซึ่งจะท าให้ค่าความแน่นของทรายผิดได้  เมื่อทรายเต็ม
ขวดโดยหยุดไหลแล้ว  ให้ปิดลิ้นเททรายที่เหลือในกรวยทิ้ง 

 ชั่งน้ าหนักขวดพร้อมกรวยและทราย  ที่บรรจุอยู่เต็มขวด  หักออก
ด้วยน้ าหนักของทรายเต็มขวด 
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 ให้ท าการทดสอบอย่างน้อย  3  คร้ัง  แล้วหาค่าเฉลี่ยน้ าหนักของ
ทรายเต็มขวด 

 2.23.1.5  วิธีหาน้ าหนักของทรายที่บรรจุเต็มกรวย  ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ด าเนินการชั่งน้ าหนักขวด  พร้อมกรวยและทรายที่บรรจุอยู่เต็มขวด 
 คว่ ากรวยลงบนแผ่นฐาน  ให้ปากกรวยตรงกับร่องของแผ่นฐาน  

โดยแผ่นฐานต้องวางอยู่บนพื้นที่ราบเรียบสะอาดและตรึงสนิทกับ
พื้น 

 เปิดลิ้นให้ทราบไหลจนเต็มกรวยโดยไม่ให้ขวดทรายกระเทือนเมื่อ
ทรายหยุดไหลแล้วจึงปิดลิ้น 

 น าขวดทรายที่เหลือไปชั่งน้ าหนัก  น ามาหักออกจากน้ าหนักที่หา
ได้จะได้น้ าหนักของทรายที่บรรจุเต็มกรวย 

 ให้ท าการทดสอบอย่างน้อย  3  คร้ัง  แล้วหาค่าเฉลี่ยน้ าหนักของ
ทรายที่บรรจุเต็มกรวย 

 2.23.1.6  วิธีหาค่าความแน่นของดินในสนาม  ด าเนินการดังนี้ 
 ปรับแต่งพื้นผิวบริเวณที่จะทดสอบให้ราบเรียบ  สะอาด 
 วางแผ่นฐานลงบนพื้นที่จะทดสอบแล้วตรึงแผ่นฐานให้แน่น 
 เจาะดินตรงรูกลางแผ่นฐานเป็นรูปทรงกระบอก  เส้นผ่าน

ศูนย์กลางเท่ารูกลางของแผ่นฐาน  โดยเจาะเป็นแนวดิ่ง  ตลอดชั้น
วัสดุที่ทดสอบ  หรือลึกประมาณ  10-15  ซม.  แล้วแต่ชนิดของงาน  
แต่งหลุมให้เรียบร้อยเพื่อให้ทรายไหลลงแทนที่ได้สะดวก 

 น าดินที่เจาะขึ้นมาทั้งหมดไปชั่งหาน้ าหนัก  จะได้น้ าหนักของดิน
ชื้น  และภาชนะใส่ดิน  เมื่อหักน้ าหนักภาชนะที่ใส่ดินออกแล้ว  จะ
เหลือน้ าหนักรวมของดินชื้น 

 คลุกดินที่เก็บจากหลุมในภาชนะใส่ดินให้ทั่วแล้วเก็บใส่ตลับบรรจุ
ดินอย่างน้อย  100  กรัม  ปิดฝากตลับแล้วน าไปชั่งและอบให้แห้ง
ค านวณหาปริมาณน้ าที่ผสมอยู่ในดินเป็นร้อยละ  ของน้ าหนักดินที่
อบแห้ง 

 คว่ าขวดที่บรรจุทรายอยู่เต็มพร้อมกรวยซึ่งชั่งน้ าหนักไว้แล้วลงบน
ร่องของแผ่นฐาน  เปิดลิ้นให้ทรายไหลลงจนเต็มหลุม  โดยไม่ให้
ขวดทรายกระเทือน  เมื่อทรายหยุดไหลแล้วจึงปิดลิ้น  น าขวดทราย
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ที่เหลือไปชั่งน้ าหนัก  เก็บทรายสะอาดเพื่อใช้งานต่อไป  ส่วนทราย
ที่ชื้นหรือสกปรก  ให้น าไปท าความสะอาดน าน้ าหนักในตอนหลัง
หักออกจากน้ าหนักที่ชั่งได้ก่อนคว่ ากรวย  จะได้น้ าหนักของทราย
ที่ไหลออกไปจากขวด 

 น าน้ าหนักที่ได้ไปหักออกจากน้ าหนักของทรายที่ไหลออกไปจาก
ขวด   แล้วจะได้น้ าหนักทรายที่แทนที่ดินในหลุม 

2.23.1.7  การค านวณ  ความแน่นแบบ  บัลค์  ของทราย 
 หาปริมาตรของขวด 
  L  =  MT 

เมื่อ L  =  ปริมาตรของขวด  (ลบ.ซม.) 
  M  =  น้ าหนักของน้ าเต็มขวด  (กรัม) 
  T  =  ปริมาตรของน้ าซึ่งหนัก  1  กรัม  ที่อุณหภูมิทดลอง  

(ตารางที่  1)  (ลบ.ซม./กรัม) 
 ความแน่นแบบ  บัลค์  ของทราย 

  s  =  
L

M 1  

 เมื่อ s   =  ความแน่นแบบบัลค์ของทราย   
   (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
  M1 =  น้ าหนักของทรายเต็มขวด  (กรัม) 
  L  =  ปริมาตรของขวด  (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 ความชื้นในดินเป็นร้อยละ 

  W  =  100
2

21 


W

WW  

 เมื่อ W  =  ความชื้นในดินเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับน้ าหนักดิน 
  อบแห้ง 
  W1 =  น้ าหนักของดินชื้น  (กรัม) 
  W2 =  น้ าหนักของดินอบแห้ง  (กรัม) 
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 หาปริมาตรของหลุม 

  V  =  
s

M


2  

 เมื่อ V    =  ปริมาตรของหลุม  (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
  M2   =  น้ าหนักทรายที่แทนที่ดินในหลุม  (กรัม) 
  s    =  ความแน่นแบบบัลค์ของทราย   
   (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 ความแน่นชื้นของดินที่ขุดออกจากหลุม 

  w  =  
V

P  

 เมื่อ w  =  ความแน่นชื้นของดินที่ขุดออกจากหลุม   
   (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
  P    =  น้ าหนักรวมของดินชื้นที่ขุดออกจากหลุม  (กรัม) 
  V    =  ปริมาตรของหลุม  (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

 2.23.1.8  ความแน่นแห้งของดินที่ขุดออกจากหลุม 

 d  =  

100
1

w
w



  

เมื่อ d  =  ความแน่นแห้งของดินที่ขุดออกจากหลุม   
   (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 w =  ความแน่นชื้นของดินที่ขุดออกจากหลุม   
  (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
 ร้อยละของการบดอัด 

 Pc  =  
m

d



  

เมื่อ Pc   =  ร้อยละของการบดอัด 
 d   =  ความแน่นแห้งของดินที่ขุดออกจากหลุม   
  (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

  m  =  ความแน่นแห้งสูงสุดของดินตัวอย่างชนิดเดียวกับ 
   ดินที่ขุดออกจากหลุม  (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)   
   ตามวิธีทดสอบ  มทช.(ท) 501.1-2545  หรือ   
   มทช.(ท) 501.2-2545 
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2.23.1.9  การรายงาน 
 ให้รายงานชื่อโครงการ  สายทาง  ชั้นของวัสดุ  ชนิดของวัสดุ  

รายนามเจ้าหน้าที่ที่ทดสอบ  วันเวลาที่ทดสอบ  ความแน่นของ
ทรายที่หาได้  ต าแหน่งที่ทดสอบ  ความหนาของชั้นต่าง ๆ  ตาม
สัญญา  และความหนาจริงในการก่อสร้าง  และรายละเอียดอ่ืน ๆ 

 ค่าความแน่นของดินให้ใส่ทศนิยม  3  ต าแหน่ง  และร้อยละของ
การบดอัดให้ใช้ทศนิยม  1  ต าแหน่ง 

 2.23.1.10  ข้อควรระวัง 
 แผ่นฐานที่วางบนพื้นทดสอบต้องตรึงให้แน่น 
 พื้นผิวที่ทดสอบควรราบเรียบได้ระดับ  สะอาด 
 ขณะทดสอบต้องไม่ให้ขวดทรายกระเทือน 
 หาค่าความแน่นแบบบัลค์  ของทราย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  

คร้ัง 
 ทรายที่ใช้ทดสอบต้องสะอาดและแห้ง 
 ต้องปิดลิ้นก่อนคว่ าขวดทรายทุกคร้ัง 
 ในขณะขนย้ายเคร่ืองมือให้อุ้มตัวขวดโดยตรง  ห้ามหิ้วที่กรวย

เพราะตรงบริเวณลิ้นไม่แข็งแรงอาจขาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มีทรายบรรจุอยู่เต็มขวด 

2.23.2 การทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนามโดยวิธี  Nuclear  Gauge 
2.23.2.1  หลักการทั่วไปของเคร่ืองมือ  Nuclear  Gauge 

Nuclear  Gauge  เป็นเคร่ืองมืออิเลคโทรนิกส์ที่สามารถวัดหาปริมาณความชื้น  ความ
หนาแน่นและการอัดแน่นของวัสดุ  เช่น  ดิน,หิน   คอนกรีตและยางมะตอยหรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่มี
ความชื้นและความหนาแน่นในช่วงที่เคร่ืองมือก าหนดไว้  ในการวัดความแน่นนั้นใช้รังสีแกมมา
หรือโฟตอนจากต้นก าเนิดรังสี  คือ  ซีเซียม  137  (Cs – 137)  ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีชนิดที่มีความ
แรงของรังสีในระดับที่ต่ า  มีค่าคร่ึงชีวิต  30  ปี  ความแรงรังสี  8   mCi  (มิลลิคูรี)  ส่วนการวัดหา
ปริมาณความชื้นในวัสดุนั้นใช้รังสีรังสีนิวตรอนจากต้นก าเนิดรังสี  คือ  อเมอริเซียม  241  และเบ
อริลเลียม  (Am 241:Be)  มีค่าคร่ึงชีวิต  432  ปี  ความแรงรังสี  40  mCi  (มิลลิคูรี)  วิธีการทดสอบ
ได้ผ่านการรับรองให้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการบดอัดตามมาตรฐาน  ASTM  D2922,  D2950, 
D3017  และ  D-1040 
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ส่วนประกอบของเคร่ืองมือนิวเคลียร์จะมีตัวต้นก าเนิดรังสี  ถูกบรรจุอยู่ในแคบซูลสเตน
เลสหนาสองชั้น  (เป็น  Seal  Source  ซึ่งไม่สามารถร่ัวออกมาได้)  ซีเซียม  137  (Cs-137)  เชื่อมติด
อยู่กับปลายแท่งสเตนเลส  ส่วนอเมอริเซียม  241  และเบอริลเลียม  (Am  241:Be)  เชื่อมติดอยู่กับ
ฐานภายในตัวนิวเคลียร์เกจ  การวัดความหนาแน่นท าได้โดยการปล่อยรังสีแกมมาผ่านชั้นความ
หนาของวัสดุที่ต้องการทดสอบ  จากนั้นตัวตรวจวัด  (Detector)  ซึ่งจะตรวจนับรังสีตามเวลาที่
ก าหนดแล้วค านวณค่าตามคุณสมบัติของรังสีที่ผ่านตัวกลางโดยน าค่าที่ได้จากการตรวจนับไป
เปรียบเทียบกับค่าความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนนับรังสีกับความแน่นออกมาเป็นค่าความแน่นที่เรา
ต้องการวัด  ตัวตรวจวัดที่ใช้ในการวัดความหนาแน่นได้แก่  G-M  Tubes  ซึ่งเป็น  Photon  detector  
มีอยู่  2  ตัว  ในการวัดความชื้นท าได้โดยการปล่อยรังสีนิวตรอนลงไปในชั้นวัสดุ  แล้วใช้  Helium-
3  detector  เป็นตัวตรวจวัด  Slowed  neutron 

รูปแบบการทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือ  Nuclear  Gauge  เคร่ืองมือ  Nuclear  Gauge  มี
ลักษณะการใช้งานในการวัดความหนาแน่นอยู่  2  แบบคือ  backscatter  และ  direct  transmission 

วิธีวัดแบบ  backscatter  mode  เป็นวิธีการท างานที่รวดเร็วและยังไม่เป็นการท าลายชั้นทาง
เพราะจะวางเคร่ืองมืออยู่ชั้นทางที่ต้องการทดสอบโดยไม่มีการขุดหรือตอกที่ชั้นทาง  ต าแหนงของ   
source  rode  จะอยู่ที่ต่ าจากต าแหน่ง  safe  position  ลงมาหนึ่งขั้นซึ่งจะท าให้ทั้งต้นก าเนิดรังสี
แกมมาและ  Detectors  (ตัวตรวจจับรังสี)  จะยังคงติดอยู่ที่ภายในตัว  gauge  ซึ่งวางอยู่บนระนาบ
ชั้นวัสดุที่ต้องการทดสอบ  การตรวจนับรับสีเป็นการอ่านค่า  ของ   detector  จากการสะท้อนกลับ  
(scatter  of  reflect)  การวัดค่าโดยใช้  backscatter  mode  นั้นโดยปกติใช้กับชั้นโครงสร้างที่ไม่หนา
มาก  เช่น  ชั้นผิวทาง  asphalt  และ  concrete  เป็นการวัดค่าที่ความหนาประมาณ  10  ซม.  แต่การ
วัดแบบ  backscatter  นั้นจะถูกต้องแม่นย าน้อยกว่าวิธี  direct  transmission 

วิธีวัดแบบ  direct  transmission  mode  เป็นการทดสอบกับชั้นทางที่หนา  วิธีการทดสอบ
ท าโดยเลื่อนแท่งรังสี  (source  rod)  ที่มีแหล่งก าเนิดรังสีแกมมาที่ปลายแกนในรูที่เจาะลึกลงไปโดย
ใช้  drill  rod  ตามระยะความลึกที่ต้องการทดสอบ  เมื่อท าการทดสอบรังสีแกมมาจะถูกปล่อยผ่าน
ไปยังชั้นวัสดุและชนกับอิเล็คตรอนจนท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานไป  ยิ่งวัสดุมีความหนาแน่น
มากเท่าไรก็จะยิ่งท าให้เกิดการชนระหว่างโฟตอนกับอิเล็คตรอนมากขึ้น  ซึ่งจะท าให้ลดจ านวน
โปรตอนที่จะเหลือให้  detector  ที่ติดอยู่ที่ฐานของ  gauge  ตรวจพบ  ดังนั้นจ านวนนับรังสีแกรมมา
จากหัววัดรังสี  (detector)  จึงเป็นอัตราส่วนผกผันกับความหนาแน่นของวัสดุ  จากการปรับเทียบ  
gauge  calibration  (ซึ่งได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ านวนนับรังสีในแต่ละระดับความลึกกับความ
แน่นของวัสดุที่ท าการทดสอบ)  และใช้โปรแกรมค านวณจะท าให้สามารถหาค่าความหนาแน่นจาก
ค่าที่ตรวจจับได้จากหัววัดรังสี  วิธีนี้จะได้ค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยของชั้นวัสดุที่ความลึกจากแหล่งก าเนิด
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รังสีกับต าแหน่งที่  detector  ดังนั้นจะได้ค่าที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่า  จะลดความคลาดเคลื่อนจากผิว
ที่ขรุขระลงได้ด้วย  การทดสอบโดยใช้วิธีนี้ใช้ได้กับชั้น   aggregate  ที่หนาหรือแม้กระทั่งชั้น  ผิว  
asphalt  และ  concrete  ก็ใช้ได้ 

ค่าความลึกที่ทดสอบโดยวิธี  direct  transmission  นั้น  จะสามารถเซตความลึกได้  2  แบบ
คือ  automatic  depth  เคร่ืองวัดจะท าการอ่านค่าความลึกของต าแหน่ง  source  rod  ที่เคลื่อนที่ลง
ไปจากผิวโดยใช้  depth  sensor  และอีกแบบหนึ่งก็คือเซตความลึกแบบ  manually  depth  ซึ่งผู้ใช้
จะต้องป้อนค่าระยะความลึกของ  source  rod  ที่เคลื่อนที่ลงไปในวัสดุทดสอบ 

สาเหตุที่ต้องมีการบอกค่าความลึกแบบ  manually  depth  นั้นจะใช้ในกรณีที่ตัวเซนเซอร์
วัดความลึก  (depth  sensor)  เสียหาย  บอกค่าความลึกไม่ได้  ผู้ทดสอบจะต้องใส่ค่าความลึกที่
ถูกต้องเข้าไปในเคร่ืองทดสอบ  จากนั้นเคร่ืองจะค านวณค่าความแน่นได้ถูกต้อง  ดังแสดงในรูปที่ 
2.37-2.39 
 

 
รูปที่  2.37  รูปแบบของการจัดระบบการวัดส าหรับการกระเจิงกลับของรังสีกับวัตถุเทียบได้กับ 

  การใช้เคร่ืองมือวัดในการวัดแบบ  backscatter 

 
รูปที่  2.38  รูปแบบของการจัดระบบการวัดส าหรับการใช้รังสีส่งผ่านวัตถุเทียบได้กับการใช้ 

  เคร่ืองมือวัดในการวัดแบบ  direct  transmission 
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รูปที่  2.39  รูปร่างลักษณะของเคร่ืองมือและต าแหน่งของ  source  rod  positions   
     ในการใช้งานที่ต าแหน่งต่าง ๆ  กัน 

 
ในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ท าให้เกิดรังสีที่น ามาใช้ในการทดสอบความแน่นในสนาม  

อธิบายได้ดังนี้คือ  เมื่อนิวเคลียสของตัวต้นก าเนิดรังสี  เช่น  ซีเซียม  137  (cs – 137)  ซึ่งเป็นสาร
กัมมันตรังสีมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเพื่อท าเกิดความเสถียร  นิวเคลียสซึ่งยังอยู่ในสถานะที่
ตื่นตัวก็จะคายพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมา  เพื่อที่จะได้เป็นนิวเคลียสที่มีอยู่ใน
สภาพปกติส าหรับรังสีแกมมาเองนี้มีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก  คือ  
อยู่ระหว่างประมาณ  0.001  อังสตรอม  (angstrom)  ถึง  1.5  อังสตรอม  (1 Å = 10 -8  cm) 

การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนอะตอมและค่าคร่ึงชีวิต
ของสารกัมมันตรังสีนั้นโดยอาศัยความจริงที่ว่า  โอกาสที่นิวเคลียสจะสลายต่อ  1  หน่วยเวลา  มี
ค่าคงที่  เรียกค่าคงที่นี้ว่า  ค่าคงที่ของการสลายตัว  (decay  contant)  ใช้สัญลักษณ์    มีหน่วยเป็น
เวลา-1  โดยก าหนดว่าเมื่อเวลา  t  มี  N(t)  อะตอม  ตามค าจ ากัดความของค่าคงที่ของการสลาย  ใน
ระหว่างเวลา  t  ถึง  t+dt  คือช่วงเวลา  dt  จ านวนนิวคลีไอสลายได้  (t)dt 
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A(t)  =  N 

อัตราที่อะตอมสลายตัวจะเป็น  N(t)  คร้ังต่อ  1  หน่วยเวลา  อัตราการสลายนี้  เรียกว่า  
“ความแรง  หรือกัมมันตภาพ”  (Activity)  ของสารตัวอย่าง  ใช้สัญลักษณ์  a  ดังนั้นความแรงเมื่อ
เวลา  t  เขียนได้ว่า 

 
 

เน่ืองจาก  N(t)dt  นิวคลีไอ  สลายในช่วงเวลา  dt  จะท าให้จ านวนนิวคลีไอที่เหลืออยู่ลด
น้อยลง  ดังนั้นในช่วงเวลา  dt  สลายได้ 

 
 
 

โดยการอินติเกรท  จะได้ 
 

......(2.13) 
เมื่อ  N0  เป็นจ านวนอะตอมเมื่อเวลา  t  =  0 
คูณทั้งสองข้างของสมการ  ด้วย  ,  จะได้ความแรงของสารตัวอย่างเมื่อเวลา  t  คือ 

 
…..(2.14) 

 
เมื่อ  A0  คือ  ความแรงเมื่อเวลา  t  =  0 
นั่นคือความแรงจะลดลงเป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียล  (exponential)  กับเวลา 
เวลาที่ท าให้จ านวนอะตอมของสารกัมมันตรังสีลดลงคร่ึงหนึ่งเรียก  “คร่ึงชีวิต”  (half  life)  ใช้
สัญลักษณ์  T½  ดังนั้น 

  (  
 

)  
  

 
  

หรือ  (  
 

)  
  

 
 

 
ใช้ความหมายนี้แทนในสมการ  (2.4)  จะได้ 
 
ใส่ลอกทั้งสองข้างของสมการ  แล้วแก้สมการ  หาครึ่งชีวิต  จะได้ 
 

-dN(t)  =  N(t)dt 

N(t)  =  N0e
-t 

A(t)  =  A0e
-t 
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หรือ                                                                                        .….(2.15) 

 
ในสเปกของเคร่ืองมือ  Nuclear  Gauge  ที่ใช้ยี่ห้อง troxler  รุ่น 3450 นั้น ใช้ชีเซียม 137 

ปริมาณหน่ึงซึ่งท าให้มีค่าความแรงรังสี  หรือกัมมันตภาพ  (activity)  8  mCi   ร้อยละ 10 
โดยที่  1  Ci  ( curie ) =  มีค่าเท่ากับความแรงที่นิวเคลียสสลายได้  3.7 x 1010  คร้ัง

ต่อวินาที 
 2.23.2.2  วิธีการทดสอบหาค่าความชื้นในวัสดุชั้นทาง 

การทดสอบหาค่า  moisture  content  เป็นการทดสอบที่ไม่ท าลายชั้นทาง  หลักการใน
การทดสอบคือ  Fast  neutron  จะถูกปล่อยออกไปในชั้นวัสดุและจะช้าลงหลังจากที่แผ่รังสี
นิวตรอนชนกับอะตอมของไฮโดรเจนกลายเป็น  slowed  neutrons  หรือ  thermalized  neutrons  
จากนั้นตัวตรวจวัด  (detector)  ใน  gauge  ก็จะตรวจนับจ านวนของนิวตรอน  (slowed  neutrons)  
ซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณความชื้นในดินตัวอย่างที่ท าการทดสอบ  รายงานผลออกมา
เป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้น  ซึ่งการวัดรังสีนิวตรอนโดย   Detector  นั้นอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์  โดย
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ในการวัดรังสีนิวตรอน  (slowed  neutrons  of  thermalized  neutrons)  ใช้สารที่
มีโอกาสที่จะท าปฏิกิริยากับนิวตรอนสูง  ในเคร่ืองมือนี้ได้แก่  He  (ไอโซโทปของาตุฮีเลียมที่มีเลข
มวลหรือมวลอะตอมเท่ากับ  3)  ซึ่ง  sensitive  ต่อ  slow  neutron  เท่านั้น  การวัดปริมาณความชื้น
ดังกล่าวท างานเหมือนกับการวัดความแน่นโดยใช้  backscatter  mode  กล่าวคือทั้งตัวตรวจจับรังสี  
(helium-3  detector)  และต้นก าเนิดรังสี  (Am-241:Be)  อยู่บนระนาบเดียวกับบนชั้นวัสดุที่ต้องการ
ตรวจวัด 

ค่าความลึกที่เหมาะสมในการวัดค่าความชื้นในสนามของเคร่ืองมือทดสอบนั้นขึ้นอยู่กับ
ว่าวัสดุที่ต้องการวัดนั้นมีค่าความชื้นอยู่มากน้อยเพียงใด  ถ้าหากวัสดุมีความชื้นน้อยอนุภาค
นิวตรอนก็สามารถแผ่ไปได้ลึกกว่า  แต่ถ้าวัสดุมีความชื้นมาก  อนุภาคนิวตรอนก็จะยังเหลือไปถึง
ชั้นที่ลึกได้น้อยเพราะจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็น  slowed  neutron  เมื่อเจอกับอะตอมไฮโดรเจนที่
มีอยู่มาก  ดังแสดงในรูปที่ 2.40 

T½  =  

T½  =  
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 รูปที่ 2.40  การจัดเคร่ืองมือทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นในสนาม 
 
สมการต่อไปนี้แสดงค่าความหนาที่เหมาะสมในการวัดค่าความชื้นในสนาม 
depth  (inches) =  11 – ( 0.17 x M) M  คือ  ค่าความชื้นในหน่วย  pcf      รูปที่ 2.41 
depth  (mm) =  280 – (0.27 x M) M  คือ  ค่าความชื้นในหน่วย  kg/m3  รูปที่ 2.42 
 

 
 

รูปที่  2.41  กราฟค่าความหนาที่เหมาะสมในการวัดค่าความชื้นในสนามในหน่วย  pcf 
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รูปที่  2.42  กราฟค่าความหนาที่เหมาะสมในการวัดค่าความชื้นในสนามในหน่วย   

 kg/m3 top  layer  effect 
 

ในการวัดค่าความแน่นในสนามนั้น  หากเราเลือกใช้การวัดแบบ  backscatter  จ าเป็นต้องรู้
ถึงผลกระทบที่เรียกว่า  top  layer  effect  คือ  ที่ความหนา  5  ซม.  แรกจะมีผลต่อการวัดประมาณ  
80  เปอร์เซ็นต์  ในขณะที่ความหนา  5  ซม.  ด้านล่างจะมีผลต่อการวัดประมาณ     ร้อยละ  18  ดัง
รูปที่ 2.43 
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รูปที่  2.43  กราฟผลกระทบที่เรียกว่า  top  layer  effect  ที่มีต่อการวัดค่าความแน่นแบบ   
 backscatter  ที่ความหนาต่าง ๆ  กัน 

 
ดังนั้นในการวัดค่าความแน่นในสนามแบบ  backscatter  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ

ผิวหน้าพื้นที่ที่จะวัดให้มีความเรียบ  เพื่อไม่ให้มีช่องว่างในขณะที่วางฐานเคร่ืองทดสอบลงไป
เพราะจะท าให้มีผลกระทบอย่างมากต่อค่าที่วัดออกมา  ท าให้ค่าที่ได้ต่ ากว่าความเป็นจริง 

2.23.2.3  วิธีการวัดแบบ  Thin  Layer 
เคร่ืองมือวัดความแน่นในสนามยี่ห้อ  troxler  รุ่น  model  3450  มี  g-m  tubes  ที่ใช้เป็น  

photon  detector  อยู่  2  ต าแหน่ง  เมื่อมีการท างานแบบที่วัดรังสีสะท้อนกลับ  ตัวที่อยู่ไกลไปจาก
แหล่งก าเนิดมากกว่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าในการวัดรังสีที่สะท้อนมาจากวัสดุที่อยู่ลึกกว่า  
ส่วนตัวที่อยู่ใกล้กับแหล่งก าเนิดรังสีมากกว่าเหมาะกับการวัดรังสีที่สะท้อนมาจากวัสดุที่อยู่ตื้นกว่า
ในการทดสอบสามารถเลือกการทดสอบชนิดเป็นชนิด  thin  layer  ได้เพื่อจะสามารถวัดค่าที่ความ
หนาที่ต้องการ  ดังรูปที่ 2.44 
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รูปที่  2.44  การจัดต าแหน่งของเคร่ืองมือเพื่อท าการทดสอบในโหมด Thin  Layer 

 
2.23.2.4  ส่วนประกอบของชุดวัดความชื้นและความหนาแน่น 

  Nuclear  gauge  เป็นเคร่ืองมือวัดประเภท  protable  (เคลื่อนย้ายได้)  สามารถอ่านข้อมูลได้
ในการวัดความชื้นหรือความหนาแน่น  ภายในบรรจุสารกัมมันตรังสี  วงจรอิเล็คโทรนิค  ชุด
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า  ด้านหลังจะมีสลากบอกเกี่ยวกับตัวเคร่ือง  เช่น  ความแรงของรังสี  
หมายเลขเคร่ือง  Reference  block  ใช้ในการปรับตั้งมาตรฐานการนับเพื่อเช็คการท างานของเคร่ือง  
ว่าพร้อมหรือไม่  ก่อนที่จะน าไปใช้งาน  หรือเป็นการปรับแก้ไขค่าการวัดให้ถูกต้องจากที่สารรังสี
ลดลงไปตามเวลา Scraper  plate  (Drill  Rod  guide)  ใช้ในการระบุต าแหน่งที่จะเจาะเพื่อท าเป็นรู
ให้ท่อน าสารรังสีลงไปในงานสนาม  โดยเลือกลักษณะการใช้งานแบบ  direct  transmission drill  
rod  ใช้ในการเจาะรูส าหรับการใช้งานแบบ  direct  transmission  drill  rod  extraction  tool  ใช้ดึงที่
เจาะ  (drill  rod)  ออกจากวัสดุที่ท าการเจาะอยู่ charger  มี  2  ชนิดคือแบบรับจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบ DC (12  โวลต์)  หรือรับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟแบบ AC (115/230V ,50/60 Hz) extra  
battery  case  เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบใช้ถ่าน  alkaline transport  case  เป็นกล่องบรรจุ
เคร่ืองมือและเคร่ืองวัดที่ใช้ในการขนย้าย  ดังรูปที่ 2.45 
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รูปที่  2.45  ส่วนประกอบของชุดวัดความชื้นและความหนาแน่นของเคร่ืองมือ 
 

 2.23.2.5  การเตรียมใช้เคร่ืองมือ 
ในขณะที่ไม่ได้ท าการทดสอบ  source  rod  คือแท่งที่มีแหล่งก าเนิดรังสีแกมมาอยู่ที่ปลาย

แท่งนั้นควรอยู่ที่ต าแหน่ง  safe  position 
การใช้งานเมื่อเร่ิมเปิดสวิทซ์ไฟเข้าเคร่ือง  เคร่ืองมือจะมีการตรวจสอบตัวเองว่าพร้อมที่จะ

ใช้งานหรือไม่  หากมีอะไรผิดปรกติจะแสดงผลออกมาที่จอแสดงผล  จากนั้นจะเป็นการ  warm  up  
เคร่ืองเป็นเวลาประมาณ  10  นาที  จึงจะพร้อมใช้งานได้  ในการใช้งานเคร่ืองนั้นผู้ทดสอบจะต้อง
ทราบการก าหนดค่ารารามิเตอร์ที่ต้องป้อนเข้าไปและบันทึกไว้ในหน่วยความจ าของเคร่ืองเพื่อให้
ทราบค่าการ  set  up  เคร่ืองก่อนใช้งาน  เคร่ืองทดสอบยี่ห้อ  troxler  รุ่น  model  3450  สามารถ
บันทึกเก็บค่าผลการทดสอบไว้ในหน่วยความจ าโดยให้ผู้ใช้ตั้งชื่อโปรเจคที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล  
การดูข้อมูลที่เก็บไว้ก็โดยการเรียกชื่อไฟล์  โปรเจคซึ่งอาจเก็บไว้หลาย ๆ  ไฟล์โปรเจค  ภายใน
เคร่ืองสามารถเก็บข้อมูลได้  1000  ผลการทดสอบ  เก็บข้อมูลได้สูงสุดใน  1  ไฟล์โปรเจคได้  650  
ผลการทดสอบ 
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 2.23.2.6  การท า  Calibration 
 การ  Calibrate  เคร่ืองมือวัดท าได้โดย  ค านวณหาค่าการนับรังสี  จากการวัดค่าจากวัสดุที่รู้

ค่าความหนาแน่นที่แน่นอนแล้ว  น าค่าที่อ่านได้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่านับรังสีที่อ่านได้กับ
ค่าความหนาแน่นที่เรารู้ค่าที่แท้จริงแล้ว 

 วัสดุที่รู้ค่าความหนาแน่นที่แน่นอนที่ใช้  ได้แก่   Magnesium  มีความหนาแน่น  1,760  
kg/m3  Magnesium  Aluminum  มีความหนาแน่น  2,157 kg/m3  และ  Aluminum  มีความหนาแน่น  
2,640  kg/m3 

 วิธีการ  Calibrate  ท าโดยน าเคร่ืองมือวางบนวัสดุมาตรฐานดังกล่าวแล้วท าการนับรังสีที่
แต่ละความลึก  ค่าที่ อ่านได้จะถูกบันทึกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และค านวณหาค่า
ความสัมพันธ์เป็นค่าคงที่ที่ใช้เป็นสมการในการค านวณหาค่าความหนาแน่นในสนาม  โดยปกติ
ควรมีการท า  Calibration  ทุก ๆ  12  ถึง  18  เดือนโดยผู้ผลิต  ดังรูปที่ 2.46 

 

 
 
รูปที่  2.46  การท า  Calibration  ของเคร่ืองมือ  โดยทดสอบบนวัสดุที่รู้ค่าความหนาแน่นที่แน่นอน 

 
การค านวณในการหาความหนาแน่นในสนาม 
WD = 1/B{In[A/CRd + C]} – M/20 .....(2.16) 
M = {CRm – E} / F …..(2.17) 
CRd   =   Density  Measure  Count / Density  Standard  Count 
CRm   =   Moisture  Measure  Count / Moisture  Standard  Count 
In   =   natural  log  base  e 
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A,B,C,E  and  F  are  calibration  constants  specific  to  the  gauge  and  the  depth 
 2.23.2.7  การท า  Standard  Count 

ท าไมต้องท า  Standard  Count ?  ค าตอบก็คือ  เพื่อให้การวัดค่าได้ผลออกมาถูกต้อง  
เพราะเมื่อเวลาผ่านไป  ต้นก าเนิดรังสีจะมีปริมาณลดน้อยลง  ท าให้อัตราการสลายตัวให้รังสีลดลง
ไปด้วย  ฉะนั้นผู้ใช้จ าเป็นที่จะต้องมีการท า  Standard  Count  เพื่อน าค่าที่ได้ไปค านวณหา  Count  
Ratio  ซึ่งมี  2  ค่า  คือ  CRd  และ  CRm  ( ในสมการที่  4  และ  5 )  ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเคร่ือง
ทดสอบก็ยังวัดค่าความแน่นได้ถูกต้อง  โดยที่  Count  Ratio  =  Count  ในสนาม / Standard  Count 

หลักการในการท า  Standard  Count  ก็เพื่อที่จะน าค่า  Count  Ratio  จากบอล์คพาราฟิน  
ซึ่งเป็นวัสดุอ้างอิงที่เรารู้ค่าความหนาแน่นที่แน่นอนก่อนแล้ว 

การเลือกสถานที่ที่จะท า  Standard  Count  ควรจะประกอบด้วย 
1. จะต้องเป็นสถานที่ที่แห้งและเป็นพื้นราบ 
2. จะต้องห่างจากก าแพงอย่างน้อย  3  เมตร  หรือ  10  ฟุต 
3. จะต้องห่างจากแหล่งก าเนิดรังสีอ่ืนไม่น้อยกว่า  3  เมตร 
4. พื้นจะต้องเป็นแอสฟัลต์,  หรือดินที่บดอัดแล้ว  โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า  10  

เซนติเมตรหรือ  4  นิ้ว 
หลังจากเลือกสถานที่ท า  Standard  Count  ได้แล้ว  ก็ให้น าเคร่ืองทดสอบออกมาแล้ว  

Turn  On  เมื่อหน้าจอแสดงผลอยู่ในเมนู  Ready  Screen  แล้วให้กดคีย์  (Standard)  จอแสดงผลจะ
แสดงค่า  STD  ของ  DS  และ  MS  ที่อยู่ในเคร่ืองก่อนหน้านี้  ดังนี้ 

 

 
 

หมายเหต ุ DS  =  Density  Standard  Count 
 MS  =  Moisture  Standard  Count 

ถ้าต้องการท า  Standard  Count  ใหม่ให้กดคีย์เลข  (1)  จากนั้นกดคีย์  (2)  แล้ว  ENTER  เคร่ืองจะ
ถามออกมาว่า 
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ให้ผู้ใช้น าบอล์คพาราฟินสี่เหลี่ยมมาแล้วน าเคร่ืองทดสอบวางบนแผ่นบอล์คพาราฟินนั้น 
ดังรูปที่  2.47 
 

 
 
 รูปที่  2.47  การน าเคร่ืองทดสอบวางบนแผ่นบอล์คพาราฟินเพื่อท า  Standard  count 
 
 การวางเคร่ืองทดสอบจะต้องให้ทุกส่วนของฐานวางอยู่บนบอล์คพาราฟินโดยปลายด้าน
หนึ่งชิดกับแผ่นเหล็ก  และให้ต าแหน่งของแท่งรังสี  (Soure  Rod)  อยู่ในต าแหน่ง  Safe  Position  
จากนั้นท าการยืนยันค าสั่งให้กดคีย์  (ENTER)  การท า  Std  Count  จะใช้เวลาคร้ังละ  4  นาที  เมื่อ
เสร็จสิ้นการนับรังสีแล้ว  เคร่ืองจะแสดงผลที่หน้าจอ 
 

 
 
ค่า  DS1  และ  DS2  จะผิดพลาดไม่เกิน  1.3%  ของค่าเฉลี่ยและค่า  MS  จะผิดพลาดได้ไม่เกิน  
1% ของค่าเฉลี่ย 
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7139 -7131= 8  ; (8 / 7131) x100 

      = 0.11% Pss 
1979-1986 = 7 ; (7 / 1986) x100 

      = 0.35% Pass 
1080-1078 = 2 ; (2/1078)x100 

      = 0.12% Pass 

หลังจากท า  STD  Count  ผ่านแล้วให้กดคีย์  (YES)  จากนั้นเคร่ืองจะท าการ  Calibrate  
ต าแหน่งของแท่งรังสี  โดยหน้าจอจะแสดงข้อความว่า 

 

 
 
จากนั้นให้กดคีย์  (ENTER) 

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เคร่ืองทดสอบเป็นเวลานานเป็นเดือน  ผลการท า   STD  Count  อาจจะ  
Fail  ได้ให้ผู้ใช้ท าการยืนยันค่าใหม่ให้เข้าไปเก็บแทนค่าเก่า  และให้ท าทดลองท าใหม่อีกสัก  4  
คร้ัง  ค่าที่ท าคร้ังหลังสุดน่าจะได้  DS1  และ  MS  ผ่าน  ถ้ายังไม่ผ่านให้ติดต่อบริษัทผู้ขาย  ท าการ
ซ่อมบ ารุง 
 
ตัวอย่างการค านวณในการท า  Standard  count 

Density  1 
7128 
7134 
7121 
7140 
28523/4=7131 

Density 2 
1987 
1985 
1990 
1981 
7943/4=1986 

Moisture 
1084 
1071 
1073 
1083 
4311/4=1078  Average  of  these  counts 

Today’s  standard  count: 
Density  1 
7139 

Density 2 
1979 

Moisture 
1080 

Formula: [ today’s – average ] = n ; (n / average) x 100 = % 
Density  1 Density  2 Moisture 

 
 
  
 

must be within +/-1% of average    must be within +/-1.2% of average     must be within +/-2% of average 
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2.23.2.8  การเตรียมสถานที่ที่ท าการทดสอบ  (preparing a teatsite) 
  การเตรียมสถานที่ส าหรับการทดสอบงานดิน  (soil site) 

1. สถานที่จะต้องเป็นพื้นเรียบห่างจากรอยร้าวหรือรูโพรงขนาดใหญ่ 
2. ถ้าจ าเป็น  ที่จะต้องท าการปรับพื้นให้เรียบก็ให้ใช้แผ่นเพลท  ที่ใช้

เจาะรูท าการปรับพื้นให้เรียบ 
3. ปรับพื้นที่เป็นรูเล็ก ๆ  ด้วยทรายละเอียด 
4. น าเพลทโลหะที่ส าหรับเจาะรูวางบนสถานที่ที่เตรียมไว้  แล้วกดเพล

ทลงไปผิวดิน 
5. ส าหรับการทดสอบแบบ  Direct  Transmission  เป็นวิธีที่สามารถวัด

ได้ถูกต้อง  และมีความแน่นอนสูง จะต้องท าการเจาะรู  เพื่อหย่อน
แท่งรังสีลงไปต่ ากว่าบริเวณผิวทางดังรูป 

6. ใช้ค้อนปอนด์ตอกแท่งเหล็กเจาะรูลงไประยะความลึก  สังเกตได้จาก
ต าแหน่งบอกระยะที่แท่งเจาะช่องละ  2  นิ้ว  ควรจะตอกลงไปลึกกว่า
ต าแหน่งที่ต้องการทดสอบ  เช่น  ถ้ าทดสอบที่ความลึก   10  
เซนติเมตร  (4  นิ้ว)  ก็ควรตอกให้ลึก  6  นิ้ว  หรือ  5  นิ้ว  เพราะเวลา
ถอนเอาแท่งเจาะออกจะมีดินบางส่วนเคลื่อนปิดลงไปท าให้ระยะลึก
น้อยกว่าระยะที่ตอกจริง 

7. ท าการถอนแท่งเจาะออก 
8. เมื่ อจะ เอาแผ่นเพลทออก  ควรใช้ไม้หรือเหล็กแหลมขีดท า

เคร่ืองหมายบอกที่รอบแผ่นเพลงบนผิวดินให้ครบทั้ง  4  มุม  เพราะ
เวลาเอาเคร่ืองทดสอบไว้วางบนบริเวณที่เตรียมพื้นที่ไว้  แท่งรังสีจะ
หย่อนลงไปในรูเจาะได้พอดี  ดังรูปที่ 2.48 
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รูปที่  2.48  การเจาะรูโดยใช้  Scraper  plate  (Drill  Rod  guid)  และแท่ง  Drill  Rod   
 เป็นการระบุต าแหน่งที่จะน าสารรังสีลงไปในสนามในการเลือกลักษณะ 
  การใช้งานแบบ  Direct  transmission  โดยมีการท าสัญลักษณ์หลังจากเจาะ 
  เตรียมไว้เพื่อที่จะได้น าเคร่ืองมือมาวางให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้อง 

 
หมายเหตุ   อย่าลืมใส่ตัวถอนแท่งเจาะลงบนเพลทโลหะ  เพราะเมื่อตอกแท่งเจาะลงไปแล้ว

ไม่มีตัวถอนออก  จะเกิดปัญหาเอาแท่งเจาะดึงกลับออกมาไม่ได้ 
 

2.23.2.9  การเตรียมสถานที่ส าหรับงาน  asphalt,  คอนกรีต, ดินแข็ง  (asphalt site) 
ก็จะมีขั้นตอนเหมือนกันกับงานดินเพียงแต่การเจาะรูเพื่อท าการวัดแบบ   direct  

transmission  จะท าได้ยาก  เพราะวัสดุทดสอบจะมีความแข็งมากบางคร้ังจ าเป็นที่จะต้องใช้สว่าน
ไฟฟ้าเจาะรู  แทนการตอกด้วยแท่งเหล็ก  แต่ถ้าไม่ต้องการเจาะรู  เราอาจเลือกท าการวัดแบบ   
backscatter  ก็ได้แต่ผลความแน่นอนจะน้อยกว่าวิธี  direct  transmission 

2.23.2.10  การทดสอบใน  Soil  Mode 
การวัดความแน่นและความชื้นของดิน,  หินคลุก,  ทราย  มีขั้นตอนดังน้ี 

1. เลือกการทดสอบแบบ  Soil  Mode 
2. ท าการป้อนค่า  Protor  (ค่า  Max  Lab)  จากห้องปฏิบัติการ 
3. เตรียมสถานที่ที่ท าการทดสอบ 
4. วางเคร่ืองทดสอบบนสถานที่ที่เตรียมทดสอบ 
5. กดแท่งรังสีให้เลื่อนลงไปในรูที่ เจาะไว้ให้ลึกตามที่ต้องการ โดย

คลายล๊อคกลไกที่แขนจับก่อนท าได้โดยใช้นิ้วมือกดสลักล๊อค 
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6. สังเกตความลึกจากแท่งรังสีที่เคลื่อนลงไปจากเสาบอกระยะ  ที่มี
ระยะบอกช่วงละ  2  นิ้ว  เมื่อถึงต าแหน่งที่ต้องการ  จะต้องให้
ตัวล๊อคซึ่งเป็นกลไกอยู่ที่แขนจับเลื่อนล๊อคกับร่องปากที่เสาบอก
ระยะพอดี  เมื่อปล่อยคลายกลไก  ผู้ใช้จะได้ยินเสียงคลิกส์  เมื่อ
แท่งรังสีล๊อคเข้ากับต าแหน่งที่ทดสอบ 

7. กดคีย์  (Start)  โดยปกติจะใช้เวลาในการทดสอบแต่ละคร้ังนาน  1  
นาที  ดังนั้นจะต้องเซตค่า  (Time)  ไว้ที่  1  นาทีก่อน  เมื่อครบเวลา  
1  นาที  และหน้าจอแสดงผลจะแสดงผลการทดสอบออกมาดังนี้ 

 

 
 
%PR = Percent  Proctor 
DD = Dry  Density 
WD = Wet  Density 
M = Moisture 
%M = Percent  Moisture 

 ถ้าต้องการบันทึกค่าลงในไฟล์โปรเจค  ที่ตั้งชื่อไว้ให้กดคีย์  (store)  จากนั้น  ต้อการกลับสู่
เมนู  Ready  Screen  ให้กดคีย์  (ESC)  และถ้าต้องการเร่ิมทดสอบใหม่อีกคร้ังก็ให้กดคีย์  (start)  
เมื่อจบการทดสอบแล้วให้เลื่อนแท่งรังสีกลับสู่ต าแหน่ง  Safe  position รูปที่ 2.49 
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รูปที่  2.49  การกดแท่งรังสีให้เลื่อนลงไปในรูเจาะให้ลึกตามที่ต้องการ  โดยคลายล๊อคกลไก 
       ที่แขนจับ  หลังจากนั้นกดปุ่มค าสั่งให้เคร่ืองท างาน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 

 
3.1 บทน า 

งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบการบดอัด และCBRในห้องปฏิบัติการของดิน
เม็ดละเอียด ดินลูกรัง และหินคลุก จากส านักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท  
ดินตัวอย่างทั้งหมดเป็นดินที่มีความคละตามข้อก าหนดของกรมทางหลวงชนบท  ผลทดสอบ
ทั้งหมดจะน ามาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และค่าความแน่นแห้งสูงสุด (Maximum dry 
density) เพื่อใช้เป็นค่าควบคุมการทดสอบความแน่นในสนาม นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูล
ความแน่นของดินบดอัดในสนามและจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด  เพื่อเข้าใจการพัฒนาความแน่น
แห้งในสนามตามจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด  เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล ความแน่นแห้ง
ในสนามได้จากการทดสอบด้วย  วิธีนิวเคลียร์ (Nuclear method) วิธีการนี้จะค านวณหาหน่วย
น้ าหนักแห้งโดยการส่งผ่านรังสีแกมม่า (Gamma ray) ไปยังดินถมและสะท้อนขึ้นสู่เคร่ืองรับรังสี 
ถ้าปริมาณรังสีสะท้อนกลับมายังเคร่ืองรับมากแสดงว่า วัสดุมีความแน่นแห้งสูง  การหาปริมาณ
ความชื้นท าโดยการใช้รังสีนิวตรอน (new tron) ส่งผ่านไปยังวัสดุดินถมและสะท้อนกลับไป
เคร่ืองรับ อนุภาคของนิวตรอนจะไปชนกับอะตอมของไฮโดรเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของน้ า ถ้า
นิวตรอนสะท้อนกลับเข้าเคร่ืองรับช้า แสดงว่า ปริมาณน้ าในมวลวัสดุดินถมมีมาก นอกจากความ
สะดวกรวดเร็วแล้ว วิธีการน้ียังเป็นการทดสอบที่ไม่ท าลายชั้นทาง  
 
3.2 แผนงานด าเนินการ 
             งานวิจัยนี้ประกอบด้วยงานหลักสองส่วน  ส่วนแรกเป็นการรวบรวมผลการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ  และในสนามผลการทดสอบในสนามประกอบด้วยผลทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน 
(การกระจายขนาดของเม็ดดิน  และพิกัด Atterberg)  ผลทดสอบการบดอัด และผลทดสอบ CBR  
ข้อมูลผลการทดสอบทั้งหมดรวบรวมจากส านักทางหลวงชนบทที่ 2(สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท  
ส่วนที่สองเป็นรวบรวมผลทดสอบการบดอัดในสนาม  งานวิจัยนี้ท าการรวบรวมผลทดสอบใน
สนามจากโครงการ ก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  การบดอัด
นี้เป็นการบดอัดดินเม็ดละเอียดส าหรับท าพื้นคันทาง 
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3.3 ขั้นตอนการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
 ดินตัวอย่างที่รวบรวมมาจะผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท โดย
ดินตัวอย่างจากสายทางต่างๆจะน าตากให้แห้ง และแบ่งตัวอย่างให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อการ
ทดสอบด้วยเคร่ืองแบ่งตัวอย่างตาม  มาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวงชนบทเป็นดังนี้ 

- การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้างตามมาตรฐานวิธีทดสอบ 
มทช.(ท) 501.8-2545 

- การทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว (Liquid Limit : LL) ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ มทช.(ท) 
501.5-2545 

- การทดสอบเพื่อหาค่าขีดพลาสติก (Plastic Limit : PL) ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ มทช.
(ท) 501.6-2545 

- การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified compaction test) ตาม
มาตรฐานวิธีทดสอบ มทช.(ท) 501.2-2545 

- การทดสอบเพื่อหาค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ แบบแช่น้ า 
(Soaked) ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ มทช.(ท) 501.3-2545 

- การทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse aggregates) โดยใช้
เคร่ืองมือทดสอบหาความสึกหรอ (Los angeles abrasion) ตามมาตรฐานวิธีทดสอบ 
มทช.(ท) 501.9-2545 

 
3.4 การทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม (Field density test) โดยวิธีการ Nuclear  
      Method 
            ขั้นตอนในการท างานก่อสร้างถนน  สามารถเขียนเป็นแผนผังการท างานได้ดังรูปที่ 3.1  ซึ่ง
เร่ิมต้นจากการคัดเลือกวัสดุและท าการทดสอบการบดอัด และCBR จัดวัสดุที่ได้มาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบท  และท าการบดอัดในสนามด้วยรถบดอัดในสนามด้วยรถบดอัดได้ร้อยละของการ
บดอัดไม่น้อยกว่า 95 การบดอัดในสนามและการทดสอบความหนาแน่นแห้งในสนามแสดงดังรูปที่ 
3.2 และ 3.3 
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รูปที่ 3.1   แผนผังขั้นตอนการก่อสร้างดินคันทางหรือถนน 
 
 
 
  
 
 
 

ทดสอบบดอัดดิน 
OMC,  d max 

จัดหาวัสดุ 
คัดเลือกใหม่ 

ทดสอบ 
CBR 

บดอัดดิน 
ในสนาม 

ทดสอบความหนาแน่น
ของดินในสนาม ( fieal) 

 fieal ≥ 95% 
เสร็จสิ้น 
การท างาน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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รูปที่ 3.2 การทดสอบความแน่นในสนามรอบที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.3 การทดสอบความแน่นในสนามรอบที่ 15 

 

 

 

 

 

 



100 

บทที่ 4 

การศึกษาผลทดลองและวิจารณ์ผล 
 
4.1 บทน า 
 บทนี้วิเคราะห์ผลทดสอบการบดอัดและ CBR ของดินเม็ดละเอียด ดินลูกรัง และหินคลุก  
การบดอัดแน่นแบบมาตรฐาน (Standard Proctor) ส าหรับดินเม็ดละเอียด  และการบดอัดแบบสูง
กว่ามาตรฐาน (Modified Proctor) ส าหรับดินลูกรัง และหินคลุก  กราฟการบดอัดของดินทั้งสาม
ประเภทน ามาเปรียบเทียบกับกราฟ Ohio's Compaction  ที่เสนอโดย Joslin (1959) และกราฟ 
Modified Ohio's  Curves ที่เสนอโดย Horpibul suk et al., (2008)และ(2009) ผลการทดสอบ CBR 
(California Bearing Ratio) ของดินทั้งสามประเภทในห้องปฏิบัติการจะน ามาสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุด  ข้อมูลผลการทดสอบทั้งหมดรวบรวมจากส านักทางหลวงชนบทที่ 2 
(สระบุรี) กรมทางหลวงชนบท จากแหล่งวัสดุบริเวณภาคกลางของประเทศไทย  ได้แก่ จังหวัด
สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท  และสุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 และผลการทดสอบ
ความแน่นในสนาม โดยวิธี Nuclear method เก็บจากโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา  
อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  ข้อมูลที่ได้จะน ามาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแห้ง
และจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด 
 
4.2 กราฟการบดอัด 
 จากการรวบรวมกราฟการบดอัดของดินเม็ดละเอียด ดินลูกรัง และหินคลุกจากโครงการ
ก่อสร้างและซ่อมสร้างทางของส านักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) พบว่ากราฟการบดอัดของดิน
ทั้งสามประเภทมีลักษณะเป็นระฆังคว่ า   หน่วยน้ าหนักสูงสุดมีค่าแปรผันในช่วง 15ถึง 20,19.5ถึง
21.5 และ 22.2 ถึง 22.8 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร  ส าหรับดินเม็ดละเอียด ดินลูกรัง และหินคลุก  
ตามล าดับ และปริมาณน้ าเหมาะสมมีค่าแปรผันในช่วงร้อยละ 11 ถึง 23, 7 ถึง 12  และ 6 ถึง 7   
ส าหรับดินเม็ดละเอียด ดินลูกรัง และหินคลุก  ตามล าดับ หน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับปริมาณน้ าเหมาะสม  ปริมาณน้ าเหมาะสมที่มากจะสอดคล้องกับหน่วยน้ าหนักที่ต่ า  รูป
ที่ 4.1 และ 4.2 แสดงกราฟการบดอัดของดินเม็ดละเอียด ที่พลังงานการบดอัดแบบมาตรฐานและ
กราฟการบดอัดของ  ดินลูกรังและหินคลุกที่พลังงานการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน  เปรียบเทียบ
กับกราฟการบดอัด Ohio (Joslin,1959) และกราฟการบดอัด Modified Ohio( Horpibulsuk et al., 
2008 และ 2009)  จะเห็นได้ว่าผลทดสอบของดินทั้งสามประเภทสามารถพล็อตกราฟการบดอัด  
Ohio  และกราฟการบดอัด Modified Ohio  
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รูปที่ 4.1 กราฟเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลความแน่นแห้งสูงสุดและปริมาณความชื้นเหมาะสมใน 

  ห้องปฏิบัติการและ Ohio's Compaction Curves Standard Proctor 
 
 
           
           
           
           
           
          
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลความแน่นแห้งสูงสุดและปริมาณความชื้นเหมาะสมใน 

               ห้องปฏิบัติการและ Modified Ohio's Compaction Curves Modified Proctor 
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4.3 ผลทดสอบ CBR (California Bearing Ratio)  
 รูปที่ 4.3 ถึง 4.5 แสดงผลกานทดสอบการบดอัดและ  CBR ส าหรับดินเม็ดละเอียด  ดิน
ลูกรัง และหินคลุก  โดยที่กราฟทางซ้ายมือแสดงกราฟการบดอัด  ส่วนกราฟทางขวามือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนักแห้งและCBR ของตัวอย่างที่ถูกบดอัดด้วยพลังงานการบดอัด
ต่างๆที่ปริมาณความชื้นเดียวกันคือปริมาณความชื้นเหมาะสม พลังงานการบดอัดที่แตกต่างกัน
จ าลองได้โดยการบดอัดด้วยจ านวนตกกระทบของค้อนบดอัดที่แตกต่างกัน จะเห็นว่าค่า CBR มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับค่าหน่วยน้ าหนักแห้ง ในช่วงที่หน่วยร้อยละของการบดอัดมีค่าระหว่าง 
90 ถึง100 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR  และความแน่นแห้ง  มีต่างชนิดกันตามแต่ชนิดของดิน  
ก าลังต้านทานแรงเฉือน  ความคละของดิน  และความต้านทานการสึกหรอ  เป็นต้น  ดินเม็ดละเอียด
จะมีค่า CBR ต่ าที่สุด  ในขณะที่  หินคลุกจะมีค่า CBR สูงที่สุด  แม้ว่าค่า CBR ของดินแต่ละ
ประเภทจะมีความแตกต่างกัน  แต่ค่า CBR ของดินเดียวกันจะแปรผันตามหน่วยน้ าหนักแห้ง  
ดังนั้น  อัตราส่วน CBR และอัตราส่วนหน่วยน้ าหนักแห้งของดินประเภทต่างๆ จึงสามารถเขียน
เป็นความสัมพันธ์เดียวกันได้ดังรูปที่ 4.6  และสมการดังต่อไปนี้ 
 

max ,max

4.95 3.96d

d

CBR

CBR




         (4.1) 

 
เมื่อ CBR คือค่าของ CBR ที่หน่วยน้ าหนักแห้งใดๆ ( d )  และ CBRmax คือค่าของ CBR ที่หน่วย
น้ าหนักแห้งสูงสุด 
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รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ค่าความแน่นแห้งและค่า ร้อยละCBR  
               ที่พลังงานการบดอัดที่แตกต่างกันของดินเม็ดละเอียด 

 

 
รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ค่าความแน่นแห้งและค่า ร้อยละCBR  

      ที่พลังงานการบดอัดที่แตกต่างกันของดินลูกรัง 
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รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ค่าความแน่นแห้งและค่า ร้อละCBR  

        ที่พลังงานการบดอัดที่แตกต่างกันของหินคลุก 

 
รูปที่ 4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR/CBRmaxและค่าd /dma 

 
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR และความแน่นแห้งสูงสุด  

ผลทดสอบในรูปที่ 4.6 ถึง 4.9 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า CBR มีค่าแปรผันตามประเภทของ
ดิน  ดินเม็ดหยาบจะมีคุณสมบัติทางวิศวกรรม (ก าลังต้านทานแรงเฉือน  CBR  การอัดตัว) ที่ดีกว่า
ดินเม็ดละเอียด  แต่อย่างไรก็ตาม  ส าหรับดินประเภทเดียวกัน  คุณสมบัติทางวิศวกรรมควรมีค่า
ใกล้เคียงกัน  หากมีคุณสมบัติพื้นฐาน อันได้แก่  ปริมาณความชื้น  พิกัด Atterberg  และความคละ  
เป็นต้น มีค่าใกล้เคียงกัน (Whyte, 1982 และ Wroth and Wood, 1978) เนื่องจากคุณสมบัติพื้นฐาน
ของดินเป็นตัวควบคุมควมหนาแน่นของดินบดอัด (Nagaraj et al., 2006 และ Gurtug and 
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Sridharan, 2002)  ดังนั้น  ค่า CBR ของดินแต่ละประเภทจึงน่าจะแปรผันตามหน่วยน้ าหนักแห้ง
สูงสุด  รูปที่ 4.6 ถึง 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง CBR และหน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดของดินเม็ด
ละเอียด  ดินลูกรัง  และหินคลุก  ที่ เก็บในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ
สุพรรณบุรี  จะเห็นไดว่าค่า CBR ของดินแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับหน่วย
น้ าหนักแห้งสูงสุด 
 

max ,max 9.63dCBR     ส าหรับดินเม็ดละเอียด   (4.2) 

max ,max2.95 9.08dCBR     ส าหรับดินลูกรัง    (4.3) 

max ,max17.44 276.76dCBR    ส าหรับหินคลุก    (4.4) 
 

เมื่อ ,maxd  มีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร  จากความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าค่า CBR ของ
ดินเม็ดละเอียดมีความไวตัวตัวต่อหน่วยน้ าหนักแห้งต่ าที่สุด  โดยมีค่า CBR อยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 
เท่านั้น  หินคลุกมีความไวตัวต่อหน่วยน้ าหนักแห้งมากที่สุด (ความชันของกราฟสูงที่สุด)  โดยมีค่า 
CBR อยู่ระหว่าง 110 ถึง 120  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยน้ าหนักแห้งเพียงเล็กน้อย   
   

 
 

รูปที่ 4.7  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละ CBR และค่าความแน่นแห้งสูงสุด (d) 

                          Standard Proctor ดินถม 
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รูปที่ 4.8  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละ CBR และค่าความแน่นแห้งสูงสุด (d) 
                          Modified  Proctor (ลูกรัง) 
 
 
 

 
รูปที่ 4.9  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละ CBR และค่าความแน่นแห้งสูงสุด (d)  

                          Modified Proctor (หินคลุก) 
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4.5 การทดสอบรอบการบดอัดแน่นในสนามด้วยเคร่ืองมือกล  
 การบดอัดแน่นดินเม็ดละเอียดในสนามท าโดยการถมดินชื้นที่ปริมาณความชื้นเหมาะสม
และบดอัดจ านวน 6 คร้ัง จนได้ความหนาสุดท้ายประมาณ 20 เซนติเมตร  การบดอัดเร่ิมต้นจากการ
ถมดินจนได้ความหนาชั้นละประมาณ 3-4 เซนติเมตร และบดอัดด้วยรถบดอัด 1 เที่ยว เมื่อได้ความ
หนาสุดท้ายประมาณ 20 เซนติเมตร (เที่ยววิ่งที่ 6)  รถบดอัดจะเร่ิมต้นบดอัดอย่างต่อเนื่อง (โดย
ปราศจากการถมดินเพิ่ม) จนได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหน่วยน้ าหนัก
แห้งสูงสุดในห้องปฏิบัติการ รถบดอัดที่ใช้เป็นรถบดตีนแกะแบบสั่นสะเทือน มีเหล็กยืนออกมา 
(Projection) พื้นที่ 50 ตารางเซนติเมตร ลึก 2.50 เซนติเมตร และน้ าหนักล้อรถบดประมาณ 12 ตัน
ต่อตารางเมตร ความถี่ของการสั่นสะเทือนประมาณ 20.ถึง30 รอบต่อวินาที   การบันทึกความ
หนาแน่นแห้งในสนามด้วยวิธี Neclear Method จะเร่ิมที่จ านวนรอบที่ 6 เป็นต้นไป  รูปที่ 4.10 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแห้งในสนามและจ านวนเที่ยววิ่งของรถบดอัด  ซึ่งเป็นผล
การตรวจวัดที่สถานีวัด 3 สถานที่  จะเห็นได้ว่าหน่วยน้ าหนักแห้งในสนามมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงจ านวนเที่ยวที่ 6 ถึง 11  หลังจากนั้น  ความหนาแน่นแห้งเร่ิมมีค่าคงที่    เมื่ อเปรียบเทียบค่า
ความหนาแน่นแห้งที่วัดได้น้ีกับความหนาแน่นแห้งสูงสุดในห้องปฏิบัติการ (รูปที่ 4.11)  จะเห็นได้
ว่าความหนาแน่นแห้งที่จ านวนรอบที่ 11 ขึ้นไปมีค่าใกล้เคียงกับความหนาแน่นแห้งสูงสุดใน
ห้องปฏิบัติการแล้ว  แม้ว่าจะท าการเพิ่มพลังงานการบดอัดให้มากขึ้น (เพิ่มจ านวนเที่ยวของการบด
อัด)  แต่หน่วยน้ าหนักแห้งก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นต่อไปได้อีก  เนื่องจากระดับความอ่ิมตัวด้วยน้ าที่
สภาวะนี้มีค่าใกล้เคียงกับหน่วยน้ าหนักแห้งในสภาวะไม่มีอากาศในโพรงดิน (Zero air void)  
ดังนั้น  จ านวนเที่ยวที่มากเกินไปจึงไม่เกิดประโยชน์อันใดในทางปฏิบัต ิ
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รูปที่ 4.10  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแห้งในสนาม 

     และจ านวนรอบการบดอัดด้วยรถบด 

 
รูปที่ 4.11  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความแน่นแห้งในสนามต่อความหนาแน่นแห้ง 

                   สูงสุดและจ านวนรอบการบดอัดด้วยรถบด 
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4.6 ขั้นตอนการบดอัดดิน 
 จากผลการศึกษาทั้งหมด  ผู้วิจัยน าเสนอแนวทางการบดอัดดินในสนาม  ซึ่งเร่ิมต้นตั้งแต่
การหาแหล่งดินดังนี ้

1. น าดินจากแหล่งดินมาทดสอบการกระจายขนาดของเม็ดดิน  และพิกัด Atterberg  
2. น าดินที่ผ่านตามข้อก าหนดของมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทมาท าการทดสอบการ

บดอัด 1 การทดสอบ 
3. ประมาณกราฟการบดอัดและหน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุดจากกราฟ Ohio และ Modified 

Ohio 
4. ประมาณค่า CBRmax จากสมการที่ 4.2 ถึง 4.4   
5. ประมาณค่า CBR ในสนามที่ร้อยละของการบดอัดระหว่าง 90 ถึง 95 จากสมการที่ 4.1 

5.1 หากได้ค่า CBR ที่ประมาณได้มีค่าต่ ากว่าข้อก าหนด  เลือกดินจากแหล่งดินใหม่ 
5.2 หากได้ CBR ที่ประมาณได้มีค่าตามข้อก าหนด  ท าการทดสอบจริงเพื่อยืนยันผล

การประมาณ 
6. ท าการบดอัดดินในสนามที่ปริมาณความชื้นเหมาะสม  โดยใช้จ านวนเที่ยววิ่งของรถ

บดอัดประมาณ 10 ถึง 12 เที่ยว 
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บทที่ 5 

สรุปผลการทดลอง 
 
 งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมผลการบดอัดในห้องปฏิบัติการและในสนามเพื่อน าเสนอ
ขั้นตอนการท างานบดอัดที่ประสิทธิภาพ  บทสรุปที่ส าคัญแสดงได้ดังนี้ 

1. กราฟการบดอัดของดินเม็ดละเอียด  ดินลูกรัง  และหินคลุก ที่มีความคละและพิกัด 
Atterberg ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทมีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับ
กราฟการบดอัด Ohio และ Modified Ohio   

2. ค่า CBR ของดินดินเม็ดละเอียด  ดินลูกรัง  และหินคลุก ที่บดอัดที่ประมาณความชื้น
เหมาะสม ภายใต้พลังงานการบดอัดต่างๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับหน่วย
น้ าหนักแห้งต่าง  อัตราส่วน CBR และอัตราส่วนหน่วยน้ าหนักแห้งของดินทั้งสาม
ประเภทเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเอกภาพ  ไม่แปรผันตามประเภทของดิน 

3. ค่า CBR ของดินประเภทหนึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุด  
CBR ของหินคลุกมีความไวตัวอย่างมากกับหน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุด  ขณะที่  CBR 
ของดินเม็ดละเอียดมีความไวตัวน้อยที่สุด 

4. ความหนาแน่นแห้งในสนามมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามจ านวนเที่ยววิ่งของรถบด
อัด  จนกระทั่งถึงหน่วยน้ าหนักแห้งสูงสุด  จ านวนเที่ยววิ่งที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไม่
สามารถเพิ่มหน่วยน้ าหนักแห้งได้อีกต่อไป  เน่ืองจากระดับความอิ่มตัวด้วยน้ ามีค่าเข้า
ใกล้ 1.0 

5. จากผลการศึกษาทั้งหมด  ผู้วิจัยได้น าเสนอขั้นตอนการบดอัด  โดยเร่ิมต้นตั้งแต่การ
เลือกดินตัวอย่าง  จนถึงการบดอัดในสนามให้ได้ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท  ขั้นตอนที่น าเสนอนี้สามารถช่วยลดแรงงานและระยะเวลาในการทดสอบ
วัสดุ 
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ภาคผนวก 
ผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสด ุ
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ตารางท่ี  ภ 1  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอร่ีซีล (แบบ Para Slurry 
Seal)  สาย สบ.4011  แยกทางหลวงหมายเลข  3222-บ้านช าผักแพว  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน    ลงวันที่  16  มิถุนายน  2554 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.87 - - 
3/8” 60.20 - - 
No.4 41.53 - - 
No.10 25.00 - - 
No.40 16.07 - - 
No.200 6.07 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.316 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.78 - - 

Liguid Limit NP. - - 
Plasticity Index NP. - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 19.94 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 2  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเน่ืองมาจาก
เหตุอุทกภัย  สาย ลบ.1030  แยก ทล.1-บ้านถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ  ดินถมบริเวณโครงการ, ลูกรัง  บ่อเขากระทิง จ.ลพบุรี,   ลงวันที่  29  กรกฏาคม  2554 
                   หินคลุก หน้าพระลาน จ.สระบุรี      
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.57 88.12 - 
3/8” 59.47 62.40 - 
No.4 40.57 44.76 - 
No.10 25.23 27.84 - 
No.40 16.73 16.72 - 
No.200 6.23 6.08 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.306 2.078 1.866 

Optimum Water  Content (%) 5.66 9.09 15.56 

Liguid Limit NP 23.00 - 
Plasticity Index NP 7.56 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 32.00 7.10 
% Abrasion 19.38 31.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 3  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเน่ืองมาจาก
เหตุอุทกภัย  สาย ลบ.4128  แยกทางหลวงหมายเลข 3196-บ้านบางลี่  อ าเภอเมือง, ท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี   
แหล่งวัสดุ  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน       ลงวันที่  24  มิถุนายน  2554 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.75 - - 
3/8” 59.47 - - 
No.4 40.90 - - 
No.10 25.47 - - 
No.40 16.73 - - 
No.200 6.23 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.67 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 20.30 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 4  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนน  สายแยก  ทช.สบ.4005-บ้าน
สวนมะเดื่อ   ต าบลซับสนุ่น  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินเดิม  บริเวณก่อสร้าง, ดินถม บ่อดินหน้างาน    ลงวันที่  24  มกราคม  2554 
                   บ่อลูกรังพุแค, หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน      
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.70 89.20 - 
3/8” 60.37 63.92 - 
No.4 41.70 45.12 - 
No.10 25.37 23.08 - 
No.40 16.87 15.80 - 
No.200 6.47 6.08 - 
ชนิด ข. ข - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.298 1.989 1.690 

Optimum Water  Content (%) 5.51 10.46 17.71 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.36 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 30.00 4.60 
% Abrasion 19.60 33.62 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 5  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแดสฟัลติกคอนกรีต (โดยธี 
Pavement In Place Recycling)  สาย สบ.4018  แยกทางหลวงหมายเลข 3222- บ้านห้วยตะเฆ่  
อ าเภอก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน      ลงวันที่  24  มิถุนายน  2554 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.27 - - 
3/8” 59.90 - - 
No.4 41.23 - - 
No.10 25.03 - - 
No.40 16.53 - - 
No.200 6.37 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.317 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.69 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 21.14 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 6   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยก ทช.สห.
3008-โครงการพระราชด าริบ้านหนองลาด  ต าบลพิกุลทอง  อ าเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ  ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี,      ลงวันที่  30  เมษายน  2554 
                   หินคลุก  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี      
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 88.72 - 
3/8” 59.83 63.04 - 
No.4 41.17 44.48 - 
No.10 24.97 23.36 - 
No.40 16.47 16.40 - 
No.200 6.23 6.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 2.003 1.796 

Optimum Water  Content (%) 5.76 10.34 14.42 

Liguid Limit NP NP - 
Plasticity Index NP NP - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 29.00 6.00 
% Abrasion 19.30 31.52 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 7  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอร่ีซีล (แบบ Para Slurry 
Seal)  สายสบ.4033  แยกททางหลวงหมายเลข  2224-ถ้ าดาวเขาแก้ว  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัด
สระบุรี 
แหล่งวัสดุ  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน       ลงวันที่  16  มิถุนายน  2554 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.73 - - 
3/8” 59.67 - - 
No.4 41.87 - - 
No.10 25.40 - - 
No.40 16.90 - - 
No.200 6.03 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.318 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.66 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 20.62 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 8  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังเพื่อใช้ซ่อมสร้างผิวทาง
ลูกรัง  สาย สบ-4040  แยกทางหลวงหมายเลข 2243-บ้านซับขาม  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ            ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2554 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.63 59.04 - 
3/8” 59.97 62.88 - 
No.4 41.67 44.08 - 
No.10 25.20 23.20 - 
No.40 16.67 16.16 - 
No.200 6.07 5.96 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.305 2.159 1.743 

Optimum Water  Content (%) 5.81 7.48 14.63 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.49 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 37.50 4.80 
% Abrasion 19.20 26.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 9  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนน  แยกทางหลวงหมายเลข 2089-
บ้านทะเลวังวัด  ต าบลท่าดินด า  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ  ดินเดิมบริเวณหน้างาน, ดินถม  ต.ท่าดินด า อ.ชัยบาดาล  ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2554 
                   จ.ลพบุรี, หินคลุก หจก.ศิลาแผ่นกดินทองเขาต าบล    
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

23
.20

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 88.88 - 
16.163/8” 60.00 63.20 - 
No.45.96 42.00 44.92 - 
No.10 25.50 23.20 - 
No.40 17.00 16.52 - 
No.200 6.20 6.64 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.313 1.987 1.726 

Optimum Water  Content (%) 5.69 9.33 15.59 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 6.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 29.00 6.50 
% Abrasion 19.20 31.10 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 10  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนน  สาย ลบ.1036  แยกทาง
หลวงหมายเลข 1-บ้านป่าหวาย  ต าบลป่าตาล  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ        -   ลงวันที่  1  มิถุนายน  2554 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.53 90.72 - 
3/8” 59.23 62.64 - 
No.4 41.23 44.08 - 
No.10 25.03 23.36 - 
No.40 16.53 16.40 - 
No.200 6.30 6.80 - 
ชนิด ก ข - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.313 2.057 1.862 

Optimum Water  Content (%) 5.56 7.18 12.35 

Liguid Limit NP 23.00 - 
Plasticity Index NP 5.87 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.50 31 9.75 
% Abrasion 18.40 28.00 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 11  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สาย สบ.1030  แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านหนองจักร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ  ดินถม  บริเวณโครงการ, ลูกรัง  บ่อโชคดีมีชัย         ลงวันที่  5  สิงหาคม  2554 
                   หินคลุก  โรงโม่ศิลาชัยเจริญ 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.291 2.099 1.685 

Optimum Water  Content (%) 5.69 9.60 17.90 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 30.00 4.30 
% Abrasion 19.80 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 12   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  สายถนนข้างโรงงาน  ทีพีไอ-โพลีน-ผาเสด็จ  ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ  ดินถมคันทาง  จาก ต.ทับกลาง  อ.แก่งคอย   ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554 
                   ลูกรัง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
                   หินคลุก  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.57 88.12 - 
3/8” 59.47 62.40 - 
No.4 40.57 44.76 - 
No.10 25.23 27.84 - 
No.40 16.73 16.72 - 
No.200 6.23 6.08 - 
ชนิด ข. 23.00 - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.306 2.078 1.866 

Optimum Water  Content (%) 5.66 9.09 15.56 

Liguid Limit NP 23.00 - 
Plasticity Index NP 7.56 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 32.00 7.10 
% Abrasion 19.38 31.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 13   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Placed Recycling)  สาย สบ.5052  บา้นสหกรณ์ – บ้านหนองหมู  อ าเภอ
วิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     -     ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.50 - - 
3/8” 60.13 - - 
No.4 41.00 - - 
No.10 25.53 - - 
No.40 16.70 - - 
No.200 6.37 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.308 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.71 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 20.90 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 14   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอร่ีซีล (แบบ Para 
Slurry Seal)  สาย สบ.1003  แยกทางหลวงหมายเลข 2-น้ าตกเจ็ดคต  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูล     ลงวันที่  2  มิถุนายน  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.23 - - 
3/8” 59.90 - - 
No.4 40.77 - - 
No.10 25.57 - - 
No.40 16.70 - - 
No.200 6.40 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.307 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.70 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 - - 
% Abrasion 19.72 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 15   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังเพื่อใช้ในโครงการซ่อม
สร้างผิวทางลูกรัง  สาย สบ.4037  แยกทางหลวงหมายเลข 2224-บ้านซับแทน  อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ      -        ลงวันที่  14  มิถุนายน  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 100.00 - 
3/8” - 68.80 - 
No.4 - 49.77 - 
No.10 - 34.43 - 
No.40 - 22.13 - 
No.200 - 8.33 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.021 - 

Optimum Water  Content (%) - 10.37 - 

Liguid Limit - 22.80 - 
Plasticity Index - 6.70 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 35.00 - 
% Abrasion - 32.40 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 16   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 3016-บ้านท่าลาน  อ าเภอบ้านหมอ
,  หนองโดน  จังหวัดสระบรี 
แหล่งวัสดุ       -   ลงวันที่  4  สิงหาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.87 - - 
3/8” 60.20 - - 
No.4 41.53 - - 
No.10 25.00 - - 
No.40 16.07 - - 
No.200 6.07 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.316 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.78 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 19.94 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 17   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  สาย สบ.1014  แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านพระพุทธบาท
น้อย  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ   โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน     ลงวันที่  9 มิถุนายน  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.57 - - 
3/8” 59.47 - - 
No.4 40.90 - - 
No.10 25.47 - - 
No.40 16.73 - - 
No.200 6.23 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.67 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 20.30 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 18   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  สาย สบ.6084  บา้นหนองตาเดี้ยง  อ าเภอหนองแค  จังหวัด
สระบุรี 
แหล่งวัสดุ      -    ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.80 - - 
3/8” 59.77 - - 
No.4 42.00 - - 
No.10 25.53 - - 
No.40 17.00 - - 
No.200 6.10 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.315 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.65 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 21.12 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 19   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรังเพื่อใช้ซ่อมสร้างถนน
ลูกรัง  สาย ลบ.4048  แยกทางหลวงหมายเลข 3334-วัดตรัยรัตนมงคล  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัด
ลพบุรี 
แหล่งวัสดุ       -   ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 100.00 - 
3/8” - 68.00 - 
No.4 - 49.63 - 
No.10 - 34.50 - 
No.40 - 22.07 - 
No.200 - 8.20 - 
ชนิด - ก - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.048 - 

Optimum Water  Content (%) - 10.26 - 

Liguid Limit - 23.00 - 
Plasticity Index - 5.92 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 37.00 - 
% Abrasion - 31.14 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 20   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน  
ต าบลบางกระบือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ  ดินถม  บริเวณหน้างาน ต.บางกระบือ อ.เมือง   ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554 
                   จ.สิงห์บุรี, ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี 
                   หินคลุก โรงโม่อ.ศิริค้าวัสดุ 1997   ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.27 88.20 - 
3/8” 59.60 60.48 - 
No.4 40.27 41.76 - 
No.10 25.10 24.20 - 
No.40 16.60 15.24 - 
No.200 6.27 6.64 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.308 2.041 1.700 

Optimum Water  Content (%) 5.73 11.59 16.36 

Liguid Limit NP 24.10 - 
Plasticity Index NP 6.94 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 33.00 4.30 
% Abrasion 19.60 30.64 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 21  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ลบ.1008  แยก
ทางหลวงหมายเลข 1-บ้านดงพลับ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ   ต าบลหน้าพระลาน  จ.สระบุรี               ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 100.00 - - 
3/8” 59.27 - - 
No.4 41.47 - - 
No.10 25.03 - - 
No.40 16.73 - - 
No.200 5.87 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.314 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.63 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 20.82 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 22   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  สาย สบ.4042  แยกทางหลวงหมายเลข 3041-บ้านท่าหลวง  
อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ      -   ลงวันที่  4  สิงหาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.57 - - 
3/8” 59.47 - - 
No.4 40.90 - - 
No.10 25.47 - - 
No.40 16.73 - - 
No.200 6.23 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.67 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 20.30 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 23   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมปรับปรุงบริเวณคอขวด : ไหล่ทาง 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สบ.4005  แยกทางหลวงหมายเลข 2247-บ้านวังม่วง  
อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน     ลงวันที่  17  มิถุนายน  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.67 - - 
3/8” 60.33 - - 
No.4 41.20 - - 
No.10 26.00 - - 
No.40 16.70 - - 
No.200 6.40 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.310 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.71 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 20.84 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 24   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling)  สายสบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.1021-บ้านหนองน้ าใส  
อ าเภอเมือง,หนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ   โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน     ลงวันที่  8 กรกฏาคม  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.30 - - 
3/8” 59.33 - - 
No.4 41.40 - - 
No.10 24.85 - - 
No.40 16.47 - - 
No.200 5.70 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.313 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.59 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 20.84 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 25  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 
3333-ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  ต าบลพัฒนานิคม  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ  ดินเดิม  บริเวณโครงการ, ดินถม บริเวณโครงการ  ลงวันที่  26 มกราคม  2554 
                   ลูกรัง  ซอย 7,24 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, หินคลุก หน้าพระลาน 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 88.72 - 
3/8” 59.83 63.04 - 
No.4 41.17 44.48 - 
No.10 24.97 23.36 - 
No.40 16.47 16.40 - 
No.200 6.23 6.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 2.003 1.796 

Optimum Water  Content (%) 5.75 10.34 14.42 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 6.42 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 29.00 5.00 
% Abrasion 19.30 31.52 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 26  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอร่ีซีล (แบบ Para Slurry 
Seal)  สาย สบ.4036  แยกทางหลวงชนบท สบ.3314-บ้านหนองขันแตก  อ าเภอหนองแค, เมือง  
จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน    ลงวันที่  16  มิถุนายน  2554 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.63 - - 
3/8” 59.47 - - 
No.4 41.67 - - 
No.10 25.17 - - 
No.40 16.77 - - 
No.200 5.97 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.314 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.62 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.50 - - 
% Abrasion 20.24 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 27  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2212-บ้านโค้งรถไฟ  ต าบลศิลาทิพย์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิม จากหน้างาน, ดินถม บ้านเนินหาด  ต.นิคมล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, 

ลูกรัง ต.นิคมล านารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี,  หินคลุก หจก.ศิลาแผ่นดินทองเขา    
ต าบล  ต.นาโสม  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 

                                                       ลงวันที่  29 ตุลาคม , 5 พฤศจิกายน 2552 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.40 88.56 - 
3/8” 60.13 63.23 - 
No.4 41.40 44.28 - 
No.10 24.93 23.28 - 
No.40 16.27 16.40 - 
No.200 6.13 6.96 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.300 2.065 1.693 

Optimum Water  Content (%) 5.80 11.71 18.92 

Liguid Limit NP 22.70 - 
Plasticity Index NP 6.43 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 34.00 5.00 
% Abrasion 21.56 31.12 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 28  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2243-บ้านปฏิรูป  ต าบลซับนุ่น  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินถมหน้างานก่อสร้าง,    ลงวันที่  18, 21 พฤศจิกายน  2554 
         ลูกรังบ่อลูกรังซับสนุ่น กม.13 สาย 2247 (ปากช่อง-ล าสมพุง) 
         หินคลุก  โรงโม่บริษัทสินชัย (1992) จ ากัด  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 92.67 89.24 - 
3/8” 60.00 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 23.12 - 
No.40 16.67 16.20 - 
No.200 6.33 5.96 - 
ชนิด ข. ข - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.317 2.025 1.709 

Optimum Water  Content (%) 5.73 9.81 18.58 

Liguid Limit NP 22.80 - 
Plasticity Index NP 6.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 32.00 - 
% Abrasion 20.46 31.06 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 29  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2224-บ้านหนองขันแตก  ต าบลโคกตูม  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิม บริเวณโครงการ, ดินถม อ.หนองแค   ลงวันที่  23 พฤศจิกายน  2552 
         จ.สระบุรี, ลูกรัง บ่อลูกรังพุแค, หินคลุก โรงโม่หิน 
                      หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 88.72 - 
3/8” 59.83 63.04 - 
No.4 41.17 44.48 - 
No.10 24.97 23.36 - 
No.40 16.47 16.40 - 
No.200 6.23 6.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 2.003 1.796 

Optimum Water  Content (%) 5.75 10.34 14.42 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 6.42 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 29.00 6.00 
% Abrasion 19.30 31.52 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 30  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองมวกเหล็ก  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิมบริเวณโครงการ, ดินถม บ่อต าบลค าพราน ลงวันที่  9 ธันวาคม  2552 
                     ลูกรัง  บ่อต าบลพุแค 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 88.96 - 
3/8” - 63.28 - 
No.4 - 44.48 - 
No.10 - 23.28 - 
No.40 - 16.40 - 
No.200 - 6.56 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.028 1.723 

Optimum Water  Content (%) - 9.73 16.84 

Liguid Limit - 22.30 - 
Plasticity Index - 6.03 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 31.00 5.00 
% Abrasion - 30.40 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 31  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการฉาบก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายบ้านช่อง
สาลิกา-บ้านซอยช่องสาลิกา  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ        -                ลงวันที่  17 ธันวาคม  2552 
      

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.17 91.16 - 
3/8” 59.67 65.00 - 
No.4 41.67 46.12 - 
No.10 25.20 23.72 - 
No.40 16.50 15.88 - 
No.200 6.00 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.297 1.998 1.695 

Optimum Water  Content (%) 5.63 7.52 18.82 

Liguid Limit NP 22.60 - 
Plasticity Index NP 6.30 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.50 28.00 - 
% Abrasion 19.38 30.88 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 32  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3123-บ้านพุน้อย  ต าบลหนองมะโมง  อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ     ดินถม  ต.หนองมะโมง  อ.หนองมะโมง        ลงวันที่  13 ตุลาคม  2552 
         จ.ชัยนาท, ลูกรัง  ต.หนองมะโมง  อ.หนองมะโมง 
                      จ.ชัยนาท, หินคลุก  โรงโม่หินรุ่งเรืองผลศิลา  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.80 90.16 - 
3/8” 59.67 64.00 - 
No.4 41.67 44.92 - 
No.10 25.50 23.20 - 
No.40 16.67 16.12 - 
No.200 6.20 6.27 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.314 2.165 1.887 

Optimum Water  Content (%) 5.40 9.67 15.66 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.56 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 38.00 7.00 
% Abrasion 22.00 27.50 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 33  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายบ้านหนองบัว-
บ้านซอย 16 สาย 3 ซ้าย ต าบลพัฒนานิคม  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   ลงวันที่  27 ตุลาคม  2552 
         ดินถม  ต.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี, ลูกรัง  อ.พัฒนานิคม 
                      จ.ลพบุรี,  หินคลุก  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ 
    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.63 59.04 - 
3/8” 59.97 62.88 - 
No.4 41.67 44.08 - 
No.10 25.20 23.20 - 
No.40 16.67 16.16 - 
No.200 6.07 5.96 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.305 2.159 1.743 

Optimum Water  Content (%) 5.81 7.48 14.62 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.49 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 37.50 4.80 
% Abrasion 19.20 26.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ  34  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2243-บ้านซับสนุ่น  ต าบลซับสนุ่น  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิมบ่อดินหน้างาน, ดินถม บ่อดินหน้างาน   ลงวันที่  2 พฤศจิกายน  2552 
         ลูกรัง  บ่อลูกรังพุแค, หินคลุก โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน 
     

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.67 88.96 - 
3/8” 60.37 63.28 - 
No.4 41.37 55.48 - 
No.10 24.97 23.28 - 
No.40 16.47 16.40 - 
No.200 6.13 6.56 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.297 2.028 1.723 

Optimum Water  Content (%) 5.77 9.73 16.84 

Liguid Limit NP 22.30 - 
Plasticity Index NP 6.03 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 31.00 5.00 
% Abrasion 20.84 30.40 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 35  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2256-บ้านวังอ่าง  ต าบลบัวชุม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิม หน้างาน, ดินถม สายทางบ่อเขาตะแคง                   ลงวันที่  29  ตุลาคม  2552 
         จ.ลพบุรี, หินคลุก  หจก.ศิลาแผ่นดินทองเขาต าบล 
         ต.นาโสม  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 87.80 - 
3/8” 59.67 60.48 - 
No.4 40.33 41.76 - 
No.10 25.17 23.96 - 
No.40 16.67 15.00 - 
No.200 6.33 6.40 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.296 2.041 1.723 

Optimum Water  Content (%) 5.68 11.59 16.84 

Liguid Limit NP 24.20 - 
Plasticity Index NP 7.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 33.00 5.20 
% Abrasion 21.50 32.64 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 36  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3196-บ้านหนองระแหง  ต าบลหนองเต่า  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, ลูกรัง บ่อพุค าจาน จ.สระบุรี       ลงวันที่  16  ตุลาคม 2552 
          หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน จ.สระบุรี 
    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 88.88 - 
3/8” 60.00 63.20 - 
No.4 42.00 44.92 - 
No.10 25.50 23.20 - 
No.40 17.00 16.52 - 
No.200 6.20 6.64 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.313 1.987 1.726 

Optimum Water  Content (%) 5.69 9.33 15.59 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 6.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 29.00 6.50 
% Abrasion 19.20 31.10 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 37   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2340-บ้านด่านไทร  ต าบลยางราก  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดิน ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี        ลงวันที่  27 ตุลาคม 2552 
         ลูกรัง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
                      หินคลุก  เขาต าบล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.296 2.185 1.772 

Optimum Water  Content (%) 5.71 10.64 16.37 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 38.00 6.20 
% Abrasion 20.42 28.70 - 
 

หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 38  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยก  ทช.สบ.
4005-บ้านสวนมะเดื่อ  ต าบลซับสนุ่น  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิม จากหน้างาน กม.1+500 เก็บจาก CL                        ลงวันที่  28  ตุลาคม 2552 
        ดินถม จากหน้างาน กม.3+000  Offset จาก CL 
                     ไปทางซ้าย 8 m, ลูกรัง จากหน้างาน กม.2+875 Offset จาก CL ไปทางขวา 300 m  
         หินคลุก จาก โรงโม่หินศิลาเลิศจิตร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.10 89.04 - 
3/8” 60.00 63.24 - 
No.4 42.17 44.44 - 
No.10 25.83 22.68 - 
No.40 17.17 15.92 - 
No.200 6.37 6.12 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.303 2.002 1.824 

Optimum Water  Content (%) 5.54 10.38 14.10 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.24 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 30.00 6.20 
% Abrasion 19.94 31.16 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 39  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายบ้านใหญ่-สะพาน
วัดพระแก้ว  ต าบลบางขุด  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ     ดินเดิม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท   ลงวันที่  16  ตุลาคม 2552 
         ดินถม  บ้านดอนอรัญญิก อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท 
                     ลูกรัง  บ้านหนองหอย ต.ไพรนกยูง  อ.หันคา  จ.ชัยนาท 
                     หินคลุก  โรงโม่หินศิลาลานทอง  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 
    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.291 2.186 1.744 

Optimum Water  Content (%) 5.69 7.40 17.01 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 38.00 5.10 
% Abrasion 19.80 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 40  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนน สาย ลบ.4062  แยกทางหลวง
หมายเลข 2340-บ้านยางราก  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ         -    ลงวันที่  10 มิถุนายน 2553 
    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 100.00 - 
3/8” - - - 
No.4 - 61.44 - 
No.10 - 44.44 - 
No.40 - 28.12 - 
No.200 - 8.28 - 
ชนิด - ค. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.231 - 

Optimum Water  Content (%) - 8.67 - 

Liguid Limit - 22.00 - 
Plasticity Index - 5.56 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 43.50 - 
% Abrasion - 26.90 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 41  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย 
ชน.4009  แยกทางหลวงหมายเลข 3213-บ้านพุน้อย  อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ      โรงโม่เขาปูน  จังหวัดอุทัยธานี   ลงวันที่  10 พฤษภาคม 2553 
    

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 - - 
3/8” 60.00 - - 
No.4 41.67 - - 
No.10 25.67 - - 
No.40 16.67 - - 
No.200 6.53 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.283 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.42 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 85.50 - - 
% Abrasion 22.66 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 42  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3028-บ้านเขาสาลิกา  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินหน้างานใกล้สถานที่ก่อสร้าง   ลงวันที่  5  พฤศจิกายน 2552 
        ลูกรัง  พุค าจาน  จ.สระบุรี, หินคลุก  สหศิลาเพิ่มพูน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.33 89.76 - 
3/8” 60.03 64.08 - 
No.4 40.83 44.48 - 
No.10 24.77 23.48 - 
No.40 16.60 16.52 - 
No.200 6.47 6.76 - 
ชนิด ข. ข. 1.818 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.301 2.001 15.84 

Optimum Water  Content (%) 5.73 10.70 - 

Liguid Limit NP 22.10 - 
Plasticity Index NP 6.25 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 31.00 6.20 
% Abrasion 19.00 32.20 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 43  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแอสฟัล     
ติกคอนกรีต  สายแยกทางหลวงหมายเลข 3016  (กม.2+400)-บ้านป่าหวาย   ต าบลป่าตาด          
อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม หน้างานใกล้ที่ก่อสร้าง  ลูกรัง พุแค จ.สระบุรี     ลงวันที่  15  กันยายน 2552 
        หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.67 89.60 - 
3/8” 59.67 63.04 - 
No.4 40.17 44.24 - 
No.10 25.00 22.36 - 
No.40 16.70 15.24 - 
No.200 6.20 5.32 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.303 2.056 1.948 

Optimum Water  Content (%) 5.44 8.94 12.49 

Liguid Limit NP 22.60 - 
Plasticity Index NP 6.18 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 30.00 6.80 
% Abrasion 19.30 29.60 - 
 
หมายเหตุ        Mod.    หมายถึง   Modified Proctor Test 
                        Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 44  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบ้านโคกกระเทียม  หมู่ที่ 5-บ้านหนองกอไผ่  ต าบลโคกกระเทียม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม หน้างานใกล้ที่ก่อสร้าง, ลูกรัง พุแค จ.สระบุรี ลงวันที่  15 กันยายน 2552 
        หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.83 90.00 - 
3/8” 59.67 62.68 - 
No.4 40.33 44.44 - 
No.10 25.17 22.36 - 
No.40 16.67 15.24 - 
No.200 6.13 5.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.302 2.083  

Optimum Water  Content (%) 5.30 8.41  

Liguid Limit NP 22.90 - 
Plasticity Index NP 5.64 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 30.00  
% Abrasion 19.20 32.61 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 45  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล       
ติกคอนกรีต สาย ลบ 5072  สายบ้านไผ่หน้ากระดาน – บ้านข่อยใต้ ต าบลโพธิ์ตรุ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถมหน้างานใกล้ที่ก่อสร้าง, ลูกรัง พุแค จ.สระบุรี, ลงวันที่  15 กันยายน  2552 
        หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.20 88.80 - 
3/8” 59.87 61.48 - 
No.4 40.53 43.44 - 
No.10 25.37 22.96 - 
No.40 16.87 15.84 - 
No.200 6.20 6.00 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.304 2.095 1.696 

Optimum Water  Content (%) 5.34 8.54 18.86 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 6.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 30.00 4.70 
% Abrasion 19.70 30.90 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 46  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต สาย ลบ.5047  บ้านช่องสาลิกา-บ้านชอนน้อย  ต าบลช่องสาลิกา  อ าเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม ต าบลช่องสาลิกา  จ.ลพบุรี, ลูกรัง อ.พัฒนานิคม   ลงวันที่  15  กันยายน 2552 
        จ.ลพบุรี, หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.57 88.12 - 
3/8” 59.47 62.40 - 
No.4 40.57 44.76 - 
No.10 25.23 27.84 - 
No.40 16.73 16.72 - 
No.200 6.23 6.08 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.306 2.078 1.866 

Optimum Water  Content (%) 5.66 9.09 15.56 

Liguid Limit NP 23.00 - 
Plasticity Index NP 7.56 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 32.00 7.10 
% Abrasion 19.38 31.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 47  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3028-บ้านเขาสาลิกา  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินหน้างานใกล้สถานที่ก่อสร้าง   ลงวันที่  12 ตุลาคม 2552 
        ลูกรัง  พุค าจาน  จ.สระบุรี, หินคลุก  สหศิลาเพิ่มพูน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.83 89.00 - 
3/8” 60.17 63.72 - 
No.4 41.50 44.92 - 
No.10 25.17 22.88 - 
No.40 16.67 15.60 - 
No.200 6.60 5.88 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.297 1.988 1.688 

Optimum Water  Content (%) 5.50 10.48 17.71 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.73 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 30.00 4.60 
% Abrasion 19.40 33.02 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 48  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้าน
ท่าควาย – บ้านไผ่แหลม  อ าเภอเมือง  จังหวัด ลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี, ลูกรัง พุค าจาน จ.สระบุรี,         ลงวันที่  12 ตุลาคม 2552 
        หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.53 88.48 - 
3/8” 59.87 61.24 - 
No.4 40.53 43.20 - 
No.10 25.37 23.44 - 
No.40 17.07 16.24 - 
No.200 6.40 6.40 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.301 1.992 1.685 

Optimum Water  Content (%) 5.45 9.86 19.00 

Liguid Limit NP 22.80 - 
Plasticity Index NP 5.54 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 29.00 4.50 
% Abrasion 20.70 32.64 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 49  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต สาย ลบ. 5050 บ้านช่องสาลิกา – บ้านใหม่โพธิ์ทอง ต าบลช่องสาลิกา  อ าเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต าบลช่องสาลิกา จ.ลพบุรี, ลูกรัง อ.พัฒนานิคม     ลงวันที่  28 กันยายน 2552 
       จ.ลพบุรี,  หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 88.20 - 
3/8” 59.67 60.88 - 
No.4 40.33 42.08 - 
No.10 25.17 23.88 - 
No.40 16.67 15.00 - 
No.200 6.33 6.20 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.308 2.130 1.917 

Optimum Water  Content (%) 5.68 8.48 14.00 

Liguid Limit NP 23.50 - 
Plasticity Index NP 6.06 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 34.00 8.00 
% Abrasion 19.64 29.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 50  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล       
ติกคอนกรีต สาย เข้าแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง  ต าบลโคกสลุง  อ าเภอพัฒนา
นิคม  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    หน้าพระลาน  จ.สระบุรี        ลงวันที่  20 เมษายน 2552 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.83 - - 
3/8” 59.67 - - 
No.4 40.27 - - 
No.10 25.10 - - 
No.40 16.83 - - 
No.200 6.30 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.302 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.48 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 - - 
% Abrasion 19.56 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 51  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล       
ติกคอนกรีต สาย ลบ. 4037 แยกทางหลวงหมายเลข 3196-บ้านยางอิฐ  ต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหมี่  
จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, ลูกรัง เขากระทิง     ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2553 
       อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี, หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.53 88.84 - 
3/8” 59.63 62.88 - 
No.4 41.33 44.28 - 
No.10 25.13 23.40 - 
No.40 16.67 16.48 - 
No.200 6.20 6.16 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.294 2.117 1.756 

Optimum Water  Content (%) 5.82 9.14 15.36 

Liguid Limit NP 22.10 - 
Plasticity Index NP 5.57 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 35.00 4.80 
% Abrasion 20.20 27.00 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 52  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สามแยกทางหลวง
หมายเลข 3028-บ้านเขาสาลิกา  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ         -      ลงวันที่   
   

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 91.13 - - 
3/8” 61.77 - - 
No.4 42.43 - - 
No.10 25.33 - - 
No.40 14.17 - - 
No.200 6.20 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.300 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.50 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 - - 
% Abrasion 20.40 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 53  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก  สายหมู่ที่ 3  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    หินคลุก  หน้าพระลาน  จ.สระบุรี      ลงวันที่  12  มกราคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.07 - - 
3/8” 59.67 - - 
No.4 40.33 - - 
No.10 25.00 - - 
No.40 16.67 - - 
No.200 6.47 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.66 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 - - 
% Abrasion 18.80 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 54   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สาย ลบ.5006  บ้านท่าวุ้ง-บ้านหนองปลาดุก  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี     ลงวันที่  17 มีนาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.17 - - 
3/8” 60.50 - - 
No.4 41.50 - - 
No.10 25.17 - - 
No.40 16.67 - - 
No.200 6.40 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.306 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.45 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 -  
% Abrasion 19.78 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 55  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย ลบ. 2034  แยกทาง
หลวงหมายเลข 21-บ้านน้ าชับ  ต าบลช่องสาลิกา  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
แหล่งวัสดุ    ลูกรัง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี      ลงวันที่   17 มีนาคม  2553 
        หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน  อ.เฉลิมพระเกียรติ   
                     จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.93 87.80 - 
3/8” 60.07 60.48 - 
No.4 41.73 41.76 - 
No.10 25.07 23.96 - 
No.40 16.60 15.00 - 
No.200 6.27 6.40 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.294 2.030 - 

Optimum Water  Content (%) 5.84 9.14 - 

Liguid Limit NP 23.70 - 
Plasticity Index NP 6.77 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 32.00 - 
% Abrasion 21.60 23.00 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 56  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยก ทช.4050-
บ้านคูเมือง  ต าบลห้วยชัน  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ        -      ลงวันที่   21  ตุลาคม  2552 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.291 2.099 1.685 

Optimum Water  Content (%) 5.69 9.60 17.90 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 30.00 4.30 
% Abrasion 19.80 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 57  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 311-บ้านดอนกระต่าย  อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต าบลบางกระบือ, ลูกรัง พุแค,        ลงวันที่   21  ตุลาคม  2552 
        หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน  จังหวัดสระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.293 2.091 1.730 

Optimum Water  Content (%) 5.69 7.70 17.30 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 87.00 29.00 4.80 
% Abrasion 19.80 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 58  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายบ้านโพธิ์หอม-
บ้านห้วยชุมแสง  ต าบลโพธิ์ชนไก่  อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม จากต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จ.สิงห์บุรี       ลงวันที่   8 ธันวาคม 2552 
        หินคลุก  จากต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
                     จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.73 - - 
3/8” 60.13 - - 
No.4 42.13 - - 
No.10 25.60 - - 
No.40 16.67 - - 
No.200 6.13 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.300 - 1.603 

Optimum Water  Content (%) 5.71 - 21.80 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - 4.10 
% Abrasion 19.22 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 59  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 311- บ้านระนาม  ต าบลน้ าตาล  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.น้ าตาล  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   30 ตุลาคม 2552 
        ลูกรัง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
                     หินคลุก  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.291 2.186 1.744 

Optimum Water  Content (%) 5.69 7.40 17.01 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 38.00 5.10 
% Abrasion 19.80 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 60   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ส านักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ         -      ลงวันที่   18  พฤษภาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.70 89.20 - 
3/8” 60.37 63.92 - 
No.4 41.70 45.12 - 
No.10 25.37 23.08 - 
No.40 16.87 15.80 - 
No.200 6.47 6.08 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.298 1.991 - 

Optimum Water  Content (%) 5.52 10.46 - 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.36 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 30.00 - 
% Abrasion 19.60 33.62 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 61  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไผ่ขาด  
หมู่ที่ 4  ต าบลงิ้วราย  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.งิ้วราย  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   19  มกราคม 2553 
        ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 88.88 - 
3/8” - 63.20 - 
No.4 - 44.92 - 
No.10 - 23.20 - 
No.40 - 16.52 - 
No.200 - 6.64 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 1.987 1.726 

Optimum Water  Content (%) - 9.33 15.59 

Liguid Limit - NP - 
Plasticity Index - NP - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 29.00 6.50 
% Abrasion - 31.10 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 62  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  สาย สห.3026  แยกทาง
หลวงหมายเลข 311-แยกทางหลวงหมายเลข 3030  อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดิน ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี,                           ลงวันที่   22 มีนาคม 2553 
                     ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี, หินคลุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 88.72 - 
3/8” 59.83 63.04 - 
No.4 41.17 44.48 - 
No.10 24.97 23.36 - 
No.40 16.47 16.40 - 
No.200 6.23 6.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.307 2.003 1.777 

Optimum Water  Content (%) 5.75 10.34 14.42 

Liguid Limit NP 22.30 - 
Plasticity Index NP 5.84 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 29.00 5.50 
% Abrasion 18.60 29.80 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 63   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
บ้านดงทอง  หมู่ที่  11  ต าบลทับยา  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.ทับยา  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   19  มกราคม 2553 
        ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 89.16 - 
3/8” - 63.00 - 
No.4 - 44.12 - 
No.10 - 22.92 - 
No.40 - 15.88 - 
No.200 - 5.76 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.006 1.772 

Optimum Water  Content (%) - 10.27 16.37 

Liguid Limit - 22.00 - 
Plasticity Index - 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 29.00 6.20 
% Abrasion - 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 64  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย  บริเวณ
ย่านชุมชน  สาย สห.4014  แยกทางหลวงหมายเลข 3033-บ้านสวนมะม่วง  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัด
สิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   21  พฤษภาคม 2553 
        ลูกรัง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
                     หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน  จ.สระบุรี 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 22.92 - 
No.40 16.67 15.88 - 
No.200 6.17 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.296 2.048 1.772 

Optimum Water  Content (%) 5.71 7.55 16.37 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 30.00 6.20 
% Abrasion 20.42 28.70 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 65  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย 
สห.4036  แยกทางหลวงหมายเลข 3030-แยกทางหลวงหมายเลข 3032  อ าเภอบางระจัน  จังหวัด
สิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่  อ.ศิริค่าวัสดุ 1997  ต.ขุนโขลน       ลงวันที่   20  มีนาคม 2553 
        อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.33 - - 
3/8” 60.03 - - 
No.4 40.83 - - 
No.10 24.77 - - 
No.40 16.60 - - 
No.200 6.47 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.311 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.73 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 93.00 - - 
% Abrasion 19.00 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 66  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ทางาม  หมู่ที่ 7  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.ท่างาม  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   19  มกราคม 2553 
        ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 87.80 - 
3/8” - 60.48 - 
No.4 - 41.76 - 
No.10 - 23.96 - 
No.40 - 15.00 - 
No.200 - 6.40 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 1.998 1.744 

Optimum Water  Content (%) - 10.67 16.10 

Liguid Limit - 24.20 - 
Plasticity Index - 7.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 28.00 5.20 
% Abrasion - 32.64 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 67  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
แหลมแค หมู่ที่ 4  ต าบลแม่ลา  อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.แม่ลา  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   19  มกราคม 2553 
        ลูกรัง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 89.24 - 
3/8” - 63.00 - 
No.4 - 44.12 - 
No.10 - 23.12 - 
No.40 - 16.20 - 
No.200 - 5.96 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.025 1.709 

Optimum Water  Content (%) - 9.81 18.53 

Liguid Limit - 22.80 - 
Plasticity Index - 6.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 32.00 5.00 
% Abrasion - 31.06 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 68  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
บางตาโฉม  หมู่ที่ 8  ต าบลท่างาม  อ าเภออินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  ต.งิ้วราย  อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี      ลงวันที่   20  มกราคม 2553 
        ลูกรัง    อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 89.04 - 
3/8” - 62.88 - 
No.4 - 44.08 - 
No.10 - 23.20 - 
No.40 - 16.16 - 
No.200 - 5.96 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.013 1.743 

Optimum Water  Content (%) - 11.89 14.62 

Liguid Limit - 22.00 - 
Plasticity Index - 5.49 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 30.00 4.80 
% Abrasion - 26.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 69  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยก ทช.นย.3012-
คลอง14  ต าบลบางปลากด  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
แหล่งวัสดุ    หน้าพระลาน  จ.สระบุรี        ลงวันที่   26  มกราคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.27 - - 
3/8” 60.00 - - 
No.4 41.60 - - 
No.10 25.13 - - 
No.40 16.47 - - 
No.200 6.33 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.294 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.80 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 - - 
% Abrasion 21.52 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 70  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  
สายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านท่าช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่หินหน้าพระลาน       ลงวันที่   22  มกราคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.53 - - 
3/8” 59.87 - - 
No.4 40.53 - - 
No.10 25.37 - - 
No.40 17.07 - - 
No.200 6.40 - - 
ชนิด ข - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.301 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.45 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 - - 
% Abrasion 20.70 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 71  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALTIC 
CONCRETE สายบ้านท่าหุบ-บางปรัง  ต าบลดงละคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
แหล่งวัสดุ    ลูกรัง  โคกกรวด, หินคลุก  หน้าพระลาน      ลงวันที่   11  กุมภาพันธ์ 2553 
        จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.33 89.16 - 
3/8” 59.67 62.96 - 
No.4 41.67 43.68 - 
No.10 25.20 22.68 - 
No.40 16.67 15.68 - 
No.200 6.17 5.96 - 
ชนิด ข ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.297 2.132 - 

Optimum Water  Content (%) 5.71 10.38 - 

Liguid Limit NP 22.10 - 
Plasticity Index NP 6.28 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 38.00 - 
% Abrasion 33.94 33.94 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 72  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการบ ารุงทางสายหลัก  สาย นย..3001  แยก 
ทล.305-บ้านบางน้ าเปร้ียว  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
แหล่งวัสดุ    ทราย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี, ดิน ต.องครักษ์ จ.นครนายก   ลงวันที่   17 กุมภาพันธ์ 2553 
        ลูกรัง  ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 90.16 - 
3/8” - 64.88 - 
No.4 - 45.88 - 
No.10 - 24.88 - 
No.40 - 17.20 - 
No.200 - 7.76 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.139 1.714 

Optimum Water  Content (%) - 8.31 16.55 

Liguid Limit - 22.70 - 
Plasticity Index - 5.69 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 37.00 5.30 
% Abrasion - 27.50 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 73  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3034-บ้านเขาดิน  ต าบลเขาวง  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บ่อดินหน้างาม, ลูกรัง บ่อลูกรังพุแค                ลงวันที่   29  กันยายน 2552 
        หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน  อ.พระพุทธบาท    
        จ.สระบุรี 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.83 88.96 - 
3/8” 60.00 63.20 - 
No.4 41.67 44.92 - 
No.10 25.17 23.16 - 
No.40 16.67 16.12 - 
No.200 6.17 6.16 - 
ชนิด ข ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.312 1.970 1.711 

Optimum Water  Content (%) 5.61 11.62 20.24 

Liguid Limit NP 22.30 - 
Plasticity Index NP 5.59 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 28.50 4.90 
% Abrasion 19.50 32.30 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 74  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน (ตอนที่ 2)  ต าบลหนองแก  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บ่อดินหน้างาน, ลูกรัง บ่อลูกรังพุแค                   ลงวันที่   29  กันยายน 2552 
        หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน  อ.พระพุทธบาท 
        จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.73 88.88 - 
3/8” 59.67 63.12 - 
No.4 41.67 44.36 - 
No.10 25.20 22.76 - 
No.40 16.80 15.80 - 
No.200 6.03 5.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.315 2.064  

Optimum Water  Content (%) 5.56 9.16  

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.20 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.50 33.00  
% Abrasion 19.82 28.50 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 75  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สาย สบ.4039 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2243-บ้านซับนิยม  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บ่อดิน ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี       ลงวันที่   21 ตุลาคม 2552 
        หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพุน  ต.หน้าพระลาน 
                    อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.40 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 23.04 - 
No.40 16.67 16.00 - 
No.200 6.10 5.88 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.307 1.969 1.698 

Optimum Water  Content (%) 5.64 9.93 14.75 

Liguid Limit NP 22.70 - 
Plasticity Index NP 5.13 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.00 29.00 4.90 
% Abrasion 19.30 30.44 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 76  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน (ตอนที่ 1)  ต าบลหนองแก  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บ่อดินผู้ใหญ่บ้าน ม.10, ดินลูกรัง บ่อลูกรังพุแค       ลงวันที่   9  ธันวาคม 2552 
        หินคลุก บริษัทเหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จ ากัด   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.90 88.92 - 
3/8” 60.23 62.76 - 
No.4 41.90 44.12 - 
No.10 25.43 23.28 - 
No.40 16.90 16.24 - 
No.200 6.17 6.00 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.297 2.026 1.938 

Optimum Water  Content (%) 5.74 8.73 12.28 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 4.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 30.00 7.50 
% Abrasion 18.80 32.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 77  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 2243-บ้านซับสมบูรณ์  ต าบลซับสนุ่น  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  แหล่งในสายทาง, ลูกรัง  ต าบลซับสนุ่น     ลงวันที่   22 ตุลาคม 2522 
        หินคลุก   B โรงโม่หิน  บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จ ากัด 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.17 88.92 - 
3/8” 59.67 62.36 - 
No.4 41.67 43.88 - 
No.10 25.20 23.08 - 
No.40 16.77 16.28 - 
No.200 6.27 6.16 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.302 1.978 1.779 

Optimum Water  Content (%) 5.50 9.98 14.14 

Liguid Limit NP 22.60 - 
Plasticity Index NP 6.13 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 31.00 5.80 
% Abrasion 19.00 31.14 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 78  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างทาง สาย (บ้านไร่กลางนา-บ้าน
หนองจิกเหนือ) บ้านโนนแดง ต าบลหนองจิก  อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บริเวณโครงการ, ลูกรัง บ่อลูกรังสอนโทน        ลงวันที่   28 ตุลาคม 2552 
        อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี, หินคลุก โรงโม่หิน   
        หจก.ธนชาติคอนสตรัคชั่น จ ากัด อ.หน้พระลาน จ.สระบุรี 
 

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 92.67 89.24 - 
3/8” 60.00 63.00 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.20 23.12 - 
No.40 16.67 16.20 - 
No.200 6.33 5.96 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.317 2.025 1.709 

Optimum Water  Content (%) 5.73 9.81 18.58 

Liguid Limit NP 22.80 - 
Plasticity Index NP 6.04 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 32.00 5.00 
% Abrasion 20.46 31.06 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 79  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สายบ้านดงน้ าฉ่า-บ้าน
ตะพานหิน  ต าบลค าพราน  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บริเวณดินหน้างาน, หินคลุก โรงโม่    ลงวันที่   29 กันยายน 2552 
        สหศิลาเพิ่มพูน  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.63 - - 
3/8” 59.47 - - 
No.4 41.67 - - 
No.10 25.23 - - 
No.40 16.80 - - 
No.200 5.97 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.309 -  

Optimum Water  Content (%) 5.63 -  

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 -  
% Abrasion 18.90 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 80    ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายคันคลองส่งน้ าชลประทาน RMC-P1  หมู่ที่ 1-6  ต าบลศิลาดาน  อ าเภอมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินถมบริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง, ลูกรัง เขาใบไม้     ลงวันที่   26 มกราคม 2553 
        อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์, หินคลุก โรงโม่ศิลาลานทอง 
                    อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” -  - 
1” 90.33 89.16 - 
3/8” 59.67 63.00 - 
No.4 41.67 43.72 - 
No.10 25.20 22.72 - 
No.40 16.67 15.68 - 
No.200 6.17 5.96 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.287 2.132 1.763 

Optimum Water  Content (%) 5.71 7.65 16.37 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.37 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 38.00 5.80 
% Abrasion 21.32 29.80 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 81  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  สาย ชน.4010  แยก
ทางหลวงหมายเลข 3213-บ้านน้ าพุ  อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่หินด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี    ลงวันที่   18 มกราคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 - - 
3/8” 59.67 - - 
No.4 40.33 - - 
No.10 25.17 - - 
No.40 16.67 - - 
No.200 6.33 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.296 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.68 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 - - 
% Abrasion 21.50 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 82  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  ชน.
4010  แยกทางหลวงหมายเลข 3213-บ้านน้ าพุ  อ าเภอหนอมมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี    ลงวันที่   11 สิงหาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.60 - - 
3/8” 60.33 - - 
No.4 41.60 - - 
No.10 25.13 - - 
No.40 16.47 - - 
No.200 6.33 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.284 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.80 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 87.00 - - 
% Abrasion 23.12 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 83  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายแยก ทช.ชน.-5016-บ้านวังหมัน  ต าบลวังหมัน  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง,                   ลงวันที่   26 มกราคม 2553 
        ลูกรัง  หนองมะโมง  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท 
                     หินคลุก  โรงโม่นครสวรรค์อู่ทอง  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.60 88.60 - 
3/8” 60.33 63.32 - 
No.4 41.60 44.24 - 
No.10 25.13 23.28 - 
No.40 16.47 16.36 - 
No.200 6.33 6.92 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.284 2.118 1.734 

Optimum Water  Content (%) 5.80 9.09 14.84 

Liguid Limit NP 22.20 - 
Plasticity Index NP 6.00 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 87.00 34.50 6.20 
% Abrasion 23.12 29.50 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 84  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic 
Concrete สายทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  หมู่ที่ 6  ต าบลเนินขาม  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง                 ลงวันที่   26  มกราคม 2553 
        ลูกรัง  เขาราวเทียนทอง  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท 
                     หินคลุก  โรงโม่ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.00 88.76 - 
3/8” 59.67 62.60 - 
No.4 41.67 43.72 - 
No.10 25.20 22.52 - 
No.40 16.60 15.48 - 
No.200 6.10 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.291 2.124 1.740 

Optimum Water  Content (%) 5.69 9.79 14.81 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.47 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 33.00 5.00 
% Abrasion 21.60 31.08 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 85  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายและจุด
ต่อเชื่อม : สามแยก ชน.1008  แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านเขาขยาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินบริเวณก่อสร้าง, ลูกรังบ่อเขาใบไม้ อ.ตาคลี    ลงวันที่   25 กุมภาพันธ์ 2553 
        จ.นครสวรรค์, หินคลุก โรงโม่ศิลาเทียนทอง   
                    อ.พยุหคีรี  จ.นครสวรรค์   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.10 89.04 - 
3/8” 60.00 63.24 - 
No.4 42.17 44.44 - 
No.10 25.83 22.68 - 
No.40 17.17 15.92 - 
No.200 6.37 6.12 - 
ชนิด ข. 22.50 - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.303 2.002 1.975 

Optimum Water  Content (%) 5.54 10.38 8.61 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.24 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 30.00 7.00 
% Abrasion 19.94 31.16 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 86  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 311-บ้านท่าไทร  ต าบลโพนางค า  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินบริเวณ ต.โพนางด า  จ.ชัยนาท                  ลงวันที่   17  กันยายน 2552 
        ลูกรัง  แหล่งเขาตอง  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์   
                    หินคลุก  โรงโม่ศิลาลานทอง  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.50 89.36 - 
3/8” 59.67 63.20 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.17 22.36 - 
No.40 16.67 15.32 - 
No.200 6.00 5.36 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.270 2.136 1.732 

Optimum Water  Content (%) 5.59 8.46 18.29 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.56 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 84.00 36.00 6.30 
% Abrasion 22.00 31.10 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 87  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3183-บ้านหนองแค  ต าบลนางลือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินถม บริเวณก่อสร้าง, ลูกรัง  บ้านหนองหอย     ลงวันที่   17 กันยายน 2552 
        ต.ไพรนกยูง  อ.หันคา จ.ชัยนาท,    
                    หินคลุก  โรงโม่หินศิลาลานทอง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.83 89.40 - 
3/8” 60.50 63.72 - 
No.4 41.50 44.52 - 
No.10 25.17 22.48 - 
No.40 16.67 15.60 - 
No.200 6.27 5.76 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.284 2.160 1.724 

Optimum Water  Content (%) 5.34 8.54 17.71 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.53 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 87.00 38.00 6.10 
% Abrasion 20.46 28.84 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 88  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3009-บ้านรางจิก  ต าบลไพรนกยูง  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บริเวณก่อสร้าง, ลูกรัง บ้านหนองหอย    ลงวันที่   17 กันยายน 2552 
        ต.ไพรนกยูง อ.ไพรนกยูง จ.ชัยนาท   
                    หินคลุก บริษัท โรงโม่หินด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.83 88.96 - 
3/8” 59.67 63.20 - 
No.4 41.67 44.12 - 
No.10 25.17 22.40 - 
No.40 16.67 15.32 - 
No.200 5.90 5.44 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.286 2.206 1.837 

Optimum Water  Content (%) 5.61 7.96 12.32 

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.84 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 86.50 39.00 6.20 
% Abrasion 21.02 28.04 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 89  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น  สาย ชน.4025 แยกทาง
หลวงหมายเลข 3211-แยกทางหลวงหมายเลข 3211-บ้านหนองหอย  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บ้านหนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท    ลงวันที่   11 ธันวาคม 2552 
        ลูกรัง  บ้านหนองหอย  อ.หันคา  จ.ชัยนาท   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 89.04 - 
3/8” - 62.88 - 
No.4 - 44.00 - 
No.10 - 22.80 - 
No.40 - 15.88 - 
No.200 - 5.76 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.154 1.837 

Optimum Water  Content (%) - 7.48 12.30 

Liguid Limit - 22.50 - 
Plasticity Index - 5.74 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 37.00 8.80 
% Abrasion - 28.30 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 90  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3211-บ้านสุขเดือนห้า  ต าบลสุขเดือนห้า  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    บริษัท โรงโม่ด่านช้าง  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  ลงวันที่   17 กันยายน 2552 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 88.32 - - 
3/8” 57.60 - - 
No.4 36.28 - - 
No.10 24.48 - - 
No.40 15.64 - - 
No.200 7.40 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.288 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.84 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 86.00 - - 
% Abrasion 19.40 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 91  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3211-บ้านหนองแก่นมะเกลือ  ต าบลเนินขาม  อ าเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท 
แหล่งวัสดุ    ดินบริเวณบ้านหนองแก่นมะเกลือ     ลงวันที่   17  กันยายน 2552 
        ลูกรัง บ้านหนองหอย  อ.หันคา จ.ชัยนาท   
                    หินคลุก  โรงโม่หินศิลาเทียนทอง  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.13 89.36 - 
3/8” 60.00 63.20 - 
No.4 42.00 44.12 - 
No.10 25.50 22.40 - 
No.40 17.00 15.72 - 
No.200 6.20 5.84 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.281 2.178 2.004 

Optimum Water  Content (%) 5.69 7.62 8.38 

Liguid Limit NP 22.10 - 
Plasticity Index NP 5.66 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 86.00 22.10 8.7 
% Abrasion 22.00 5.66 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 92  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3  สาม
แยกถนนสายเอก  เข้าหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 3  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ลูกรัง  บ่อลูกรังพุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี       ลงวันที่   14 ตุลาคม 2552 
        หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน  อ.พระพุทธบาท   
                    จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.17 88.60 - 
3/8” 60.50 62.92 - 
No.4 41.50 44.52 - 
No.10 25.17 22.48 - 
No.40 16.67 15.60 - 
No.200 6.40 5.80 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.306 2.018 - 

Optimum Water  Content (%) 5.45 9.68 - 

Liguid Limit NP 21.80 - 
Plasticity Index NP 5.53 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 32.00 - 
% Abrasion 19.78 30.24 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 93  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการปรับปรุงบริเวณเสี่ยงอันตราย (ทางแยกแล
จุดต่อเชื่อม :สี่แยก)  สาย สบ.4025  แยกทางหลวงหมายเลข 3302-บ้านคลองม่วง  อ าเภอพระพุทธ
บาท  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บ่อดินข้างทาง กม.10                     ลงวันที่   19  เมษายน 2553 
        ลูกรัง  บ่อพุแค   
                    หินคลุก  โรงโม่หินสินชัย  1992  จ ากัด   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.23 88.80 - 
3/8” 60.57 61.88 - 
No.4 41.10 43.28 - 
No.10 25.57 25.48 - 
No.40 16.70 15.72 - 
No.200 6.43 7.00 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.309 2.013 1.843 

Optimum Water  Content (%) 5.75 10.47 14.16 

Liguid Limit NP 23.50 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.50 29.00 6.70 
% Abrasion 21.50 31.72 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 94  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ AC สายบ้านท่า
วัว-บ้านหาดสองแคว  ต าบลบ้านธาตุ  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่  สหศิลาเพิ่มพูน  จ.สระบุรี     ลงวันที่   26 เมษายน 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.70 - - 
3/8” 60.37 - - 
No.4 41.70 - - 
No.10 25.37 - - 
No.40 16.87 - - 
No.200 6.47 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.298 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.51 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 - - 
% Abrasion 19.82 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 95  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายบ้านหนอง
กระทิง  หมู่ที่ 10 (ตอน 2)  ต าบลล าสมพุง  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ        -     ลงวันที่   3  มีนาคม  2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.33 88.76 - 
3/8” 60.00 62.60 - 
No.4 42.00 43.80 - 
No.10 25.20 22.60 - 
No.40 16.60 15.56 - 
No.200 6.10 5.84 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.291 2.124 1.740 

Optimum Water  Content (%) 5.69 9.79 14.81 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 6.15 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 33.00 5.00 
% Abrasion 19.86 28.94 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



209 

ตารางท่ี  ภ 96  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
ทาง  สายบ้านหนองมะค่า  หมู่ที่ 10 (ตอนที่ 2)  ต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัด
สระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บ่อดินหน้างาน, ลูกรัง บ่อลูกรังพุแค    ลงวันที่   11 มกราคม 2553 
        หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูน   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.70 89.20 - 
3/8” 60.37 63.90 - 
No.4 41.70 45.12 - 
No.10 25.37 23.08 - 
No.40 16.87 15.80 - 
No.200 6.47 6.08 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.298 1.989  

Optimum Water  Content (%) 5.51 10.46  

Liguid Limit NP 22.00 - 
Plasticity Index NP 5.36 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 30.00  
% Abrasion 19.60 33.62 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 97  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
ทางสายเลียบคลองหนองยาว  ต าบลหนองยาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บ่อดินหน้างาน                  ลงวันที่   27 มกราคม 2553 
        ลูกรัง  บ่อลูกรังพุแค,   
                    หินคลุก  โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูล   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.97 89.44 - 
3/8” 60.30 63.28 - 
No.4 42.00 44.08 - 
No.10 25.53 24.00 - 
No.40 17.00 16.56 - 
No.200 6.07 6.36 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.304 2.048 1.743 

Optimum Water  Content (%) 5.84 7.55 14.62 

Liguid Limit NP 22.10 - 
Plasticity Index NP 5.59 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 91.00 30.00 4.80 
% Abrasion 19.62 29.30 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 98  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 4  
ถนนสายตรี (สายพระพุทธบาท-โคกตูม)  ถึงหมู่ที่ 1 ต าบลธารเกษม  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัด
สระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ลูกรัง  บ่อลูกรังพุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ    ลงวันที่   15 ตุลาคม 2552 
        จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 88.60 - 
3/8” - 61.28 - 
No.4 - 43.44 - 
No.10 - 22.96 - 
No.40 - 15.92 - 
No.200 - 6.08 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.019 - 

Optimum Water  Content (%) - 8.54 - 

Liguid Limit - 22.20 - 
Plasticity Index - 5.72 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 29.00 - 
% Abrasion - 31.08 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 99  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  แบบ AC สายบ้าน
คลองม่วงเหนือ  ต าบลล าพญากลาง  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  พื้นที่รอบบริเวณก่อสร้าง     ลงวันที่   17  พฤษภาคม 2553 
        ลูกรัง บ่อลูกรังใน ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
                    หินคลุก โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.90 88.88 - 
3/8” 59.83 63.16 - 
No.4 41.83 44.40 - 
No.10 25.37 22.80 - 
No.40 16.97 15.84 - 
No.200 6.20 5.84 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.309 2.064 1.918 

Optimum Water  Content (%) 5.56 9.16 9.76 

Liguid Limit NP 22.50 - 
Plasticity Index NP 5.20 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 33.00 7.20 
% Abrasion 19.78 30.24 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 100  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง 
สายบ้านพระพุทธบาทน้อย  ต าบลสองคอน  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บ่อดินข้างทาง กม.10                  ลงวันที่   5  กุมภาพันธ์  2553 
        ลูกรัง  บ่อพุแค    
                    หินคลุก  โรงโม่หินสินชัย  1992  จ ากัด   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.60 88.12 - 
3/8” 59.47 62.36 - 
No.4 40.57 44.72 - 
No.10 25.30 27.80 - 
No.40 16.80 16.68 - 
No.200 6.30 6.04 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.308 2.078 1.866 

Optimum Water  Content (%) 5.66 9.09 15.56 

Liguid Limit NP 23.10 - 
Plasticity Index NP 6.84 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 92.50 32.00 7.10 
% Abrasion 19.12 28.94 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 101  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง 
สายบ้านหนองจักร  (ตอนที่ 2)  ต าบลหนองยาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  หน้างาน, ลูกรัง บ่อลูกรังพุแค     ลงวันที่   20  มกราคม  2553 
                    จ.สระบุรี, หินคลุก  โรงโม่ศิริพัฒนา 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.53 89.04 - 
3/8” 60.13 61.72 - 
No.4 40.80 43.68 - 
No.10 25.63 23.20 - 
No.40 16.80 16.08 - 
No.200 6.13 6.24 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.307 2.075 1.698 

Optimum Water  Content (%) 5.34 8.54 18.84 

Liguid Limit NP 22.30 - 
Plasticity Index NP 5.86 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 30.00 4.70 
% Abrasion 20.24 32.46 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 102  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
หนองยาวสูง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ลูกรัง  บ่อลูกรังพุแค       ลงวันที่   7  มิถุนายน 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 88.96 - 
3/8” - 63.16 - 
No.4 - 44.36 - 
No.10 - 22.60 - 
No.40 - 15.84 - 
No.200 - 6.04 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 2.002 - 

Optimum Water  Content (%) - 10.38 - 

Liguid Limit - 22.50 - 
Plasticity Index - 5.24 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 30.00 - 
% Abrasion - 30.76 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 103  ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยาง  สาย สบ.1014  แยกทาง
หลวงหมายเลข 1-บ้านพระพุทธบาทน้อย  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่หินสหศิลาเพิ่มพูล      ลงวันที่   10 พฤษภาคม 2553 
          

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 92.00 - - 
3/8” 60.00 - - 
No.4 41.83 - - 
No.10 25.37 - - 
No.40 16.67 - - 
No.200 6.33 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.309 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.73 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 20.32 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 104      ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยาง  สาย ซอย 6  ต าบล    
หินซ้อน  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่ สหศิลาเพิ่มพูล      ลงวันที่   11 พฤษภาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.33 - - 
3/8” 60.03 - - 
No.4 41.20 - - 
No.10 24.63 - - 
No.40 16.13 - - 
No.200 5.80 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.306 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.71 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 19.96 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 105   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยาง  สาย สบ.1026  แยกทาง
หลวงหมายเลข 1-บ้านโคกดินแดง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่หิน  สหศิลาเพิ่มพูล      ลงวันที่   10 พฤษภาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 88.80 - - 
3/8” 61.80 - - 
No.4 43.28 - - 
No.10 25.68 - - 
No.40 15.92 - - 
No.200 7.20 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.295 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.75 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 - - 
% Abrasion 20.16 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 106   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยาง  สายบ้านยาง-บ้านโคก
กะพี้  ต าบลห้วยบง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่  สหศิลาเพิ่มพูล      ลงวันที่   11  พฤษภาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.10 - - 
3/8” 59.97 - - 
No.4 42.30 - - 
No.10 25.97 - - 
No.40 17.33 - - 
No.200 6.47 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.300 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.55 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 90.00 - - 
% Abrasion 20.88 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 107   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง  
สายบ้านหนองตอตะเคียน  ต าบลล าพญากลาง  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บริเวณโครงการ, ลูกรัง บ่อลูกรังใน    ลงวันที่   22 มกราคม 2553 
        ต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
                    หินคลุก  B โรงโม่บริษัท  รุ่งอรุณศิลา  จ ากัด ต.พุค าจาน จ.สระบุรี   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.60 88.40 - 
3/8” 59.67 61.08 - 
No.4 40.33 42.48 - 
No.10 25.20 24.08 - 
No.40 16.70 15.20 - 
No.200 6.37 6.40 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.302 2.030 1.827 

Optimum Water  Content (%) 5.74 8.48 13.28 

Liguid Limit NP 23.20 - 
Plasticity Index NP 6.00 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 30.00 6.30 
% Abrasion 19.56 31.72 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 108   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง 
สายบ้านหนองแหน (ตอนที่ 2)  ต าบลชะอม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ดินถม  บ่อดินหน้างาน, ลูกรัง บ่อลูกรังพุแค    ลงวันที่   22 มกราคม 2553 
        หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูล   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 89.57 88.80 - 
3/8” 59.90 61.88 - 
No.4 40.77 43.28 - 
No.10 25.57 25.48 - 
No.40 16.70 15.72 - 
No.200 6.43 7.00 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.296 2.033 1.843 

Optimum Water  Content (%) 5.75 10.47 14.16 

Liguid Limit NP 23.50 - 
Plasticity Index NP 5.79 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 32.50 6.70 
% Abrasion 19.92 32.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 109   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการซื้อขายวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงทาง
กับหน่วยงานราชการ 
แหล่งวัสดุ        -     ลงวันที่   24  มิถุนายน  2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 88.44 - 
3/8” - 61.24 - 
No.4 - 43.20 - 
No.10 - 23.44 - 
No.40 - 16.24 - 
No.200 - 6.40 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 1.997 - 

Optimum Water  Content (%) - 9.86 - 

Liguid Limit - 22.70 - 
Plasticity Index - 5.54 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 29.00 - 
% Abrasion - 34.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 110   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านซับน้อยใต้  หมู่ที่ 9  ต าบลซับสนุ่น  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    บ่อลูกรังพุแค       ลงวันที่   3  กุมภาพันธ์ 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” - 88.80 - 
3/8” - 63.12 - 
No.4 - 44.84 - 
No.10 - 23.20 - 
No.40 - 16.52 - 
No.200 - 6.64 - 
ชนิด - ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) - 1.992 - 

Optimum Water  Content (%) - 9.37 - 

Liguid Limit - 22.10 - 
Plasticity Index - 5.66 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% - 29.00 - 
% Abrasion - 30.88 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 111    ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการเสริมผิวลาดยาง  สาย สบ.4005  แยกทาง
หลวงหมายเลข  2247-บ้านวังม่วง  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    โรงโม่  สหศิลาเพิ่มพูล      ลงวันที่   10  พฤษภาคม 2553 
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.50 - - 
3/8” 60.20 - - 
No.4 41.37 - - 
No.10 24.97 - - 
No.40 16.47 - - 
No.200 6.10 - - 
ชนิด ข. - - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.296 - - 

Optimum Water  Content (%) 5.77 - - 

Liguid Limit NP - - 
Plasticity Index NP - - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 88.00 - - 
% Abrasion 21.44 - - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ตารางท่ี  ภ 112   ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โครงการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐาน      
สายบ้านหนองบอน  ต าบลวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 
แหล่งวัสดุ    ลูกรัง  บ่อลูกรังพุแค,       ลงวันที่   7  มกราคม 2553 
        หินคลุก  โรงโม่สหศิลาเพิ่มพูล   
  

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุ 
หินคลุก 
(Mod.) 

ลูกรัง 
(Mod.) 

ดินถม 
(std.) 

Gr
ad

ati
on

 

2” - - - 
1” 90.60 88.44 - 
3/8” 59.93 61.24 - 
No.4 40.60 43.20 - 
No.10 25.43 23.44 - 
No.40 17.07 16.24 - 
No.200 6.40 6.40 - 
ชนิด ข. ข. - 

Pr
oc

tor
 

Te
st Maximum Dry  Density (gm/ml) 2.302 1.997 - 

Optimum Water  Content (%) 5.43 9.86 - 

Liguid Limit NP 22.70 - 
Plasticity Index NP 5.54 - 
Soaked CBR  ที่ความหนาแน่น 95% 89.00 29.00 - 
% Abrasion 20.40 34.22 - 
 
หมายเหตุ        Mod.   หมายถึง   Modified Proctor Test 
                       Std.      หมายถึง   Standard Proctor Test 
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ประวัติผู้เขียน 
 
      นายโภคินทร์  ช้ าเกตุ  เกิดวันที่  15  พฤษภาคม  2513  ที่หมู่บ้านตะขบ  ต าบลตะขบ  
อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา  จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่  โรงเรียนปักธงชัยประชา
นิรมิต  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  แผนกช่าง
ส ารวจ  ที่โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษากรุงเทพ  และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) แผนก
ช่างโยธา  ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  และส าเร็จการศึกระดับปริญญาตรี  ปี พ.ศ. 2539 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท  หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านัก
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   และปัจจุบันรับราชการต าแหน่ง  นายช่างโยธา
ช านาญงาน  กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   สังกัดส านักทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)  กรม
ทางหลวงชนบท 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 


